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Kurzfassung

Zurzeit befindet sich die EU Kommission in einem Sondierungsverfahren zur Aktualisierung der
Abfallrahmenrichtlinie. Ziel soll es sein, das Abfallaufkommen und insbesondere gemischte Abfdlle zu
verringern. In der Abfallbewirtschaftung von Dammstoffen wird aber in den nachsten Jahren ein gegenlaufiger
Trend erwartet, da die Verscharfungen des Warmeschutzes von Gebauden der letzten drei8ig Jahre bei der
Instandsetzung, Modernisierung und dem Riickbau von Gebauden zu einem erhéhten Abfallstrom fiihren
werden. Im Bereich des Dammstoffmarktes haben Mineralwollprodukte aufgrund ihrer besonderen
bautechnischen Eigenschaften fiir den Warme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz mit ca. 50% Marktanteil eine
herausgehobene Stellung. Deshalb ist es notwendig zielgerichtet Strategien, Verfahren und
Lebenszyklusabschnitte zu analysieren und zu bewerten, um die Grundlage zu schaffen, dass eine
Recyclingfdhigkeit im volumenrelevanten Mal3stab fiir Mineralwollprodukte, hergestellt im
Schmelzwannenverfahren, besteht.

Zu diesem Zweck wird in dem Forschungsbericht auf die derzeitigen Hindernisse mit einem kurzen Abriss tiber
den derzeitigen Entsorgungsstand eingegangen. Von den Hindernissen aus wird das 6kologische und
okonomische Potential eines Recyclings von Mineralwolle analysiert und verschiedene Einzelaspekte zur
Uberwindung der Hindernisse vertieft. Insbesondere handelt es sich dabei um die Frage nach der
Sortenreinheit und nach Verunreinigungen, wozu auch die Entwicklung von messtechnischen
Analyseverfahren vorangetrieben wurden.

Mit der 6kologischen Analyse von verschiedenen Recyclingstrategien konnte durch die Substitution von
Ausgangstoffen des Herstellungsprozesses durch riickgefiihrte Mineralwolle keine Verbesserung der globalen
Umweltfaktoren erreicht werden. Okonomisch hat der Transport einen maB3geblichen Einfluss; hier konkurriert
das dezentrale Entsorgungssystem uber Deponien mit einem zentralen Entsorgungssystem Uber die
Ruckfihrung in den Herstellprozess. Mittels weiterer Optimierungen in den Prozessketten und durch
Kostenverteilung auf die verschiedenen Akteure wird die Riickfiihrung von Mineralwolle wirtschaftlich.

Abstract

The EU Commission is currently engaged in an exploratory procedure to update the EU Framework Directive.
The aim is to reduce waste generation, especially mixed waste. In the waste management of insulation
materials, however, a contrary trend is expected in the next few years, since the tightening of thermal
protection of buildings in the last 30 years will lead to an increased flow of waste during the rehabilitation,
modernisation and deconstruction of buildings. In the insulation market, mineral wool products have a
prominent position with a market share of approximated 50% due to their special structural properties for
heat, moisture, acoustic and fire protection. Therefore, it is necessary to analyse and evaluate strategies,
processes and life cycle stages in order to create the basis for a recycling capability on a volume-relevant scale
for mineral wool products produced in the melting tank process.

To this end, the research report addresses the current barriers with a brief outline of the current disposal status.
From the obstacles, the ecological and economic potential of a recycling of mineral wool is analysed and
various individual aspects for overcoming the obstacles are dealt with in depth, in particular the question of
grade purity and impurities, for which the development of metrological analysis methods was also advanced.

With the ecological analysis of different recycling strategies, no improvement of the global environmental
factors could be achieved by substituting raw materials of the manufacturing process with recycled mineral
wool. Economically, transport has a significant influence; here, the decentralised disposal system via landfills
competes with a centralised disposal system via recycling into the manufacturing process. By means of further
optimisations in the process chains and by distributing costs among the various actors, the recycling of mineral
wool becomes economical.
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1. Einfithrung

Um das Klima zu schiitzen, ist es zunehmend von Bedeutung Energie einzusparen. Im Gebdaudesektor kdnnen
signifikante Einsparungen nur durch die Verringerung der Warmeabgabe unter Zuhilfenahme von
Dammstoffen erzielt werden. Entsprechend wurden in den letzten Jahren die Anforderungen zur Reduzierung
des Energiebedarfs stetig erh6ht. Flankierend zu diesen MaBhahmen wendet die Bundesregierung erhebliche
Mittel zur Sanierung und energetischen Optimierung der Gebdude auf. Diese Entwicklung fordert die
Massenstrome von Dammmaterial. Berilicksichtigt man den Umstand, dass Gebaude erst seit ca. 70 Jahren
gedammt werden und die Anforderungen an den Brand- und Schallschutz stetig steigen, dann ist in den
kommenden Jahren mit einem rasanten Anstieg der anfallenden Dammstoffabbruchmassen zu rechnen.

Mineralwolle ist in Deutschland der meistverbaute Dammstoff im Bausektor. Aktuell wird jedoch nur ein
kleiner Volumenanteil von Mineralwolle aus Verschnitt oder Produktion bei der Herstellung von Glas- und
Steinwolle stofflich wiederverwertet. Fremde, unbekannte oder riickgebaute Mineralwolle wird fast
ausschlieBlich deponiert und dem Stoffkreislauf entzogen. Verschiedene Forschungsvorhaben in der
Europdischen Union beschéftigen sich mit der Frage, ob und in welchen Umfang es technisch maoglich ist,
Mineralwolle dem Herstellprozess wieder zuzufiihren.

Im Rahmen dieses Zukunft Bau-Forschungsvorhabens wird analysiert, ob das Recycling von Mineralwolle unter
Nutzung des Schmelzwannenverfahrens im volumenrelevanten Umfang wirtschaftlich sowie 6kologisch
sinnvoll und umsetzbar ist. Ziel des Forschungsvorhabens ist es, einen Baustein zu liefern, damit der
Lebenszyklus im groBen Umfang fiir einen der meist verwendeten Dammstoffe im Bauwesen geschlossen
wird.

Dazu wird auf die derzeitige Entsorgungspraxis und das Herstellverfahren eingegangen, die verschiedenen
Hindernisse analysiert, produktionstechnische Systemgrenzen und limitierende Produktionsprozesse
ermittelt und verschiedene Einzelaspekte zur Uberwindung der Hindernisse vertieft. Insbesondere handelt es
sich dabei um die Frage nach der Sortenreinheit und nach Verunreinigungen. In diesen Zusammenhang wird
die als wirtschaftlich angesehene in-situ-ldentifikation unbekannter Mineralwolle weiterentwickelt. Die
Okologische und 6konomische Analyse verschiedener Recyclingszenarien dient dazu das Potential fir ein
Recycling bewerten zu kénnen.
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2. Grundlagen zu Mineralwolldimmstoffen

2.1 Ubersicht liber den deutschen und europiischen Mineralwollmarkt

Die Betrachtungen dieses Berichts beziehen sich Uberwiegend auf im deutschen und europdischen
Mineralwollmarkt produzierte Mineralwollprodukte. Nach [75] produzieren vornehmlich folgende fiinf
Hersteller innerhalb der Europaischen Union.

Tabelle 1
Ubersicht tiber die gréRten Hersteller von Mineralwolle innerhalb der EU, Stand: 2005

Hersteller Anzahl an Werken Anzahl der Standorte bezogen
auf Mitgliedstaaten
Saint Gobain 21 13
Rockwool 15 10
Paroc 7 4
Ursa 7 7
Kauf / Heraklith 10 6

Quelle: BAT [75]

Weiterhin gibt [75] an, dass sich der produzierte Output massebezogen innerhalb von ca. 10 Jahren (1996-
2005) um den Faktor 1,8 auf 3,6 Mio. Tonnen vergroBert hat. Wie sich diese produzierte Menge auf die
einzelnen Mitgliedsstaaten der EU verteilt, wurde in Abbildung 2 grafisch aufgearbeitet. Aktuellere Zahlen aus
dem Jahr 2021 [21] belegen, dass das in Europa insgesamt produzierte Volumen bei ca. 152 Mio. Kubikmeter
Mineralwolldammstoff liegt. Unter der Annahme einer durchschnittlichen Mineralwolledichte von 20-
80 kg/m?* entspricht dies 3,0-12,2 Mio. Tonnen Mineralwolle. Innerhalb von Deutschland teilt sich der
Dammstoffmarkt im Jahr 2021 gemaf3 des Dena Gebdudereports 2022 [31]" wie folgt auf.

Abbildung 1
geschatzter Anteil am Dammstoffabsatz in Deutschland fiir das Jahr 2023

= Mineralwolle = Schaumstoffe Sonstige Dammstoffe

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Dena Gebaudereport [31]'

! Hierbei handelt es sich um eine Sekundirquelle, die den Branchenradar 2021 zitiert. Dieser ist nur kostenpflichtig zugéanglich und
wurde im Rahmen der Studie nicht geprft.

Grundlagen zu Mineralwollddmmstoffen BBSR-Online-Publikation Nr. 29/2023
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Abbildung 2
Geschétzter prozentualer Anteil der EU Produktion nach Mitgliedsstaaten, Stand 2005

Produktionsanteil in Europa [von 3.654.333 t]
[J<25% B 100%-125%
[125%-50% [ 125%-150%
[150%-75% M 150%-175%
[75%-100% M >175%

Déanemark r“ .

. s
Niederlande -

Portugal

Quelle: Eigene Darstellung nach BAT [75]

Die Lage der produzierenden Anlagen kann Abbildung 3 entnommen werden. Hier wurde unterschieden in
Werke die Mineralwolle in der Schmelzwanne herstellen und Mineralwolle, die diese im Kupolofen
produzieren. Die Information zur Lage der Standorte und den dort hergestellten Produkten ist vor allem fiir
die logistischen Herausforderungen im Recycling von Bedeutung.

Mineralwolle wird aufgrund seiner warme- und schallddmmenden Eigenschaften und der Nichtbrennbarkeit
in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, wobei die Bauindustrie der grof3te Verwender dieses
Produktes ist [75].

Grundlagen zu Mineralwollddmmstoffen BBSR-Online-Publikation Nr. 29/2023
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Abbildung 3

Standorte von Mineralwollfertigungsanlagen in Deutschland nach Angaben der Hersteller (SG Isover in Speyer, Bergisch Gladbach,
Ladenburg und Liibz, Ursa in Delitzsch, Rockwool in Gladbeck, Flechtingen und Neuburg und Knauf Insulations in Bernburg und St.
Egidien), "Ultimate" ist eine Produktbezeichnung der Firma ISOVER fiir eine Mineralwolle, die von den Rohstoffen her einer Steinwolle
dhnelt, aber prozesstechnisch wie eine Glaswolle hergestellt wird,

Griin: Werke mit Schmelzwannen, Orange: Werke mit Kupolofen,

Stand Mai 2022

Flechtingen ﬁb
(]

. Bernburg (Saale)
Delitzsch

Gladbeck
m

Bergisch Gladbach
& St. Egidien

Produkt

. Neuburg an der Donau
Glaswolle / Schmelzwanne

Steinwolle / Schmelzwanne
Steinwolle / Kupolofen

Glaswolle, Ultimate / Schmelzwanne

¢ > H B O

Ultimate /Schmelzwanne

Quelle: Eigene Darstellung

2.2 Eigenschaften von Mineralwolle

Im Vorgangerprojekt ,LifeCycle KMF” [126], welches sich schwerpunktmafBig mit dem Recycling im Kupolofen
beschaftigt hat, wurden bereits eine allgemeine Einordnung zur Definition und den Eigenschaften von
Mineralwolle durch das Forscherteam angestellt. Die wichtigsten Aspekte sollen zum Verstandnis der Arbeit
hier noch einmal dargestellt und erganzt werden.
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2.2.1 Einordnung und chemische Zusammensetzung

Mineralwolle gehort stofflich in die Gruppe der ,kiinstlichen Mineralfasern" (KMF). Unter diesem Begriff wird
die Gruppe der auf anorganischer Basis synthetisch hergestellten Fasern zusammengefasst. Unterteilt wird
diese in kristalline, einkristalline, polykristalline und glasartige (amorphe) Fasern, wobei Mineralwolle zu
letzteren gehort. [15]

Mineralwolle wird unterschieden in Glas-, Stein- und Schlackenwolle. Schlackenwolle spielt jedoch seit vielen
Jahren auf dem deutschen Dammstoffmarkt keine Rolle mehr und wird daher im weiteren Verlauf dieses
Berichts vernachlassigt. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen Unterkategorien liegt in den
eingesetzten Ausgangs- und Rohstoffen und der daraus resultierenden unterschiedlichen chemischen
Zusammensetzung. Wahrend fiir Steinwolle vor allem Natursteine u.a. Basalt, Diabas oder Dolomit verwendet
werden, sind es fiir Glaswollen Altglas und Glasrohstoffe wie Quarzsand, Feldspat, Kalk etc. Aus den Rohstoffen
ergeben sich typische chemische Oxidzusammensetzung innerhalb einer bestimmten Range. Diese sind nicht
zwingend festgelegt. Eine mogliche Definition liefert die VDI 3492.

Tabelle 2
Hauptbestandteile der mineralischen Fasern von Steinwolle, Glaswolle und Schlackenwolle
Anteil in Masse-% an
Bestandsteil Steinwolle Steinwolle Glaswolle Schlackenwolle
bis ca. 1996 ab ca. 1996 "
SiO; 40-53 33-43 48-70 34-52
Al,O; 6-18 18-24 0-9 5-16
Cao 10-40 23-33 5-28 20-43
MgO 0,5-16 - 0-5 4-14
Fe,O0; 0,5-12 - 0-5 0-15
FeO 3-8 3-9 - -
Na,O 0,1-4,5 1-10 4-18 0-1
K.O 0,3-5 3,6 0-3,6 0,3-2
TiO; 0,5-3,5 0,5-3,0 0-0,5 0,3-1
MnO 0,06-0,5 - - <05
B.O; <1 - 0-12 <1,0
P,0; <1 - - 0-0,5
BaO - - 0-3 -
F - - 0-1,5 -
S - - - 0-2
SO; - - 0-0,5 -
Li,O - - 0-0,5 -

" Neue Steinwolle mit Herstellung ab Mitte der 1990er Jahre (hochaluminiumhaltige Steinwolle)

Quelle: VDI 3492, 2013 [124]

In den Unterschieden der chemischen Zusammensetzung zwischen Steinwolle und Glaswolle sind zwei
Aspekte von besonderer Bedeutung:
*  Steinwolle - vor allem neue - weist einen vergleichsweisen hohen Al,O;-Anteil auf.
Neben hoheren SiO,- und Na,O-Anteilen kann Glaswolle aufgrund der verwendeten Ausgangsstoffe
auch einen vergleichsweise hohen B,0s-Anteil aufweisen. Bor beeinflusst positiv das
Warmeleitverhalten der Glaswolle [86] und ist zudem Bestandteil der Altglasscherben (Borsilikatglaser).
Es ist dahingegen kein Bestandteil von Steinwolle.

Grundlagen zu Mineralwollddmmstoffen BBSR-Online-Publikation Nr. 29/2023
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Neben der chemisch-mineralogischen Unterschiede, werden Glas- und Steinwolle auch in unterschiedlichen
Prozessen gefertigt. Im Detail beschreibt dies Kapitel 2.3.

Resultierend aus diesen Unterschieden ergeben sich fiir Glas- und Steinwolle im Detail leicht unterschiedliche
Eigenschaften und Einsatzmdglichkeiten.

Tabelle 3
Physikalisch-chemische Unterschiede zwischen Glas- und Steinwolle

Mineralwolle

Eigenschaft Einheit .
Glaswolle Steinwolle
Rohdichte kg/m? 13 - 100 60 - 250
Warmeleitfahigkeit W/(mK) 0,032 - ?’04 0,035 - 0,049
Druckspannung kPa 0 - 10 05 - 70
Feuerwiderstandsklasse [-] Al Al
Schmelzpunkt °C > 600 > 1000
Spezifische Warmekapazitat J/(kgK) 850 1030

DAD, DAA, DZ, DI, DEO,
DES, WAB, WAP WAA,
WZ, WH, WI, WTH, WTR
+WDVS

DAD, DAA, DZ, DI, DEO,
Anwendungsgebiete [-] DES, WAB, WAA, WZ,
WH, WI, WTH, WTR

Quelle: DIN EN 13162; DIN 4108-4; DIN EN 14303; DIN EN 1602; DIN EN 826; DIN 4108-10

2.2.2 Gesundheitliche Aspekte

Im Zusammenhang mit einer gegebenenfalls gesundheitsschadlichen Wirkung von Mineralwolleprodukten
wird in der Regel die Klassifizierung einer potentiell krebserzeugenden Wirkung der Fasern thematisiert, die
aus der Produktmatrix austreten kdnnen. Dabei sind zwei Eigenschaften ma3geblich, die nach aktuellem Stand
der Kenntnis zusammenwirken miissen, um eine Gesundheitsgefahrdung hervorzurufen:
Lungengéangigkeit der Fasern: Kann eine Faser aufgrund ihrer Geometrie in den Alveolarbereich der
Lunge eindringen, kann sie dort die Lungenblaschen schadigen. Auf Grundlage der Definition der World
Health Organisation (WHO) werden Fasern mit der folgenden Geometrie als diesbezliglich ,kritische
Fasern” oder auch als ,WHO-Fasern” beschrieben [133], [4]: Faserlange > 5 um, Faserdurchmesser
< 3 um, Verhaltnis Faserldange : Faserdurchmesser > 3.
Bestandigkeit der Fasern im Lungengewebe: Die kanzerogene Wirkung einer in die Lunge
eingedrungenen Faser hangt von ihrer Biopersistenz bzw. ihrer BiolOslichkeit ab. Als Biopersistenz wird
die Zeit verstanden, in der eine Faser innerhalb der Lunge intakt bleibt. Im Sinne der
Gesundheitsvorsorge wird fiir die Unbedenklichkeit derzeit von einer Biopersistenz als Halbwertszeit
der Fasern im Lungengewebe von maximal 40 Tagen ausgegangen.

Verbot des Inverkehrbringens sowie Herstellungs- und Verwendungsverbot

Mineralwolle wird hinsichtlich der Krebsgefdhrdung durch die Fasern zundchst in der tabellarischen
Zusammenstellung der EU-VO 1272 2008/2022 [125] in der Kategorie 2 (Carc. 2): Verdacht auf karzinogene
Wirkung beim Menschen gefuhrt. Vor dem Hintergrund dieser Einstufung ist fiir Mineralwollprodukte in
Deutschland das Inverkehrbringen nach Anlage 1 Eintrag 4 ChemVerbotsV 2020 [23] sowie die Herstellung
und Verwendung nach GefStoffV 2021 Anhang Il Nr.5 [40] grundlegend verboten. Dieses Verbot gilt jeweils
nicht, wenn die gesundheitliche Unbedenklichkeit explizit nachgewiesen werden.

Grundlagen zu Mineralwollddmmstoffen BBSR-Online-Publikation Nr. 29/2023
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Test der Kanzerogenitat

Aufgrund der oben genannten Einstufung muss in Deutschland nach der ChemVerbotsV 2020 [23] fiir das
Inverkehrbringen von Mineralwolleprodukten die gesundheitliche Unbedenklichkeit explizit nachgewiesen
werden. Fir diesen Nachweis werden alternativ die beiden folgenden Verfahren genannt:

a) Intraperitonealtest

Im Test mit intraperitonealer Injektion dirfen sich keine Anzeichen fiir eine UbermaRlige
Karzinogenitat ergeben.

b) Intratrachealtest

Nach intratrachealer Instillation einer Fasersuspension darf die Halbwertzeit der WHO-Fasern im
Korpergewebe hochstens 40 Tage betragen.

Die GefStoffV 2021 [40] beinhaltet in Ergdnzung auch den moglichen Nachweis der Unbedenklichkeit tiber die
Bestimmung des Kanzerogenitatsindex Kl, mit dem die chemische Zusammensetzung der Fasern hinsichtlich
ihrer Bioloslichkeit bewertet wird:

¢) Kanzerogenitatsindex Kl

Der Kanzerogenitdtsindex Kl als Differenz zwischen der Summe der Anteile (in Masse-%) der Oxide
von Calcium, Natrium, Magnesium, Kalium, Bor sowie Barium und dem doppelten Anteil (in Masse-%)
von Aluminiumoxid muss mindestens 40 betragen:

Kl =3 (Ca-, Na-, Mg-, K-, B-, Ba-Oxide) - 2 - Al-Oxid = 40

Fiir den Kanzerogenitatsindex Kl gibt es Bedenken hinsichtlich der Eindeutigkeit der Bewertung insbesondere
bei Werten Kl < 40. Er wird zudem in der aktuellen ChemVerbotsV 2020 [23] nicht mehr erwdhnt und in den
Glte- und Priifbestimmungen der GGM - Gltegemeinschaft Mineralwolle e.V. [41] nur noch als ,erganzendes”
Verfahren aufgefiihrt. Da es sich jedoch vor allem in Deutschland um den bekanntesten Nachweis der
Kanzerogenitat handelt und dieser vor allem auf Baustellen und von Ingenieurbiiros oftmals noch verwendet
wird, wird er hier dennoch aufgefiihrt.

In der [EU-VO 1272 2008/2022 [125] werden mit der ,Anmerkung Q" fiir Mineralwolle neben dem
Intraperitonealtest nach a) drei weitere alternative Verfahren angegeben:

d) Kurzzeit-Intratrachealbiopersistenztest (Fasern mit einer Faserlange > 20 pm)

Anders als im Intratrachealtest nach b) muss hier nachgewiesen werden, dass die bewertete
Halbwertzeit von Fasern mit einer Faserlange von mehr als 20 um weniger als 40 Tage betragt.

e) Kurzzeit-Inhalationsbiopersistenztest

Im Kurzzeit- Inhalationsbiopersistenztest muss die bewertete Halbwertzeit von Fasern mit einer
Faserlange von mehr als 20 um weniger als 10 Tage betragen.

f) Langzeit-Inhalationstest

Im Langzeit-Inhalationstest muss die Abwesenheit von relevanter Pathogenitdt oder von
neoplastischen Veranderungen festgestellt werden.

In Deutschland werden die Regelungen der ChemVerbotsV 2020 [23] und der EU-VO 1272 2008/2022 [125]
kumulativangewendet.

Nachweis der Unbedenklichkeit in Deutschland

Der Nachweis der Unbedenklichkeit eines Mineralwolle-Produktes erfolgt in Deutschland tiber die Giite- und
Prifbestimmungen der Glitegemeinschaft Mineralwolle e.V. (GGM) [41]:
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Fir den Freizeichnungsnachweis wird durch die genannten biologischen Tests explizit die
kanzerogene Unbedenklichkeit eines Fasertyps mit definierter und bei der GGM hinterlegter
chemischer Zusammensetzung einmalig nachgewiesen. Die Nachweise missen in von der GGM
festgelegten Priiflaboren stattfinden. Der Nachweis erfolgt, wenn b) in Kombination mit einem der
Tests d) bis f) bestanden wird oder durch Bestehen des Tests a).

Mit dem Konformitdtsnachweis wird im Rahmen der Erstpriifung und der Eigen- und
Fremdiiberwachung die Ubereinstimmung der chemischen Zusammensetzung der produzierten
Fasern mit der hinterlegten chemischen Zusammensetzung des freigezeichneten Fasertyps
nachgewiesen.

Gegenstand der chemischen Analyse der Fasern ist auf dieser Basis die Ermittlung der Anteile der folgenden
Oxide SiO,, Ca0, Al20;, Fe,03, MgO, K,0, Na,0, TiO,, MnO, B,03, P,0s, BaO und SO; sowie SrO, Cr,03, PbO,
ZnO und ZrO..

Die Summe der Anteile dieser Oxide an den Fasern muss nach [41] zwischen 98 Masse-% und 101 Masse-%
(inkl. Toleranzbereich) betragen. Die fiir den erforderlichen Konformitatsnachweis entsprechend zulassigen
Toleranzen fiir die einzelnen Anteile der Oxide betragen

+/- 2,0 % bei einem Anteil > 19 Masse-%,

+/- 1,5 % bei einem Anteil > 2 Masse-% und < 19 Masse-% sowie

+/- 1,0 % bei einem Anteil < 2 Masse-%.

Die Kennzeichnung von Mineralwolle-Produkten mit auf diese Art nachgewiesener kanzerogener
Unbedenklichkeit erfolgt national durch ein RAL-Glitezeichen (RAL-GZ 388)

Nachweis der Unbedenklichkeit in Europa

Die Anforderungen in groBen Teilen des europdischen Marktes weichen geringfliigig von denen in
Deutschland ab, weswegen sie hier kurz gesondert erwdhnt werden. Auf europdischer Ebene erfolgt die
Zertifizierung und Kennzeichnung von Mineralwolle-Produkten (iber die EUCEB - European Certification Board
for Mineral Wool Products. Grundlage ist ein erfolgreicher biologischer Test mit einem der in der ,Anmerkung
Q" der EU-VO 1272 2008/2022 [125] genannten Verfahren und wiederum der anschlieBende Nachweis der
Konformitat der chemischen Zusammensetzung von produzierter Faser und freigezeichneter Faser. Die fir
den erforderlichen Konformitatsnachweis entsprechend zuldssigen Toleranzen fir die einzelnen Anteile der
Oxide betragen hier nach [9]

+/- 2,5 % bei einem Anteil > 15 Masse-%,

+/- 1,5 % bei einem Anteil = 2 Masse-% und < 15 Masse-% sowie

+/- 1,0 % bei einem Anteil < 2 Masse-%.

"Alte" und "neue" Mineralwolle

Im Jahr 2000 erfolgte die Aufnahme der unter a), b) und c) genannten Tests in die Chemikalien-
Verbotsverordnung und zusammen mit der Anpassung der Gefahrstoffverordnung das ab 01.06.2000
geltende Verbot der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung von kiinstlichen Mineralfasern,
fur die nicht explizit die gesundheitliche Unbedenklichkeit durch die genannten Tests nachgewiesen ist.
Dieses Jahr dient als grundlegende Grenze der Unterscheidung in ,alte” und ,neue” Mineralwolle. Aufgrund
der Ubergangsregeln, welche zwischen 1996 und 2000 galten, wurden teilweise sowohl neue als auch alte
Mineralwollen verbaut. Mineralwollen aus Jahren vor 1996 sind definitiv als alte Mineralwollen zu bezeichnen.
Wobei damit nicht sicher gesagt ist, dass diese nicht die genannten Tests bestehen wirden. Solange ein
solcher Test jedoch nicht bestanden wurde, ist die Mineralwolle als potentiell kanzerogen zu bewerten. Im
Umgang mit Mineralwollprodukten gilt generell fiir neue und fiir alte Mineralwollprodukte die TRGS905 [4] fur
alte Mineralwolle zusatzlich die TRGS521 [5].

Grundlagen zu Mineralwollddmmstoffen BBSR-Online-Publikation Nr. 29/2023



Recycling von Mineralwolle, die im Schmelzwannenverfahren hergestellt wurde 15

2.3 Herstellprozess fiir Mineralwolle im Schmelzwannenverfahren

Der Fokus dieses Forschungsberichts liegt auf Mineralwollddmmstoffen, die im sogenannten
Schmelzwannenverfahren hergestellt wurden. Im Schmelzwannenverfahren kdnnen sowohl Stein- als auch
Glaswollddmmstoffe hergestellt werden, gleichwohl es in der Regel mit der Glaswolleproduktion in
Verbindung gebracht wird. Der Herstellprozess im Kupolofen wurde im Vorgangerprojekt ,LifeCycle KMF”
bereits ausfihrlich behandelt [126]. Das Verfahren mit Kupolofen wird soweit bekannt ausschlief3lich fir die
Steinwollproduktion verwendet. Als Grundlage fiir potenzielle Recyclingoptionen wird der Herstellprozess in
der Schmelzwanne nachfolgend detailliert skizziert. Dabei werden die einzelnen Herstellschritte
prozesschronologisch beschrieben, wie Sie in Abbildung 4 auch dargestellt sind. Es werden die Stellen
aufgezeigt, die fiir ein mégliches Recycling im Rahmen des Projekts erforscht wurden (D@)(3), vgl. in
Abbildung 4). Die Rickflihrung von Mineralwolle aus dem Zuschnitt Prozess kann je nach Hersteller variieren.

Abbildung 4

Schematische Darstellung des Herstellprozesses von Glaswolle der Fa. SG Isover im Schmelzwannenverfahren; EF = Elektrofilter, in rot
dargestellt 3 Stellen im Prozess, an denen Mineralwolle als Sekundarrohstoff hinzugefiigt werden kénnte. Die Rlckfiihrung von
Mineralwolle aus dem Zuschnitt-Prozess kann je nach Hersteller variieren
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Quelle: Eigene Darstellung; Daten: SG Isover

2.3.1 Rohstofflager und Gemenge

Die Produktion von Mineralwolle fangt mit der Lieferung der Rohstoffe an. Mineralwolle besteht im
Allgemeinen aus den Rohstoffen: Alt- bzw. Recyclingglas, Quarzsand, und Gesteinen wie bspw. Dolomit,
Kalkstein und Basalt. In der Glaswolleherstellung werden dariiber hinaus Flussmittel wie beispielsweise Soda
eingesetzt. Ein weiterer Bestandteil ist Bor. Die Rohstoffe werden durch die Hersteller in der Regel bereits in
der gewlinschten Ausgangsqualitat bestellt und dann von Externen geliefert. Da es sich bei den Rohstoffen
um Materialien handelt, die Qualitatsschwankungen ausgesetzt sind, spielt die Qualitatskontrolle eine
wichtige Rolle. Die bestellte Zusammensetzung wird vor Ort ein weiteres Mal durch den Hersteller Giberpriift.
Priifmethoden reichen dabei von visuellen Uberpriifungen liber Konformititserklarungen und Kontrolle des
Lieferscheins bis hin zu labortechnischen Verfahren.[75] [86] [130]
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wichtige Rolle. Die bestellte Zusammensetzung wird vor Ort ein weiteres Mal durch den Hersteller Gberpriift.
Priifmethoden reichen dabei von visuellen Uberpriifungen tiber Konformititserklarungen und Kontrolle des
Lieferscheins bis hin zu labortechnischen Verfahren.[75] [86] [130]

Recyclingglas wird in Deutschland bereits zermahlen geliefert. Seit ca. den 1980er Jahren ist es technisch
moglich bis 80% Recyclingglas in der Herstellung von Glaswolleddmmstoffen zu verwenden. Obwohl
Mineralwollhersteller relativ geringe Anforderungen an die Recyclingglasqualitat stellen mussen, wird dieser
Wert aktuell jedoch haufig deutlich unterschritten, da nicht ausreichend geeignetes Recyclingglas auf dem
Markt verfligbar ist. [86]

An dieser Stelle kdnnte ein extern aufbereitetes Recyclingprodukt mit homogener Zusammensetzung ebenso
wie beispielsweise das Recyclingglas als weiterer Sekundarrohstoff eingesetzt werden (siehe Option 1 in
Abbildung 4)

Die exakte Zusammensetzung der Rohstoffe einer Mineralwolle obliegt der Geheimhaltung. Um ein
Verstandnis daflir zu entwickeln, welche Roh- und Zusatzstoffe innerhalb welcher Grenzen potentiell
enthalten sein konnen, wurde durch eine Literaturrecherche von Herstellerangaben und
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) eine Ubersicht erstellt, die in Tabelle 4 dargestellt ist. Das Gemenge wird
vollautomatisiert und kontinuierlich in die Schmelzwanne oberhalb des Glasspiegels beispielsweise mit Hilfe
eines Schubforderers eingelegt. Dieser erweist sich vorteilhaft fiir das Schiittgut mit geringer Korngréf3e. [86]
Aus Griinden einer kiirzeren Aufheizzeit der Rohstoffe wird zumeist mit Diinnschichteinlagen gearbeitet [80].

In Tabelle 4 ist ersichtlich, dass sich Stein- und Glaswolle trotz der dhnlichen Ausgangsstoffe doch
unterscheiden. Wesentliche Unterschiede bestehen erwartungsgemaf darin, dass Glaswolle im Vergleich zu
Steinwolle einen héheren Anteil an Altglasscherben verwendet und dafiir wenige Gesteine, zudem werden
Flussmittel eingesetzt und Bor verwendet. Bor ist ein Ausgangsstoff, der aufgrund der Zielchemie des Produkts
nicht in Steinwolle vorkommt. Die Unterschiedlichen Ausgangsmaterialien fiihren spater zu der
unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung anhand welcher Stein- und Glaswolle differenziert werden
kdnnen und die zuvor vorgestellt wurde.

Die Einzelsubstanzen bzw. Rohstoffe werden im Werk entsprechend der gewlinschten Rezeptur zu einem
trockenen Gemenge eingewogen. Die chemische Zusammensetzung der Eingangsstoffe wurde berechnet
und das Gemenge zur freigezeichneten chemischen Zusammensetzung hin automatisch dosiert. [79] Fiir ein
Mineralwollegemenge werden Rohstoffe im Umsatz mehrerer Tonnen eingewogen und die Wiegegenauigkeit
liegt dabei maximal im Grammbereich, was aber im Verhaltnis zur eingewogenen Masse hinreichend genau
ist. [86] Nach der Dosierung werden die Proben durchmischt, je homogener das Gemenge ist desto geringer
muss die Homogenisierungsleistung im Schmelzprozess ausfallen. Die Mischung erfolgt beispielsweise tber
einen Trogmischer. Die Qualitdt der Homogenisierung ist von unterschiedlichen Faktoren wie einheitlicher
Korngrof3e, hohem Feinheitsgrad, Mischzeit und Zusammensetzung des Gemenges abhangig. [80]

AnschlieBend wird das Gemenge in die Schmelzwanne beférdert. In manchen Werken wird es dabei durch die
Abwarme der Schmelzeinheit im Direktkontakt vorgewdrmt [86][79]. Die Forderanlage weil3t generell in der
Glasindustrie wenig Spezifikationen auf [80].
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Tabelle 4

Ausgangs- und Zusatzstoffe in der Mineralwollproduktion in % als Zusammentrag aus diversen Quellen

Glaswolle

Steinwolle

Rohstoffe und Zusatzstoffe | Massenanteil Rohstoffe und Zusatzstoffe | Massenanteil
in [%] in [%]
Allgemein mind. 90 %
Altglasscherben 40-80'234> Altglasscherben 10-30°
(Quarz-)Sand (Siliziumdioxid, | 10-20'? (Quarz-)Sand (Siliziumdioxid, | 10-30°
SiO,) Si0,)
Dolomit (MgCO; CaCO:s) 2-10 "8 Dolomit (MgCO; CaCOs) 10-30°¢
Kalkstein (Kalziumkarbonat, ohne Angabe ® Kalkstein (Kalziumkarbonat, 10-30°
CaCO0s) CaC0:s)
Soda (Natriumkarbonat, 5-151234
NaZO)
g':’ Borax (Natriumtetraborat, 5-10 34
.g Na,02B,03) 4-8 (Borat)?
v
% Phonolith 4-1Q'- 188l
2
E] Basalt 5-7°
<
Dolomit und Basalt 40-507
Diabas und Basalt 27-50°
zementgebundene 45-737°
Formsteine
Eisenoxid 5-7°
Recyceltes Material aus ohne Angabe®?
Stahlindustrie
Spat, Anorthosit ohne Angabe’®
Gabbro ohne Angabe
e Allgemein max. 8%
‘E | Phenol-Formaldehyd-Harz max. 8 4> Phenol-Formaldehyd-Harz max. 772
()]
2 | Bindemittel auf Basis max. 83
@ | nachwachsender Rohstoffe
3 Allgemein max. 1%
'E Mineraldl ca.0,5° Mineraldl max. 0,5>7°
?': Haftmittel 0,12 Haftvermittler max. 0,17
£ . .
ﬁ Hydrophobierungsmittel max. 0,3?
Staubbindemittel max. 0,52

Quellen: 1) EPD-SGI-20160161-CAA1-DE, EPD-URS-2012111-D, 3) EPD-SAR-20200273-CBA1-DE, 4) (EPD-SAR-20200272-CBA1-DE, 5) Knauf 2023 [69]
6) EPD-SGI-20160160-CAA1-DE, 7) EPD-KNI-2013811-D, 8) EPD-KNI-20150327-CBB1-EN, Ebenso: EPD-KNI-20150328-CBB1-EN, EPD-KNI-20150329-CBB1-EN,

EPD-KNI-20160225-CBD1-EN, 9) EPD-DRW-20180065-1BC1-DE. Ebenso: EPD-DRW-20180118-IBC1-DE, EPD-DRW-20180119-IBC1-DE
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2.3.2 Schmelzwanne

In der Schmelzwanne vollzieht sich die Stoffumwandlung des Gemenges zu einer verarbeitungsbereiten
Glasschmelze, wobei sich mehr als nur der Aggregatzustand dndert. In der Regel steht die Glasschmelze mit
anderen Phasen in Wechselwirkung, beispielsweise mit dem Feuerfestmaterial der Schmelzwanne. Vereinfacht
dargestellt durchlauft eine Glasschmelze verschiedene Phasen in der folgenden Reihenfolge [80]:

=  Silikatbildung: Erwarmen und chemische Reaktion der Rohstoffe untereinander, was zur Schmelzphase
fuhrt

*  Glasbildung: bei der chemischen Reaktion nicht verbrauchter Quarz I6st sich in Schmelze auf
"  Lauterung: Entfernen von Blasen
* Konditionierung: Vorbereitung der blasenfreien Schmelze auf die weitere Bearbeitung

Die Schmelzwanne besteht in der Regel aus einem tragenden Stahlgehduse, welches innen mit
Feuerfeststeinen ausgekleidet ist, die unvermittelt und eng gesto3en ausgefiihrt werden. Vorhandene Fugen
sollten nach Mdglichkeit zwar vermieden werden, dichten sich aber bei korrekter Dimensionierung durch
aushdrtende Glasschmelze selbst ab. Das Feuerfestmaterial ist ein Verschleif3teil, dass unter anderem in
Abhéangigkeit der Glasschmelze, Temperatur, Ofenatmosphare korrodiert. Die Verringerung der Steindicke
erhoht die Warmeverluste und damit den Energieverbrauch. Nach [80] kann monatlich von einer Erh6hung
des Brennstoffverbrauchs von 0,8 bis 1,2% ausgegangen werden. Ein Einfluss auf die Chemie der Glasschmelze
ist jedoch bei modernen Wannen nicht mehr zu erwarten.

Schmelzwannen werden durch einen Gas-Sauerstoff-Brenner, elektrischen Strom und / oder durch
rekuparative Systeme betrieben. [56] Sauerstoff kann energiedrmer als ein Luftgemisch erhitzt werden und
wird mit Umluft aufgeheizt, wodurch es 200-300 kWh/t weniger Energie als das Gas-Luft-Modell verbraucht,
fur das der Energieaufwand ca. 1400 kWh/t Mineralwolle entspricht.[86]

Die Flammen der Ofen befinden sich dabei in der Regel oberhalb der Schmelze. Das Gemenge schwimmt auf
der Glasschmelze, so dass es von unten durch die Schmelze und von oben durch die Flammen erhitzt wird. Die
Energiezufuhr ist durch Querflammen als auch U-Flammendfen méglich.

Die Temperatur, bei der die Rohstoffe geschmolzen werden, variiert laut Quellen und je Unternehmen
zwischen 1.200 °C [78] und 1.600 °C [99]. In der Regel werden 1600°C aufgrund der Wannenbestandteile nicht
Uberschritten [80]. Die Wanne selbst besteht aus Stahl und Feuerfestmaterialien. Die Lebensdauer einer
solchen Wanne betrdgt ca. 10 Jahre, wobei elektrisch betriebene Wannen bereits ab 3 Jahren ggf.
ausgetauscht oder repariert werden miissen. [80], [86] Die Schmelzwannen in der Mineralwolleindustrie sind
unterschiedlich, jedoch handelt es sich dabei in Deutschland immer um kontinuierlich laufende Ofen, die in
der Regel mit Erdgas und Strom betrieben werden.

Ublicherweise ist heutzutage eine Wirmeriickgewinnungsanlage an die Rauchgasleitungen angeschlossen,
so dass mit Hilfe von Warmetauschern wie Regeneratoren oder Rekuperatoren die Abwarme des Rauchgases
nutzbar gemacht wird, um die zuzufiihrende Verbrennungsluft vorzuwarmen. [80], [86] Auch eine
Rohstoffvorerwarmung ist wie oben beschrieben dadurch méglich.

Das geschmolzene Material wird sowohl bei den Kupol&fen als auch bei den Schmelzwannen am unteren Teil
abgelassen. Ublicherweise wird die Schmelze in elektrisch beheizten Rohren zu den Zerfaserungsmaschinen
transportiert. Damit wird gewahrleistet, dass die Schmelze die erforderliche Viskositat und Warme behlt. [46],
[69]

2.3.3 Zerfaserung

Die Zerfaserung selbst ist unternehmens- aber auch produktabhéngig. Zu Beginn der Mineralwollherstellung
wurden die Fasern nach der Zerfaserung teilweise in eine wassrige Zusatzmittel-Losung getrankt. Dadurch
kam es zu einem erhdhten und heutzutage (iberwiegend unerwiinschten Bindemittelanteil in der
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Mineralwolle [49]. Generell werden heute die Schleuder- und Diisenblasverfahren unterschieden, wobei es fur
beide Verfahren diverse Subkategorien gibt. Die in der Mineralwollindustrie verbreitetsten Methoden sollen
nachfolgend vorgestellt werden:

Schleuderverfahren:

a)

Schleuderziehverfahren mit innerer Zentrifugierung, auch TEL-Verfahren: Das TEL-Verfahren wird
meist fir die Zerfaserung von Glaswollschmelzen verwendet. Der fliissige Glasstrahl féllt aus der
Schmelze durch eine Hohlwelle in einen mit hoher Geschwindigkeit horizontal rotierenden
Verteilerkorb. Dieser Verteilerkorb wird auch Schleuderring oder Spinner genannt und weist bis zu ca.
6000 runde Offnungen mit einem Durchmesser von 1Tmm in den Begrenzungswandungen auf. Per
Zentrifugalkraft tritt das Schmelzgut durch die Offnungen aus dem Verteilerkorb aus. Durch diesen
Prozess wird die Schmelze zerfasert. Beim Austreten aus dem Verteilerkorb treten die entstandenen
Fasern in einen Blasstrom ein, der meist radial um den Verteilerkorb angeordnet ist. Sie werden durch
heiBe Luft nach unten geblasen und damit in die Ldnge gezogen. [86], [131]. Das TEL-Verfahren hat
eine relativ lange Prozesszeit, sodass es flir Steinwolle eher ungeeignet ist [102].

Abbildung 5
Schematische Abbildung des Zerfaserungselements im Schleuderziehverfahren
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Quelle: Eigene Darstellung nach Patent DE1225810B

b) Schleuderziehverfahren mit duBerer Zentrifugierung wie das Kaskaden-Schleuderverfahren,

C) Walzspinnverfahren, eingesetzt in der Steinwolleherstellung. Das geschmolzene Material wird in
einem diinnen Strahl auf sich drehende, ggf. gerippte Walzen gelenkt, welche dann die Schmelze
zerfasert. Anordnung, Drehrichtung, Geschwindigkeit und Anzahl der Walzen koénnen sich
unterscheiden und sind patentabhangig. Durch die Walzen zerfasert, werden die Mineralwollfaden
anschlieBend durch ein senkrecht angebrachtes Gebladse abgelenkt. [43]

Diisenblasverfahren:

Im Disenblasverfahren wird ein herabfallender Schmelzstrahl durch Platinum- oder Rhodiumdisen
in  vertikaler Richtung zerfasert. Die Schmelze wird daraufhin  durch einen
Hochgeschwindigkeitsluft-Dampfstrahl in diinne Fasern gezogen. Diese haben eine Lange von 1 m
und einen Durchmesser von 15 um. Es liegt eine kurze Verarbeitungszeit vor. Steinwolle ist durch

Grundlagen zu Mineralwollddmmstoffen BBSR-Online-Publikation Nr. 29/2023



Recycling von Mineralwolle, die im Schmelzwannenverfahren hergestellt wurde 20

den geringen Siliziumdioxid-Anteil kristallisationsanfalliger als Glaswolle. Somit ist flir Steinwolle
eine kurze Prozesszeit wichtig. [102] Das Diisenmaterial vertragt hohere Temperaturen und kann
daher auch in der Steinwollschmelze verwendet werden, im Vergleich zum Spinner des TEL-
Verfahrens ist die Diise wesentlich teurer. [99][86]

Abbildung 6
Schematische Abbildung des Zerfaserungselements im Diisenblasverfahren
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Quelle: Eigene Darstellung nach den Patenten DEO00003509426A1, DE 10 2011 001 643 B4 2017.03.16 und DE 102007020559B4 2012.03.29

Bei Mineralwolldammstoffen, die Schmelzwannenverfahren hergestellt werden, zerfasert die Schmelze
nahezu vollstdndig, so dass wenige bis keine nichtfaserartigen Bestandteile vorhanden sind. Bei Steinwollen
hingegen, die bspw. mit Kaskaden-Zerfaserungsmaschinen oder dem Diisen-Blas-Verfahren hergestellt
werden kdnnen 25-35% nichtfaserige Bestandteile enthalten sein [68]. Diese nichtfaserigen Bestandteile
fuhren zu einer hoheren Rohdichte und damit zu einer geringfiigig hoheren Warmeleitfahigkeit der
Mineralwollprodukte.

2.3.4 Binde- und Schmalzmittel

Nachdem die Mineralwollschmelze zerfasert wurde, wird sie beim Herabfallen in einem Fallschacht mit
Bindemitteln und Schmelzmitteln bespriiht. Diese Stelle ist dafiir besonders geeignet, da die Fasern moglichst
vollstandig benetzt werden missen, bevor sie verhaken oder klumpen [86]. Bindemittel sorgen primar dafiir,
dass die frisch gesponnenen Fasern nach einem Hartungsprozess in einem festen Verband gebunden werden.
Sie sind also maB3geblich fiir die physikalischen Eigenschaften des Endprodukts verantwortlich.

Bindemittel wird als Dispersion - in der Regel mit Wasser [86] - aufgespriiht und verbindet die Punkte, an denen
die einzelnen Fasern aneinander liegen. Das Wasser verdampft und die Erstarrung des Bindemittels beginnt
augenblicklich aufgrund der hohen Temperaturen der Mineralfasern und die Fasern werden an den
Knotenpunkten unverschiebbar. Nicht alle Fasern werden jedoch verbunden, manche werden nur durch den
Faserverbund um sie herum im Produkt gehalten [68], [86].
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Der Bindemittelanteil fiir Mineralwolle schwankt je nach Produkt zwischen 2-8%, wobei 8 % als sehr hoch
bewertet wird und allgemein der Bindemittelanteil bei Glaswolle (4-6%) hoher ist als bei Steinwolle (1-3,5 %).
(vergleiche auch Tabelle 4) Die Elastizitdit des Produkts wird mit zunehmendem Bindemittelanteil
eingeschrankt [86], [68] MOgliche Bindemittel sind:

Organische Bindemittel

* Duroplastisch aushartende Kunstharze wie Phenol-, Formaldehyd- und Harnstoffharze sowie deren
Mischungen. Phenol-Formaldehyd-Harze sind dabei die weit verbreitesten Bindemittel in der
Mineralwollindustrie und Stand der Technik. Harnstoff-Formaldehydharze wurden zur Reduzierung des
Formaldehydsanteil in den Bindemitteln entwickelt, wobei Urea ein geeigneter und glinstiger
Ausgangsstoff darstellt, jedoch zu Geruchsproblemen fiihrte [68], [20], [53], [45]

*  Polyesterharze auf der Basis von carboxylierten Polymeren. Die gangigsten enthalten eine Kombination
aus einem Acryl(co)polymer und einem niedermolekularen Polyol [68]

* polymere Polycarbonsdure,  eine  aushartbare,  formaldehydfreie, = wdssrige
Bindemittelzusammensetzung [128]

= Polyacrylsdure (grof3e Mengen Amoniak werden bendtigt, teurer als Phenolharze) [45]
= Bindemittel auf Acryl- und Wasserbasis, bspw. das Produkt PureOne der Fa. Ursa [121]>

*  Bindemittel auf Basis pflanzlicher Bindemittel, beispielsweise auf Zucker- bzw. Kohlenhydratbasis bspw.
ein wasserlosliches Polysaccharid wie Dextrin oder Maltodextrin mit Vernetzungsmittel Zitronensaure
[45]. Mineralwollen mit diesen Bindemitteln in Reinform befinden sich erst seit den letzten Jahren auf
dem Dammstoffmarkt.

*  Es kommt durchaus vor, dass ein Mineralwollprodukt eine Mischung aus mehreren dieser Bindemittel
enthalt.

Anorganisch Bindemittel
® organisch modifizierte Silane [67]
*  Hochtemperaturbestdndige anorganische Bindemittel, bspw. Sol-Gel Bindemittel: [61], [103]

Bindemittel kénnen zudem Katalysator, ein Kupplungsmittel, ein Verarbeitungshilfsmittel, einen
Vernetzungsdichteverstdrker, ein Streckmittel, ein feuchtigkeitsbestandiges Mittel, ein Entstaubungsdl, einen
Farbstoff, einen Korrosionsinhibitor, ein Tensid, einen pH-Einsteller und Kombinationen davon enthalten. [45]

Zusatzlich werden Schmalzmittel dem Produkt zugegeben, um fiir Staubminimierung und Hydrophobierung
zu sorgen. Bekannte Schmelzmittel sind Mineraléle, Ol-Wasser-Emulsionen und Silikonéle, die nachher 0,5-1%
am Endprodukt ausmachen. [53], [86]. Stopfwolle, die in loser Form vorliegt, wird ganz ohne Bindemittel
hergestellt und enthalt lediglich Schmalzmittel. [86]

2.3.5 Harteofen und Kaschierung

Die Faserlagen werden nach dem Bespriihen mit Binde- und Schmalzmitteln auf einem Férderband zu einem
watteartigen, feuchten Endlosvlies aus richtungslosen Fasern geschichtet und von dort in einen Harteofen
transportiert. Innerhalb dieses Ofens wird das feuchte Mineralwollvlies komprimiert, je nach gewiinschter

2 Das Bindemittel ist nach telefonischer Aussage des Herstellers in den vergangenen Jahren aus Nachfragegriinden zu einem
Bindemittel aus Basis nachwachsender Rohstoffe verdndert worden.

3 Das Sol-Gel Bindemittel wurde von der Pfleiderer Dammstoffe company angewendet, welche von Ursa aufgekauft wurde. Das
Bindemittel wird heute noch von der Innomat GmbH hergestellt und bspw. im Dammstoffmarkt fiir Ofen verwendet.
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Dicke und Dichte des Endprodukts. Innerhalb des Ofens herrschen 200 bis 250 Grad [86], wodurch das
Bindemittel pyrolysiert und ein dauerhafter komprimierter Zustand erreicht wird. Der mit dem
Bindemittelauftrag begonnene Prozess der Unverschiebbarkeit der Faserknotenpunkte wird hier finalisiert.

Beim Pyrolisieren der Bindemittel entsteht in Abhangigkeit dieses Vorgangs, der Eigenfarbe der Glasschmelze,
der nichtfaserigen Bestandteile sowie der Fasergeometrie die schlussendliche Produktfarbe der Mineralwolle.
Mineralwollen ohne Bindemittel — auch virgin wool - sind reinweil bis hellgraulich. [86]

Mogliche Kaschierungen werden unmittelbar vor dem Harteofen oder direkt im Anschluss aufgebracht.

Kaschierungen (ibernehmen unterschiedliche Funktionen wie beispielsweise Verbesserung der
Witterungsbestandigkeit, Abriebfestigkeit, Optik, Haftung und auch Verhindern des Austretens von
ungebundenen Fasern.

Produkte ohne Bindemittelauftrag miissen nicht ausgehartet werden.

Hinter dem Harteofen sind verschiedene Schneide- und Sédgeeinrichtungen installiert. Zum einen um das
Endlosvlies in die spatere Rollen- oder Plattenlange zu unterteilen. Zum anderen um den unsauberen Rand
beidseitig des Vlieses abzuschneiden. Die daraus anfallenden Mineralwollreste, der sogenannte Verschnitt,
betragen ca. 3-5% der produzierten Mineralwollmenge [86], [68]. Da dieser chemisch exakt dem
herzustellenden Produkt entspricht und mit Ausnahme der Binde- und Schmalzmittel und ggf. einer
Kaschierung keinerlei Verunreinigung enthalt, wird dieser Verschnitt in der Regel werksintern wieder in den
Prozess zurlickgefiihrt. Dazu wird das Material zerkleinert, in einem Silo zwischengelagert und anschlie8end
dann zurlickgefiihrt Gber

"  Schmelzzyklon: Dieser ist oberhalb der Schmelzwanne angeordnet. Die zerfaserte Mineralwolle fallt
durch den temperierten Zyklon, wobei organische Anhaftungen sowie das Bindemittel verbrannt
werden. Hier besteht die Moglichkeit auch fiir kiinftige Recyclingideen anzusetzen. Es kann noch
geringfuigig Einfluss Gber die Schmelzwanne und Zudosierung genommen werden (siehe auch
Abbildung 4, Option 2).

®  Zugabe der Mineralwolleflocken nach dem Bindemittelauftrag. Auch diese Option kann fiir ein
Recycling angesetzt werden. Allerdings kann hier kein Einfluss mehr auf die Produktchemie
genommen werden, weswegen das zu rezyklierende Material exakt dem Zielprodukt entsprechen
muss (siehe auch Abbildung 4, Option 3).

Die Mineralwolle wird anschlieBend zu der gewiinschten GroBe und Form mittels Kreissagen oder
Hochdruckwasserstrahlen geschnitten. Hier kdnnen ebenfalls Kaschierungen oder eine Beschichtung auf das
Produkt aufgebracht werden. Das Endprodukt wird dann meistens fiir den Transport noch einmal komprimiert
und in Folie eingeschweil3t.
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3. Mineralwollrecycling und aktuelle Hindernisse

3.1 Aktuelles End of Life von Mineralwolle

Nach dem derzeitigen Stand féllt Mineralwolle, die fiir einen Recyclingprozess in Frage kommt, hauptsachlich
bei der Produktion von Mineralwolle (Produktionsreste)
bei der Herstellung von Gebauden (Baustellenverschnitt) und
bei Instandsetzung, Modernisierung, Riickbau und Abriss von Gebauden an (rlickgebaute
Mineralwolle).

Produktionsreste werden heute der Produktion wieder zugefihrt (vgl. 2.3 Herstellprozess fiir Mineralwolle im
Schmelzwannenverfahren). Dazu werden die Produktionsreste innerhalb des Betriebes aufgemahlen und in
den Produktionsprozess zurlickgefihrt.

Baustellenverschnitt kann ebenfalls weitestgehend wieder der Produktion zugefiihrt werden. Dafiir bieten
inzwischen alle namhaften Hersteller Verfahren an. Im weitesten Sinne handelt es sich bei Produktionsresten
und Baustellenverschnitt um industrielle Nebenprodukte, die bei Einhaltung von tiblichen Produktions- und
Bauprozessen sortenrein, ohne Verunreinigungen und mit zugelassenen Fasertypen vorliegen (weiterfiihrend
3.2 Hindernisse im Mineralwollrecycling und [126]) Dennoch werden diese Baustellenrestmassen
weitestgehend deponiert.

Ebenso wird die Mineralwolle, die bei der Instandsetzung bzw. Modernisierung, Riickbau und Abriss von
Gebauden anfillt, fast ausschlie3lich Deponien zugefiihrt.

Abbildung 7
Schema Entsorgung von Mineralwolle
Pre-Consumer Post-Consumer
Produktion Baustelle Gebdude
. . Rickgebaute
Produktionsreste Baustellenverschnitt . &
Mineralwolle

Massestrom _—

Produktion Deponie

Quelle: Eigene Darstellung

Baustellenverschnitt

Um den Baustellenverschnitt zu recyceln, wird von den Herstellern ein Riicknahmeservice angeboten, der
prototypisch in folgenden Schritten ablduft [44]:
*  im Zuge des Kaufs des Mineralwolleproduktes werden BigBags des Herstellers erworben
der Baustellenverschnitt wird wahrend des Baus in den BigBags gesammelt
bei Anlieferung von neuer Mineralwolle werden die gefiillten BigBags zum Handler mitgenommen
beim Fachhandler werden die BigBags gesammelt und bei Anlieferung von neuer Mineralwolle vom
Hersteller zum Werk zurlickgefiihrt
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Um die rechtlichen Anforderungen sowie die Anforderungen die an den Produktionsprozess zu erfiillen, ist es
dabei notwendig, dass die Mineralwollereste ohne Verunreinigungen und sortenrein gesammelt werden.
Durch die Nutzung des Handlernetzes konnen Leerfahrten beim Transport vermieden werden, wobei der
Transport bei Belieferung von grof3eren Baustellen durch den Hersteller auch ohne den Zwischenhandler
direkt erfolgen kann. Die Handler fungieren als Sammelstelle, die die regionale Abdeckung und die optimale
Auslastung der Transporte sicherstellen. Durch den Verkauf der BigBags werden die Kosten fiir die
Riickfiihrung umverteilt, dabei kénnen etwa 170 kg Steinwolle pro BigBag, der ein Volumen von ca. 1,7 m?
aufweist, riickgefiihrt werden [8]. Fiir eine durchschnittliche Glaswolle mit 25kg/m? entspriche dies 42,5 kg.

Tabelle 5
Nettokosten 2023 der Hersteller-von Mineralwolle fiir BigBags nach [23]

Materialvolumen' Nettokosten pro BigBag Einmaliger Mindermengenzuschlag
bis 7,5 m® 100 € 500 €
bis 15 m? 100 € 300 €
ab 15 m’ 100 € -

"mit Befiillungsgrad von 87%

Der groB3te Anteil des Baustellenverschnitts wird derzeit aber noch deponiert. Die Firma Rockwool gibt die
Uber ihr Recyclingsystem riickgefiihrte Steinwolle fiir 2021 mit 12.000 t an, was schatzungsweise bei einem
Verschnitt von 5% einem Anteil von 25 M.% des Baustellenverschnitts von Mineralwolle entsprechen wiirde
[44].

Zuriickgebaute Mineralwolle

Der grofte Anteil von Mineralwolle, deren Potential fiir einen Recyclingprozess gehoben werden muss, fallt
bei Instandsetzung, Modernisierung, beim Riickbau sowie Abriss von Gebduden an. Obwohl vereinzelt von
den Herstellern Riicknahmekonzepte angeboten werden, wird die anfallende Mineralwolle aufgrund der
Restriktionen bei der Herstellerriicknahme fast ausschlieBlich als Abfall deponiert.

In Deutschland wurde 2020 nach Erhebung der Daten entsprechend des Umweltstatistikgesetzes (UStatG)
190.200 t Dammmaterial mit der Sonderabfall-Schliisselnummer (EAV/AVV) 170603* den Abfallanlagen
zugefiihrt. Wahrend davon ausgegangen werden kann, dass unter dieser Schliisselnummer fast ausschlieBlich
Mineralwolle entsorgt wurde, ist bei der Schliisselnummer (EAV/AVV) 170604 der Anteil von Mineralwolle nicht
bekannt. Die Auswertung der Transporte von Abfall mit der Schlisselnummer (EAV/AVV) 170603* ergeben
dagegen fiir 2020 277.500 Tonnen [29]. Dies korrespondiert mit den Zahlen 200.000 bis 300.000 Tonnen, die
in der Literatur genannt werden [126]. Je nach Datengrundlage verzeichnet die Schlisselnummer (EAV/AVV)
170603*%, unter der Mineralwolle ohne Nachweis als Abfall gesammelt wird, seit 2006 eine jahrliche lineare
Steigerung von 8.800 bis 14.000 Tonnen. Dagegen weist der Abfall unter der Schlisselnummer (EAV/AVV)
170604, unter der nachgewiesene neue Mineralwolle gesammelt werden kann, keine lineare Steigerungsrate
auf. Ursdchlich kénnte zum einen die Lebensdauer von mehr als 30 Jahren von Baukonstruktionen mit
Mineralwolle sein, womit erst in den nachsten Jahren mit einer Erhohung zu rechnen ist. Zum anderen kdonnte
eine Ursache die mit Kosten verbundene notwendige Nachweisfiihrung sein, dass es sich um neue
Mineralwolle handelt, so dass diese dennoch unter (EAV/AVV) 170603* entsorgt wird.

Im Vergleich zur jahrlichen Produktion entsprechen die erfassten riickgebauten Mengen etwa 1%. Prognosen
gehen aber davon aus, dass in den nachsten Jahren sich die Abfallmenge exponentiell steigern wird. Das
Forschungsinstitut fiir Warmeschutz prognostiziert fiir EPS-Ddmmung, dass in 40 bis 50 Jahren die jahrliche
Abfallmenge gleich der Jahresproduktion sein wird [2]. Ahnliches darf auch fiir Mineralwolleddmmung
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angenommen werden, da das Verhdltnis zwischen Absatz EPS-Ddmmung zu Mineralwolleddmmung seit
vielen Jahren weitestgehend stabil ist und die Ddmmungen am Gebdude &hnlichen technischen
Lebensdauern unterworfen sind.

Abbildung 8
Abfallart (EAV/AVV) 170603* Anderes Dammmaterial, vorwiegend MW in der Bundesrepublik nach [29]

Abfallart (EAV/AVV) 170603* Anderes Dammmaterial, vorwiegend MW in
der Bundesrepublik
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Quelle: Eigene Darstellung

Nach Aussage der Umweltamter der Lainder nehmen derzeit im Bundesgebiet 70 Deponien der Deponieklasse
| und Il Mineralwolle an. Bei der geographischen Verteilung fallt auf, dass es in den Neuen Bundeslandern
Uberdurchschnittlich viele Deponien gibt.
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Abbildung 9
Ubersicht der befragten Deponien

Unterssltit von g
& GeaNames, Microsolt, ToeTom

Quelle: Eigene Darstellung

Die Deponiedichte kénnte erklaren, dass in Ostdeutschland die Preise fiir die Annahme mit durchschnittlich
245 € deutlich niedriger liegen als der Bundesdurchschnitt. Der durchschnittliche Annahmepreis in
Deutschland liegt derzeit bei 308 €/t. Damit ergibt sich eine durchschnittliche jahrliche Preissteigerung seit
2017 von 8,4%. [126]
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Abbildung 10
durchschnittliche Deponiepreise fiir EAV 170603* nach Bundeslandern
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Quelle: Eigene Darstellung

Die derzeitigen Vorteile einer Deponierung von Mineralwolle liegen in der Nutzung des gut ausgebauten
dezentralen Entsorgungssystems und der Deponiedichte. Dadurch ergeben sich kurze Entfernungen zwischen
dem Versender und dem Empfanger, wodurch die Transportkosten geringgehalten werden. Stichproben
anhand von zwei Bundeslandern ergab eine durchschnittliche Entfernung der Deponien zueinander von 70
km, d.h. eine Deponie ist mit einer Entfernung von 35 km zu erreichen.

Zu dem vorhandenen Entsorgungssystem kommen Sammel- und Umschlagsplatze in Form von Wertstoff- und
Recyclinghofen mittels denen die Transportmengen optimiert werden hinzu. In Gro3stadten wie Berlin betragt
die Entfernung zwischen den Sammelstellen 12 km. Aber auch in Iandlichen Gebieten lagen nach Stichproben
die Sammelstellen nur 30 km voneinander entfernt, so dass jeder Absender eine Wegstrecke von 6 bis 15 km
benétigt. Ublicherweise begrenzen Wertstoff- und Recyclinghéfe ihre Kundschaft auf Privatpersonen und
Kleingewerbetreibende. Auftragnehmer von GroB8baustellen seien es klassische Baubetriebe oder
Entsorgungsunternehmen transportieren Ublicherweise direkt zur Deponie. Im Zuge des vermehrten
selektiven Riickbaus und der Verringerung von vorhandenen Baustellenflachen lasst sich eine Tendenz vom
Anlieferungssystem zum Abholungssystem beobachten. Beim Abholsystem werden Container zur separaten
Sammlung bereitgestellt und vom Entsorger abgeholt.
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Zukunftig wird die Deponieanzahl weiter abnehmen und damit setzt sich eine allmahliche Zentralisierung fort.
Schon heute gibt es Entsorgungsunternehmen, die mehr geschlossene Deponien in der Nachsorge betreiben
als offene Deponien. Damit ist zu erwarten, dass die Kosten flir den Transport und die Annahme des Abfalls in
den nachsten Jahren Uber der allgemeinen Preissteigerung liegen werden.

Abbildung 11
Schema derzeitiges End-of-Life-Szenario

Kleingewerbe/
[ | sommebele |
Privat
Gewerbe >

Quelle: Eigene Darstellung

Deponie

Vergleich zum Recycling von Kunststofffenstern

Bei Kunststofffenstern hat sich ein Recyclingmarkt mit einer Recyclingquote von ca. 37% fir Glas und ca. 70%
fur Kunststoffrahmen etabliert. [138]

Geht man vom statistisch erhobenen Abfallschliissel 170202 aus, liegt das Potential von riickgebautem Glas
mit 260.000 Tonnen im Jahr 2016 in einer dhnlichen Gré8enordnung wie bei der Entsorgung von Mineralwolle.
Die Entwicklung der Industrie erfolgte aber im Zuge des Recyclings von Glasbehaltern; deren Markt lag 2016
bei 2.210.000 Tonnen (EAV/AVV 150107) [29] Das Statistische Bundesamt befragte 2016 fiir Verpackung 129
Entsorger und flr Bauglas (EAV/AVV 170202) 255. Damit ist bei Glasrecycling eine Flachenabdeckung des
Bundesgebietes gegeben. Dies wird von ift Rosenheim bestdtigt; nach deren Umfrage 69% der
Gebaudehiillenglasmenge bei den Recyclern aus der ndheren Umgebung bis 100 km stammt. Weitere 28%
sind aus der Umgebung bis 300 km. Die Transportkosten an dem erzielbaren Preis des Rezyklats von 80-90 €/t
liegen dennoch zwischen 20 und 33 %.[95]

Obwohl der Markt fiir recyclebare Kunststofffensterrahmen mit 50.000 Tonnen im Jahr 2018 vergleichsweise
gering ist, wurde maf3geblich durch die Recycling-Initiative, in der 89 Unternehmen aus Herstellern, Recyclern,
Logistikpartner und Annahmestellen vernetzt sind, das Recycling vorangetrieben. Um die Wirtschaftlichkeit
des Transports zu erreichen, wird mit 69 regionalen Annahmestellen zusammengearbeitet, die als
Sammelstelle zwischen Riickbau und Recyclingbetrieb agieren.

Bei Kunststofffenstern haben sich drei End-of-Life-Szenarien in Abhdngigkeit zum Riickbau etabliert:
Entsorgung (ber den Baumischabfall, von vollstandigen Fensterelementen und von teilfraktionierten
Fensterelementen. Die Entsorgung liber den Baumischabfall wird vorwiegend bei geringen Riickbaumengen
genutzt und fihrt Gber die Trennung mittels Sortieranlage zur thermischen Verwertung, mittels
Aufbereitungsanlage zur stofflichen Verwertung und zur Deponierung. Bei vollstandigen Fensterelementen,
die vor allem durch die frihzeitige Einbindung der Entsorgungsbetriebe beim Riickbau entsteht, wird bei der
Fraktionierung durch den Entsorgungsfachbetrieb Rahmen und Flachglas getrennt. Die entstehenden zu
deponierenden Sortierreste sind minimiert. Die entstehenden Glas- und Rahmenfraktionen werden (ber
Aufbereitungsanlagen zu Flachglas- und PVC-Rezyklat verarbeitet. Bei teilfraktionierten Fensterelementen
folgt der Materialkreislauf weitestgehend den Fall der vollstandigen Fensterelemente. Allerdings ist hier die
jeweilige Quote der Deponierung, thermischen und stofflichen Verwertung ganz erheblich der unmittelbar in
der Ndhe vorhandenen Entsorgungsinfrastruktur unterworfen.
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3.2 Hindernisse im Mineralwollrecycling

Die hier benannten Hindernisse stellen einen Zusammentrag dar aus den vorhergehenden Kapiteln, Literatur
und Interviews mit Mineralwollherstellern.

Wie eingangs beschrieben stellen Mineralwollen, die vor dem Jahr 2000 produziert worden sind, ein
potentielles Gesundheitsrisiko dar. Zum einen fiihrt das dazu, dass im Umgang mit diesem Baustoff besondere
Schutzmal3nahmen fir alle Akteure im direkten Kontakt mit dem Baustoff oder der von ihm kontaminierten
Luft entlang des gesamten Prozesses ergriffen werden miissen. Das macht aktuell den Riickbau aufwendiger
und dadurch wesentlich kostspieliger. Die gleichen Aspekte waren bei einem kiinftigen Recycling zu
betrachten. Aktuell wird Mineralwolle nach seinem Ausbau in luftdichten Bigbags verpackt. Zur weiteren
Verwertung und Voruntersuchung missten die Mineralwollen diesen wieder entnommen werden. Alle
weiteren Personen und Anlagen sind entsprechend fiir den Umgang mit alter Mineralwolle zu schitzen /
auszustatten bis das Produkt derart verarbeitet ist, dass keine Faserfreisetzung mehr zu erwarten ist.

Dariiber hinaus wurden beim Wechsel von ,alter” zu ,neuer” Mineralwolle die chemische Zusammensetzung
der Mineralwollen gedndert (vgl. u.a Tabelle 2). Insbesondere beim Wiederverwerten in der
Mineralwollindustrie spielt dies eine Rolle fiir die einzuhaltende Zielchemie.

Nicht zuletzt gilt Mineralwolle, die als Baustellabbruchmaterial einer Verwertung oder Verwendung zugefiihrt
werden soll, unabhéngig ihres Alters als Abfall. Nach KrWG 85 Abs.1 verliert die Mineralwolle ihre
Abfalleigenschaft erst, wenn
*  sie fir bestimmte Zwecke genutzt wird (Verwertungsabsicht),
es einen Markt fir Mineralwolle zur Verwertung gibt oder Nachfrage danach besteht,
sie alle technischen Anforderungen, Rechtsvorschriften und anwendbaren Normen erfiillt und
die Verwendung / Verwertung nicht zur Schadigung von Menschen und Umwelt fiihrt.

Es liegt nahe, dass aus diesem Grund die meisten der nachfolgend beschriebenen Forschungsvorhaben mit
neuer Mineralwolle gearbeitet haben. Zudem ist es aus forschender Sicht daher auch schwierig an
Probenmaterial alter Mineralwollen zu gelangen. Die meisten Baustellen und Wertstoffhéfen erlauben aus
gesundheitsschutztechnischen bzw. rechtlichen Griinden keine Entnahme von alter Mineralwolle.
Unternehmen, die mit Mineralwolle von Abbruchvorhaben arbeiten wollen, benétigen aktuell gleichzeitig
auch immer eine abfallrechtliche Genehmigung, zumindest zum Transport und der Annahme sowie bei einer
ersten Verwertung des Baustoffs.

Neben den gesundheitsspezifischen und abfallrechtlichen Belangen ist es bei Mineralwolle aus
Abbruchvorhaben in der Regel auch so, dass sie mit Fremdstoffen verunreinigt sind. Aus forschender Sicht
erschweren die Fremdstoffe eine zuverlassige Aussage liber die Eignung der Mineralwolle selbst als Substitut
oder Sekundarrohstoff. Gleichwohl ist im Rahmen von Forschung zum Mineralwollerecycling dieser Aspekt
besonders wichtig und soll daher auch bei der nachfolgenden Vorstellung der bestehenden
Recyclingstrategien beriicksichtigt werden.

Das Thema der Verunreinigungen und Storstoffe sollen daher im Rahmen dieses Forschungsprojekts noch
einmal griindlich analysiert werden, denn daraus erwachsen wirtschaftliche Hindernisse, die sich in der langen
Zeitachse der zur Entwicklung eines Recyclingsystems wiederspiegelt:

Recherchen beim Patentamt zeigen, dass bereits 1983 Verfahren zum Aufbereiten von Mineralwolle entwickelt
wurden [34]. Seit 1994 bietet ein Steinwolleproduzent die Riicknahme von Baustellenverschnitt an [126].
Weitere 13 Jahre spater wurde das System fiir anfallende Steinwolle des Herstellers von Flachdachsanierungen
erweitert. Das Angebot ist an den Kauf von neuen Produkten, an die Sortenreinheit des Altdammstoffs und die
fachgerechte Verpackung gekoppelt [8]. Seit 2014 fordert ZukunftBau verstarkt die Entwicklung von
Nachhaltigkeitskonzepten in der Dammstoffindustrie.

Die Aufbereitung von Post-Consumer Mineralwolle zur Wiederverwertung in der Ziegelindustrie scheiterte
wirtschaftlich 2012 [137]. Eine Weiterentwicklung von Forschungen im Labormafstab von 2009 zur Erzeugung
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von Schlacken aus alter Mineralwolle mittels Microwellenbehandlung, beziiglich der Weiterverarbeitung
dieser Schlacken ist nicht bekannt [78].

Diese Forschungs- und Erprobungszeitspanne verdeutlicht geringe Erwartungen und Erfolgsaussichten auf
ein wirtschaftlich tragfdhiges Konzept, womit auch die Frage der Akzeptanzkriterien fir die Akteure
elnhergeht Folgende wirtschaftliche Hindernisse im Detail sind identifiziert:

die derzeit noch zu erwartenden relativ geringen Abfallmengen

die derzeit noch preisglinstige Konkurrenz in Form der Deponien und der Rohmaterialien zur

Herstellung

der Aufbau bzw. die Nutzung eines Entsorgungsinfrastrukturnetzes zur Aufbereitung und

fehlendes Risikokapital als Investition zur Entwicklung der aufwendigen Aufbereitungsverfahren

aufgrund der Storstoffe.

3.3 Ubersicht liber bestehende Recyclingkonzepte im offenen Kreislauf

Zundchst soll der Status Quo im Mineralwollerecycling analysiert werden. Bestehende Konzepte aus
Forschung und Praxis werden beschrieben und dahingehend gepriift, ob die Recyclingstrategie geeignet ist
fur Mineralwolle aus Abbruchvorhaben, bei der mit Storstoffen zu rechnen ist, fir Mineralwolle, deren
chemische Zusammensetzung nicht bekannt ist oder die ggf. vor dem Jahr 2000 verbaut wurde und fir Glas-
bzw. Steinwolle. Zusammentrdge verschiedener Forschungsvorhaben zum Mineralwollerecycling haben auch
[101], [123] und [134] durchgefiihrt. Innerhalb dieses Berichts werden die Ansatze aufgefiihrt, die einen Bezug
zum Bauwesen haben, bereits Stand der Technik sind oder aufgrund des mdéglichen Mengenumsatzes
vielversprechend klingen.

Bergversatz

Hohlrdume, die in Folge von Grubenarbeiten zur Forderung unterschiedlicher Rohstoffe entstanden sind,
werden zur Stabilisierung mit Versatzbaustoffen verfillt. Natlrliche Rohstoffe durfen dafiir nicht verwendet
werden (bergrechtliche Versatzpflicht). Haufig verwendete Materialien fiir Versatzbaustoffe sind Filterstaube
oder Flugaschen.

In Deutschland existiert ein Patent [42], welches mineralisch gebundene Mineralwollfasern, als Versatzstoff
vorsieht. GemaR Patent kdnnen Mineralwollfasern, die zugunsten einer héheren Schittdichte (> 0,15 g/cm3)
zerkleinert werden, mit Hilfe von Bindemittelsuspensionen zu einem geeigneten Bergversatzmaterial
entwickelt werden. Als Bindemittel kommen unter anderem Zement, Gips, Kalkbinder und Sorelbinder in
Frage oder aber die bereits benannten Filterstaiube und Flugaschen. Abhdngig vom Verhaltnis der
Bindemittelsuspension zum Mineralfaseranteil erhdlt man entweder eine pumpfahige oder eine erdfeuchte
Masse, die noch verdichtet werden muss. Unabhangig der Verarbeitbarkeit hartet die Mischung selbststandig
unter normalen Randbedingungen aus. Das Verhaltnis von Bindemittel zu Mineralfaseranteil kann zwischen
5:1 bis 1:5 schwanken, als bevorzugt wird ein Bereich von 3:1 bis 1:1 angegeben. Der notwendige Wasseranteil
kann aus abfallbasierten wassrigen Losungen bestehen.

Auch eine Forschergruppe aus Osterreich beschreibt Versatzstoffe aus mineralisch gebundener Mineralwolle
als fir den Bergversatz geeignet. Das Projekt forscht aktuell grundlagenbasiert zu pumpfihigen
Versatzprodukten aus Mineralwolle. [127]
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Geeignet fiir....

... verunreinigte Mineralwolle Maoglich, sofern Technik nicht beschadigt wird
... unbekannte Mineralwollchemie Moglich, aber nicht empfohlen
... alte Mineralwolle Durch den Bergversatz wird das Material gemaR Patent von der

Biosphdre abgegrenzt und somit eine alternative Verwertung
gemal TRGS 905 sichergestellt.

... Glas- und Steinwolle Ja

Status Patent in Deutschland / Firmengriindung*

Moértel und Beton

Bei der Recherche zur Weiterverwertung oder -verwendung von Mineralfaserprodukten wurden insbesondere
der Einsatz von kiinstlichen Mineralfasern zu Verbesserung bestimmter Produkt- und Stoffeigenschaften
vorgefunden. Eine ganze Reihe von Studien beschaftigt sich mit dem Einsatz von Mineralfasern in Moértel- oder
Betonrezepturen. Fokus der Arbeiten ist dabei aber immer das Stoffverhalten und weniger der Recyclingaspekt
der Mineralfasern. Dieser wird eher als positive Nebeneigenschaft verstanden. Die nachfolgende Auflistung ist
nicht abschlieend.

Puzzolanische Materialien werden in der Betonherstellung eingesetzt um den Zementgehalt zu reduzieren.
Wegen ihrer Ausgangschemie (vgl. Tabelle 2) eignet sich Mineralwolle fiir puzzolanische Reaktionen. Wird
Mineralwolle mit Zement zu einem Mortel oder Beton vermischt, verandert es die Eigenschaften sowohl des
Frischbetons als auch des ausgeharteten Betons.

Eine der Studien ersetzte beispielsweise bis zu 20 % des Zements durch Steinwolle und erzielte eine
gesteigerte Frischbetonausbreitung sowie eine verldngerte Induktionsperiode der Zementhydratation. [71]

Sich @ndernde Eigenschaften beim ausgehdrteten Beton sind dahingegen unter anderem Dichte und Porositat
[87], [95]. Glas- als auch Steinwollereste koénnen auch direkt als Ersatz von Gesteinskérnungen
wiederverwendet werden. Hierfiir sind in [66] und [67] die mechanischen und strukturellen Eigenschaften
eines Referenzbetons mit Betonen, bei denen zwischen 30% und 50% des Volumens an Gesteinskdrnung
durch Glas-, Steinwolle oder ein Gemisch beider Mineralwollen ersetzt wurden, verglichen worden. Der
Referenzbeton bestand aus Portlandzement CEM II/B-L 32.5N zu einem w/z-Wert von 0,6 und Flusssand eines
Korndurchmessers von 4mm. Eine weitere Erh6hung des Mineralwolleanteils flihrte zu einer erschwerten
Verarbeitbarkeit des Betons. Geringe mineralische Verunreinigung der Dammung ergaben keinen negativen
Einfluss.

Einen positiven Einfluss auf Druck- und Biegefestigkeit, Absorption, Abriebfestigkeit, Widerstand gegen
Eindringen von Chloriden stellten [25] fest

Im Rahmen einer Studie [51], die den Einfluss von Polyamid- sowie Mineralfasern in Mauerwerksmérteln
untersucht, wurde auch das Elastizitatsverhalten einer Mértelmischung, der Mineralwollfasern zugesetzt
wurden, getestet. Einem Mortel mit Mischverhaltnis (CEM I / Sand / Wasser 1:3:0,6 ) wurden in Tastversuchen
30% Fasern einer Mineralwolle zugesetzt. Dabei wurde einmal Steinwollefasern, einmal Glaswollefasern und
einmal eine Mischung aus beiden zugesetzt. Es konnte gezeigt werden, dass im Vergleich zu einem
Referenzmortel bis zu 20% geringere Steifigkeit erreicht wurde und der mineralfaserversetzte Mortel ein gutes
duktiles Verhalten aufweist. Am glinstigsten wirkte sich die Glaswolle aus. [90]

Ein anderer Ansatz ist das Verwenden von Stduben aus der Steinwolleproduktion im Kupolofen um
Mikrosilikazusatze in Feuerfestbetonen zu substituieren. [116]

43 RRE:CYCON GmbH, www.3r-recycon.de/abfallbehandlungsanlage , zuletzt besucht am 23.02.23
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Geeignet fiir....

... verunreinigte Mineralwolle Wurde nicht gepriift, Einfluss auf Abbindeverhalten ist
anzunehmen
... unbekannte Mineralwollchemie Unterschiedliches ~ Verhalten in Abhangigkeit  der

Mineralwollchemie

... alte Mineralwolle Wurde nicht geprift, Fasern werden in Zementmatrix gebunden
... Glas- und Steinwolle Ja
Status unbekannt

Geopolymere

Unter  Geopolymeren  werden anorganische  Bindemittel aus  netzwerkartigen  Silizium-
Aluminiumverbindungen verstanden, die durch das Vermischen von mineralischen Rohstoffen mit alkalischen
Losungen entstehen. Geopolymere bilden dabei nur eine Untergruppe der alkalisch aktivierten Bindemittel.
[28], [26], [105]

Ausgangsbasis flr die Polymerisation sind Ausgangsmaterialien, die Silizium- und Aluminiumoxide
enthalten, die unter alkalischen Bedingungen zu polymeren amorphen und semikristallinen Si-O-Al
Verbindungen reagieren. [65] Die meistbenutzten Ausgangsstoffe flr die alkalische Aktivierung sind
Metakaolin, Flugasche und Schlacken aus der Industrie [35].

Die Aktivierung erfolgt in der Regel mit Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumsilikaten oder
Kaliumsilikaten [3]. Rohstoff und Aktivator missen aufeinander abgestimmt werden. Durch die
chemische Aktivierung der Aluminosilikate entsteht ein gehartetes Material, welches &hnliche
Eigenschaften wie herkdmmlicher Portlandzement aufweist und diesen potentiell ersetzen kann.

Verschiedene Studien — bspw. [66], [84], [132], [136] - zeigen nun, dass sich Mineralwolle als
Ausgangsmaterial zur Herstellung von Geopolymeren eignet, da sie

ausreichende Mengen an |6slichen Silizium- und Aluminiumverbindungen besitzt [66] und

eine amorphe Struktur aufweist, welche eine hohe Reaktivitat verspricht [84]

Abbildung 12
Dreiecksdiagramm zur Einordnung von Mineralwolle im Vergleich mit anderen alkalisch aktivierbaren Materialien und Bindemitteln
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Quelle: Eigene Darstellung nach [66] und [84] aus [73]
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In Fachkreisen wird auch oftmals zur Differenzierung zu konventionellen Geopolymeren, der Begriff "alkalisch
aktivierte Mineralwolle" verwendet.

Nach Untersuchungen durch [135] hat organisches Bindemittel von Mineralwolle keinen oder méglicherweise
einen positiven Einfluss auf die Druckfestigkeit der alkalisch aktivierten Mineralwolle. Allerdings handelt es sich
hierbei um Tastversuche und auch andere Forschungsteams treffen eher Annahmen und konstatieren, dass
weiterer Forschungsbedarf diesbeziiglich besteht [66].

Geeignet fiir....

... verunreinigte Mineralwolle Nein, wobei positive Effekte durch Organik des Bindemittels
beobachtet wurden

... unbekannte Mineralwollchemie Nein, Aktivator muss auch Chemie der Mineralwolle eingestellt
werden

... alte Mineralwolle Ja

... Glas- und Steinwolle Ja, wobei Steinwolle bessere Ergebnisse (Druckfestigkeit) zeigt

Status Erste Geopolymerprodukte aus Mineralwolle auf dem

Europdischen Markt zugelassen / zur Marktreife entwickelt

=  Akustik Deckenpanel von Saint-Gobain Ecophon
Schwedens [50]

®  Weber geopolymerbasiertes Bindemittel
(Trockenmischung) [70]

Bldhton und leichte Zuschlagsstoffe

Nach Aussage verschiedener Abfallaufbereiter lassen sich zu Flocken zerkleinerte Mineralwollabfélle sehr gut
in der Herstellung von Bldhtonen verwenden. [22], [118] Den Autoren dieses Berichts liegen keine
wissenschaftlichen Ausarbeitungen hierzu vor.

Geeignet fiir....

.. verunreinigte Mineralwolle? nein

.. unbekannte Mineralwollchemie ja

.. alte Mineralwolle? Faserfreisetzung wurde nicht Gberpriift
.. Glas- und Steinwolle? ja

Status Keine Anwendung bekannt

Steinwollgranulat

[24] stellt ein chinesisches Patent fiir ein Verfahren dar, bei dem Steinwolleabfall mit einer Schneckenmiihle
zerkleinert und anschlieBend mit Bindemittel wie bspw. Gips oder Zement trocken verpresst wird. Das so
entstehende Gemisch kann dann fiir verschiedene Zwecke der Baubranche eingesetzt werden.

5 Patentgrundlage EP3617172A1 - Verfahren zum Recycling von Mineralwolle, Verfahren zur Herstellung von
Akustikplattenelementen und solch ein Akustikplattenelement
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Geeignet fiir....

.. verunreinigte Mineralwolle? teilweise

.. unbekannte Mineralwollchemie nein

.. alte Mineralwolle? maoglich

.. Glas- und Steinwolle? Steinwolle
Status Nicht bekannt

Keramische Baustoffe

[88] legen dar, dass Mineralwolle geeignet ist, um das in der Keramikherstellung als Hilfsmittel zu Magerung
verwendete Material Quarz teilweise zu substituieren. Die Beigabe von Glaswolle hat zu einer starken
Verbesserung der physikalischen, mechanischen und mikrostrukturellen Eigenschaften gefiihrt. Hierbei
handelt es sich hauptsachlich um die Erh6hung der Druck- und Biegefestigkeit sowie die Verringerung der
Feuchtigkeitsaufnahme der keramischen Baustoffe. Negativ hat sich eine Erhohung des Schwindens gezeigt.
Neben den verdnderten Eigenschaften ist auBerdem eine niedrigere Temperatur beim Sintern erforderlich
gewesen, was eine Einsparung an Energie beim Herstellungsprozess ermdglicht.

Geeignet fiir....

... verunreinigte Mineralwolle? Versuche mit Produktionsriickstanden, Proben wurden mit
500°C vorbehandelt (keine Organik mehr)

... unbekannte Mineralwollchemie Muss bekannt sein

... alte Mineralwolle? Wurde nicht gepriift

... Glas- und Steinwolle? Nur Glaswolle gepriift

Status Noch in der Forschung
Holzwerkstoffplatten

In einer Studie von [74] konnte gezeigt werden, dass die Zugabe von Steinwollfasern in Holzfaserplatten deren
mechanischen Eigenschaften beeinflusst, das Quellvermdgen reduziert und das Feuerwiderstandsverhalten
verbessert. In der Versuchsreihe wurden bis zu 20% Mineralwolle hinzugegeben.

Geeignet fiir....
.. verunreinigte Mineralwolle? Nicht untersucht
.. unbekannte Mineralwollchemie ja
.. alte Mineralwolle? Faserfreisetzung wurde nicht Uberprift, Einbindung Uber
Bindemittel moglich. Holzfaserplatten werden i.d.R. jedoch
mechanisch bearbeitet, daher nicht empfohlen
.. Glas- und Steinwolle? Nur Steinwolle gepriift
Status Keine Anwendung bekannt
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Substrate in Hydroponik

In der Pflanzenzucht mit Hydroponik-Systemen findet die Nahrstoffversorgung im Idealfall ausschlie3lich Gber
die flissige Nahrstofflésung, in der sich die Wurzeln befinden, statt. Das Substrat, in dem die Pflanzen wachsen,
sorgt fur Stabilitdt und beeinflusst die Sauerstoff- und Wasseraufnahme und somit die Nahrstoffversorgung
der Pflanze, stellt jedoch selbst keine oder nur wenige Nahrstoffe bereit. Da thermisch vorbehandelte
Steinwolle anorganisch ist, kann sie keine Nahrstoffe, die die Versorgung beeinflussen, an die Pflanze abgeben
und bietet auch keine gute Grundlage fiir die Bildung von Keimen und Bakterien. Des Weiteren hat sich
gezeigt, dass die Struktur der Steinwolle durch das hohe Porenvolumen, hohe Luft- und
Wasserspeicherkapazitdten bietet. Diese Eigenschaften machen Steinwolle grundséatzlich zu einem gut
geeigneten Substrat in der Hydroponik. Solange keine Verunreinigung der Steinwolle vorliegt und sie
nachweislich ,neu” ist, kdnnte diese also in der Hydroponik, in der aktuell neue Steinwolle nach einmaliger
Nutzung entsorgt wird, wiederverwendet werden. [12]

Geeignet fiir....

... verunreinigte Mineralwolle? Nein
... unbekannte Mineralwolle moglich
... alte Mineralwolle? Nein, strenge Anforderungen, weil ggf. im Kontakt mit

Lebensmittel
... Glas- und Steinwolle? Fur Steinwolle erforscht, Glaswolle denkbar

Status Neue Steinwolle wird bereits verwendet

Schaumglasproduktion

Auf der Suche nach eine 06kologisch und 6konomisch glinstigeren Herstellungsmethode fiir die
Schaumglasproduktion haben [59] herausgefunden, dass sich bis zu 40 M.% Mineralwolle gut in den Prozess
einfligen lassen.

Es wurden Mineralwolleabfélle aus China verwendet, jedoch nicht spezifiziert, ob es sich dabei um
Baustellenabfille oder Stein- bzw. Glaswolle handelt. Die chemische Analyse der Mineralwolle deutet auf
Glaswolle hin, was im Sinne der Forschungsfrage nach chemisch dhnlichen Ausgangsstoffen sinnvoll erscheint.

Geeignet fiir....

... verunreinigte Mineralwolle? In den auch fiir die Schmelzwanne méglichen Grenzen

... unbekannte Mineralwollchemie nein

... alte Mineralwolle? Fasern werden bis 800°C erhitzt und dann in Matrix gebunden
... Glas- und Steinwolle? Glaswolle

Status Keine Anwendung bekannt

Polymerverbundwerkstoffe

Zur Verbesserung der Materialeigenschaften kénnen Fasern in die Polymermatrix eines Materials
eingebunden werden. Auch Steinwollfasern sind dazu gemaR einer Studie von [13] geeignet. Es wurde ein
verbessertes Materialverhalten unter Hitzeeinwirkung beobachtet. Die Biegespannung erhéhte sich, wahrend
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die Zugfestigkeit abnahm. Generell wurde festgestellt, dass reine Steinwolle vor dem Bindemittelauftrag zu
besseren Ergebnissen fiihrte als Mineralwolle mit Bindemitteln.

Geeignet fiir....

.. verunreinigte Mineralwolle? nein

.. unbekannte Mineralwollchemie maoglich

.. alte Mineralwolle? maoglich

.. Glas- und Steinwolle? Steinwolle
Status Nicht bekannt

Ziegelindustrie

Mineralwolle kann sich positiv in der Ziegelherstellung auswirken. [108] beschreibt eine verbesserte
Trockenbiegesteifigkeit sowie reduziertes Schwinden beim Einsatz von Mineralfasern als Magerstoff und
Porosierungsmittel. Der porosierende Effekt durch Aufschmelzen der Faser wirke sich positiv auf das
Warmedammverhalten des Ziegelprodukts aus.

Geeignet fiir....
.. verunreinigte Mineralwolle? teilweise
.. unbekannte Mineralwollchemie nein
.. alte Mineralwolle? nein
.. Glas- und Steinwolle? ja
Status Unbekannt, Woolrec GmbH hat Betrieb eingestellt [137]

3.4 Ubersicht iiber bestehende Recyclingkonzepte im geschlossenen Kreislauf
Direkte Injizierung in Kupolofen

Fir Steinwollfasern, die als Prozessabfalle aus der Zerfaserung zuriickbleiben, konnte gezeigt werden, dass
eine direkte Injizierung von Fasern < 6mm in den Kupolofen méglich ist. Die Beschickung erfolgt tiber einen
unter Druck stehendem Tank, auf dessen Boden sich ein rotierender Zubringer befindet, der das Material
entsprechend dosiert. [62]

Geeignet fiir....

.. verunreinigte Mineralwolle? nein
.. unbekannte Mineralwollchemie nein
.. alte Mineralwolle? Maoglich, hier nicht Forschungsgegenstand. Ziel war die

Verarbeitung von anfallenden Prozessfasern
.. Glas- und Steinwolle? Steinwolle

Status Methode findet Anwendung in skandinavischen Paroc-Werken
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zementgebundene Steinwollfasern / Formsteine

Bei der Herstellung von Steinwolle im Kupolofen werden mineralisch gebundene Formsteine (manchmal auch
Briketts oder Pellets) eingesetzt, da die eingesetzten Rohstoffe fiir einen stabilen Betrieb des Kupolofens eine
gewisse Mindestgrof3e aufweisen missen. Diesen Formsteinen wird aktuell bereits ein kleiner Anteil
Mineralwollfasern aus dem Prozess zugefihrt fiir werksinternes Recycling. Im Vorgangerprojekt zu diesem
[126] wurde die Erh6hung des Mineralfaseranteils in den Formsteinen intensiv erforscht. Es konnte gezeigt
werden, dass Formsteine mit bis zu 75M.% Steinwolleanteil mdglich sind. Es wurde weiter beschrieben, dass
der Kupolofen verhaltnismaBig robust ist und geringe Mengen mineralischer Anhaftungen den Prozess nicht
beeintrachtigen. Organische Stoffe im Gegenteil kdnnen sogar mitverbrannt werden und dienen als
Energielieferant. An einem dhnlichen Ansatz zur Wiedereinbringung von Mineralwolle arbeiten [101].

Geeignet fiir....

.. verunreinigte Mineralwolle? Geringfligig moglich
.. unbekannte Mineralwollchemie Wenn extern homogenisiert und dann analysiert
.. alte Mineralwolle? Ja, in geringen Anteilen
.. Glas- und Steinwolle? Steinwolle
Status Formsteine sind Stand der Technik bei Kupoltfen

papiergebundene Steinwollfasern

Das japanische Patent [119] versucht die Beseitigung von Steinwollabfallen und Abfdllen aus der
Papierherstellung zu kombinieren. Das Patent beschreibt eine Methode, bei der die Steinwolle und der
Papierschlamm in einem Gewichtsverhaltnis von 100:6 bis 1:1 gemischt, geknetet, verfestigt und granuliert
werden. Das Mineralwollpapiergranulat wird dann als Sekundarrohstoff in den Kupolofen wieder zugefiihrt.

Geeignet fiir....

.. verunreinigte Mineralwolle? teilweise

.. unbekannte Mineralwollchemie Wenn homogenisiert und dann analysiert
.. alte Mineralwolle? Ja, in geringen Anteilen

.. Glas- und Steinwolle? Steinwolle
Status unbekannt

Interne Glaswolleaufbereitung liber Schmelzzyklon

Das unter Kapitel 2.3 beschriebene Verfahren der werksinternen Riickfiihrung von Mineralfasern iber den
Schmelzzyklon funktioniert prinzipiell auch fiir Mineralwolle, die von der Baustelle als Verschnitt oder
Abbruchmaterial zurlickgeliefert wurde. Die Mineralwolle wird zerfasert, zwischengelagert und dann iber den
Schmelzzyklon zuriick in die Schmelzwanne gefiihrt. Der Zyklon ist durchstromt und sorgt auf diese Art Gber
ein langsames Herabsinken der Mineralwolleflocken. Die Mineralwolle kann so temperiert werden,
ungewiinschte Organik — mindestens das Bindemittel - wird verbrannt und die Mineralwolle schmilzt an.
Aufgrund der Entfernung der Organik sind auch Mineralwollen mit geringfiigiger Anhaftung von Fremdstoffen
wie beispielsweise Folien verarbeitbar. Je mehr Organik verbrannt wird, desto mehr NO, werden jedoch
emittiert. Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) spielt hier einen limitierenden Faktor.
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Zusatzlich limitierend wirkt die notwendige Einhaltung der Zielchemie, die nur in Grenzen tber die Schmelze
gegengesteuert werden kann. [86]

Geeignet fiir....

.. verunreinigte Mineralwolle? Organik kann entfernt werden
.. unbekannte Mineralwollchemie Nein, geringfligige Abweichungen von Zielchemie jedoch
maoglich
.. alte Mineralwolle? Ja, in geringen Anteilen
.. Glas- und Steinwolle? Stein- und Glaswolle
Status Stand der Technik bei manchen Schmelzwannen

Interne Glaswolleaufbereitung iiber Zugabe zu Vlies

Reste aus der Produktion wie beispielsweise Verschnitt kdnnen innerhalb der gleichen Produktlinie nach dem
Bindemittelauftrag zu dem Mineralwollvlies hinzudosiert und eingebunden werden. Bis auf einen
moglicherweise vorangehenden Zerkleinerungsprozess sind keine weiteren Aufbereitungsschritte
notwendig. Die Prozessfasern und das Produkt missen jedoch fiir dieses Verfahren identisch sein.

Geeignet fiir....

.. verunreinigte Mineralwolle? nein

.. unbekannte Mineralwolle Nein

.. alte Mineralwolle? nein

.. Glas- und Steinwolle? Stein- und Glaswolle (getrennt)

Status Stand der Technik bei manchen Mineralwollewerken

Glasfritten aus Mineralwolle

Die Stabilitat von Glassilikaten macht es technisch moglich, dass diese wiederholt eingeschmolzen werden
und dabei nahezu keinen Qualitatsverlust erfahren. Ein unbegrenztes Recycling ist damit theoretisch méglich.
[77]

In Frankreich wurde das Glaswollerecycling tiber Glasfritten erprobt [98]. Dazu wurde in einem Werk in Orange
eine entsprechende Linie entwickelt. Selektiv riickgebaute Mineralwolle wird durch im Projekt involvierte
Dienstleister an das Frittenwerk geliefert, wo die Mineralwolle zerkleinert und anschlieBend eingeschmolzen
wird. Erstarrt die Glasschmelze plétzlich, beispielsweise aufgrund eines schnellen Temperaturabfalls, dann
zerspringt die Schmelze in Glasscherben, die auch Fritten genannt werden. Fritten ist ein gdngiger Begriff in
der Glasindustrie, bezeichnet jedoch sowohl einen Zwischenstoff als auch fertige Produkte. Teilweise werden
auch Begriffe wie Glasgranulat oder -grie8 verwendet. Auch speziell in der Glaswollindustrie ist die Herstellung
von Fritten Stand der Praxis, beispielsweise, wenn aus technischen Griinden die Produktion gestoppt werden
muss. [98], [86]

In Frankreich wird aktuell ein Oxymeltofen oder auch Oxymeltprozess eingesetzt, welcher mit
sauerstoffangereicherter Luft (Saustoffgehalt > 40%) betrieben wird. Dadurch wird eine Verbrennung der
organischen Bindemittel moglich. Die bei der organischen Verbrennung entstehende Hitze ist so hoch, dass
sie genutzt werden kann, um die Mineralwollfasern zu schmelzen. [117] Eine Sauerstoffangereicherte
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Verbrennung erzeugt stickstoffreduzierte Rauchgase sowie eine effizientere Ausnutzung der
Brennstoffenergie. Eine Reduktion der NO,-Werte ist insbesondere wegen der zu verbrennenden Organik
wichtig. Die Technologie wird weiterentwickelt und verbessert [93], [27].

Der vielversprechende Ansatz wird nun im Forschungsprojekt I-LOOP LIFE (LIFE18 ENV/FR/000046) weiter
erforscht. Das Projekt will zeigen, dass Glasfritten eine wirtschaftliche Option darstellen und der
Energieverbrauch sowie CO, Emissionen reduziert werden kdnnen. Involviert sind Frankreich, die Benelux
Lander sowie Schweden. Zudem wollen sie die Effektivitat von Submerged-Burner-Meltern (SBM) - auch
Submerged-Combustion-Melter - prifen. Submerged-Burner-Melter stammen aus der Behandlung
gefahrlicher Abfdlle. Wie bei [27] beschrieben ist die Idee mit sogenannten Tauchbrennern zu arbeiten, die
nicht wie sonst oberhalb der Glasschmelze sitzen. Die Technik kann generell zur Schmelze von Stein- und
Glaswolle angewendet werden.

Glasfritten aus Mineralwolle verlieren durch den Schmelzprozess nicht nur ihre Abfalleigenschaft, sondern
selbst alte Minerawolle kann thermisch vollstandig aufgeldst und chemisch neu entwickelt werden. Zudem
kann das entstehende Sekundarprodukt ebenso wie Altglasscherben von allen bekannten Abnehmern, fiir die
die Sekundarrohstoffqualitat ausreichend ist, abgenommen werden.

Geeignet fiir....

... verunreinigte Mineralwolle? Nein, Ausnahme Organik

... unbekannte Mineralwollchemie Maglich, Glas und Steinwolle muss unterschieden werden.
... alte Mineralwolle? Ja

... Glas- und Steinwolle? Stein- und Glaswolle (getrennt)

Status Fiir Glaswolle in einem Werk in Orange, Frankreich

Mineralwollmehl

Auf industrieller Ebene wurde ein Verfahren aufbauend auf dem Gipsplattenrecycling entwickelt, das als
Endpunkt ein Mineralwollmehl dhnlich von Sandkérnung liefert. [118] Wahrend diese Fasergrof3e fiir den
Kupolofen unglinstig ist, ist es durchaus denkbar die Schmelzwanne zusammen mit anderen Rohstoffen
dhnlicher PartikelgroBBe mit dem Mineralwollmehl zu beschicken. Das Verfahren wird unter Kapitel 4.3 naher
beschrieben. Nach Aussage des Geschéftsfiihrers der Aufbereitungsanlage beliefert die Firma bereits Werke
im skandinavischen Raum.

Geeignet fiir....

.. verunreinigte Mineralwolle? ja

.. unbekannte Mineralwolle ja

.. alte Mineralwolle? Technisch moglich, rechtlich zu prifen

.. Glas- und Steinwolle? Stein- und Glaswolle (getrennt)
Status In der Erprobungsphase
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4. Storstoffe, Aufbereitungsverfahren und Logistikaspekte

4.1 Storstoffe und Grenzwerte

Ein Material kann aus unterschiedlichen Griinden zu einem Storstoff fiir einen Recyclingvorgang werden. Im
Rahmen dieser Arbeit soll jedes Material, das einen negativen Einfluss auf

die chemische Zusammensetzung des Endprodukts (Produktstorstoff),

die Anlagentechnik (Prozessstorstoff),

die einzuhaltenden Emissionsgrenzwerte (Emissionsstorstoff) oder

die Gesundheit der im Prozess Involvierten (Emissionsstorstoff)

hat, als Storstoff verstanden werden. Im Fokus liegt hier nicht die Unterscheidung zwischen Stoffen und
Gutern, die im Sinne dieser Arbeit gleichermal3en einen Storstoff darstellen kénnen. Im weiteren Sinne wird
der Begriff Storstoffe in dieser Arbeit auch fiir Materialien verwendet, die die Messmethoden negativ
beeinflussen und so eine Aufbereitung der Mineralwolle erschweren.

Ein Material, welches spéater ein Storstoff fiir den Recyclingprozess wird, kann dabei ein Fremdstoff wie
beispielsweise Bauschutt sowie auch ein produkteigener Stoff wie beispielsweise das Bindemittel oder die
Kaschierung sein. Im Behalterrecycling (Glas, Papier, Kunststoff) wird oftmals zusatzlich noch zwischen
Fremdstoffen und Gebrauchsverunreinigungen unterschieden, die aus der Verwendung des zu rezyklierenden
Materials als Behaltnis riihren. Mit solchen Verunreinigungen ist fiir Mineralwolle nicht zu rechnen. Potentielle
Storstoffe werden im Folgenden benannt, ihr storende Eigenschaft beschrieben und zum Schluss ihre fiir ein
Mineralwollerecycling in der Schmelzwanne zuldssigen Grenzwerte ermittelt.

Keramik, Steine, Porzellan (KSP)

Keramik, Steine und Porzellane schmelzen nicht oder fiir den Prozess zu langsam in der Glasschmelze auf [77].
Gelangt nichtaufgeschmolzenes Material in den Zerfaserungsprozess schadigt dieses die
Zerfaserungseinheiten. Daher sollte mdglichst kein KSP-Material in den Schmelzvorgang gelangen. Im
geringfigigen Umfang kann es mitverarbeitet werden, sofern die Partikel kleiner als der
Zerfaserungsdurchmesser (Imm) sind und die chemische Zusammensetzung moglichst der Zielchemie
entspricht. [86] Fir die Uiblichen Verwendungen der Mineralwolldammstoffe im Bauwesen sind mit folgenden
KSP-Fraktionen zu rechnen: mineralischer Bauschutt, mineralische Putzanhaftungen (eher bei Steinwolle im
WDVS), Sanitdrkeramikbruch. Mineralwolle kann entweder durch Beschichtungen oder durch unsaubere
Stoffselektierung im Riickbau mit der Mineralwolle in Kontakt kommen.

Glaskeramik

Glaskeramik wird vereinfacht dargestellt durch eine Schmelze hergestellt, die nach dem glasigen Aushérten
durch Warmebehandlung kristallisiert. Diese erst nachtragliche Behandlung bzw. Kristallisation der
Glasschmelze stellt den wesentlichen Unterschied zur Keramik her. Das erwiinschte Kristallisieren durch die
Warmebehandlung stellt den wesentlichen Unterschied zum Glas dar. [97] Glaskeramik schmilzt ebenfalls
nicht ausreichend bei den in der Schmelzwanne herrschenden Temperaturen auf und kann wie zuvor
beschrieben bei einem Durchmesser <0,8 mm nur bis zu einem gewissen Prozentsatz verarbeitet werden, da
sie andernfalls zu einer Unwucht im Spinner fiihren. [86] Glaskeramik kann von opak bis transparent gestaltet
werden. Im Bauwesen wird Glaskeramik beispielsweise fiir Fassadenbekleidungen verwendet, kann aber auch
durch unsachgemaBe Bauschuttentsorgung - bspw. Ceranfelder — an der Mineralwolle anhaften. Visuell
konnen viele Glaskeramiken meist weder vom menschlichen Auge noch von optischen Geraten zweifelsfrei
erkannt werden. [81] In den Mineralwollewerken werden daher Sensorsortieranlagen eingesetzt, die
Glaskeramikscherben im Format 2-30mm/5mm aussortieren kdnnen[86], mdglich ist dies beispielsweise mit
Rontgenfluoreszenzanalyse (RFA) [81].
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Metalle

Metalle schmelzen und/ oder reagieren bei den in der Schmelzwanne vorherrschenden Temperaturen. Dies
kann sowohl zu einer Schadigung der Schmelzwanne (Prozessstorstoff) als auch der chemischen
Zusammensetzung der Schmelze fiihren (Produktstorstoff). Metalle wie Blei, Zink, Kupfer aber auch Aluminium
sinken zu Boden und verursachen eine Kontaktkorrosion, da hier zwei unterschiedliche edle Metalle
aufeinandertreffen. Aluminium kann auf der anderen Seite genau wie Zink und zum Teil Eisen oxidieren und
in der Glasschmelze gelost werden. [77]

Im Bauwesen treten alle oben genannten Metalle auf, beispielsweise in Form von Bewehrungseisen,
Kupferrohren, Edelstahlkonsolen, Schrauben und N&geln, aber auch Aluminiumkaschierungen direkt an der
Mineralwolle.

Kohlenstoff / Organik

Der in organischen Stoffen enthaltene Kohlenstoff wirkt sich negativ auf den Schmelzprozess aus. Der Eintrag
in den Kupolofen ist méglich, jedoch kann die Schmelze das Feuerfestmaterial des Ofens starker angreifen.
[39]

In den Glasschmelzwannen sollte der Kohlenstoffanteil mdglichst vollstandig reduziert werden [39], da die
Organikin der Schmelzwanne bei ihrer thermischen Zersetzung eine schaumahnliche Schicht auf der fliissigen
Glasschmelze bildet, die sich dann zwischen Brenner und Schmelze befindet und wie eine Isolierschicht wirkt.
[86]. Die organischen Stoffe wirken wie ein Reduktionsmittel im Schmelz- und Lduterungsprozess der
Glasschmelze. [93]

Einem unzuldssigen Kohlenstoffeintrag kann tGiber Oxidationsmittel entgegengewirkt werden, beispielsweise
mit Natriumnitrat oder Manganoxid. Dieses wiederum wirkt sich in der Regel negativ auf die Kosten,
Produktchemie oder Abgasemissionen aus. [39], [93]

Organische Verunreinigungen kénnen im Bauwesen aus diversen Quellen stammen. So kann die Mineralwolle
wahrend sie eingebaut ist in Kontakt mit Staub und Tieren kommen (Dachbodenddammung) oder beim Ausbau
nicht ausreichend geschiitzt sein. Beim Abbruch kénnen organische Bestandteile mit abgebrochen werden,
wie beispielsweise Holz aus FuBbdden oder Stianderwdanden oder Kunststofffolien. Bei unsachgemaBer
Entsorgung kann auch Verpackungsmaterial aus Papier oder Kunststoff das Produkt verunreinigen. Darlber
kann die Mineralwolle selbst mit Papierkaschierungen versehen sein. Und selbst wenn all das nicht zutrifft
weist ein GroB3teil der auf dem deutschen Dammmarkt erhéltlichen Mineralwollen ein organisches Bindemittel
auf (siehe Kapitel 2.3), so dass mit Kohlenstoffeintrdgen im Mineralwollrecycling immer umgegangen werden
muss.

Feuchte / Wasser

Wasser in zu hohen Mengen wirkt sich aufgrund der Verdunstungsenthalpie ungilinstig auf den
Schmelzprozess aus und erhoht den Energiebedarf in der Schmelzwanne. [93] In einer schadensfreien
Baukonstruktion sollte keine GibermaBige Feuchte zu erwarten sein. Da aber insbesondere bei Bauschaden
eine InstandsetzungsmafBnahme durchgefiihrt wird, ist fir rlickgebaute Mineralwollen unregelmaBig, aber in
relevantem Umfang mit erhdhter Feuchtebelastung zu rechnen.
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Sulfate / Chloride

Sulfate und Chloride kénnen zu Bewehrungskorrosion oder treibenden Prozessen fiihren, die Betone
angreifen. Da viele der in Kapitel 3 benannten Recyclingkonzepte auf eine entsprechende Verwendung in
Mértel oder Betonen abzielen oder aber Dammstoffe als Vorsatzkonstruktion mit Betonen in Kontakt stehen,
stellt auch ein entsprechender Sulfat- oder Chloridgehalt einen Storstoff dar. Der Grenzwert ergibt sich dann
entsprechend des Verwertungsziels des Betons. Eine Verunreinigung im Bauwesen kann stattfinden durch
gipshaltige Baustoffe wie Innenputze oder Gipskartonplatten oder chlorhaltige Materialien wie beispielsweise
Polyvinylchlorid (PVC) oder bestimmte Anstriche, Lacke und Kleber mit Chlorbindemitteln.

Schadstoffe

Mineralwollen, die von Abbruchvorhaben stammen, kdnnen prinzipiell auch Schadstoffe enthalten, die
insbesondere die Gesundheit von Menschen beeintrachtigen. Zum einen kann Mineralwolle selbst ein
Schadstoff sein (alte KMF). Zum anderen kann durch direkten Verbund oder durch nicht (ausschlief3lich)
sortenreinen Riickbau eine Verunreinigung mit allen potentiellen Schadstoffen auf einer Baustelle denkbar
sein. Dazu gehoren nach [63]:
*  Altholz: Das Holz selbst ist dabei kein Schadstoff, kann aber mit schadlichen Substanzen wie Farben,
Lacken, Klebern und Holzschutzmittel versehen sein.
Aromatische Kohlenwasserstoffe: Der bekannteste Vertreter im Bauwesen sind Polyzyklische
Aromatische Kohlenwasserstoff (PAK), die in teerhaltigen Stoffen wie alten Abdichtungsbahnen
vorkommen und Polychlorierte Biphenyle (PCB), die als Weichmacher insbesondere in elastischen
Dichtmassen vorkommen.
Asbest: Zwischen 1930-1993 wegen seiner herausragenden Eigenschaften vielfach eingesetzt, ist es
heute wegen seiner lungenschadlichen Wirkung (Asbestose) verboten, aber durchaus insbesondere in
den jetzt anstehenden Abbruchvorhaben haufig vertreten.
Formaldehyde: Die leicht fliichtigen Stoffe werden in der Regel nicht mehr bei Abbruchvorhaben
erwartet, eine Verunreinigung der Mineralwolle ist eher unwahrscheinlich.
Chlorhaltige Verbindungen: Dazu zahlen beispielsweise Furane, Dioxine und chlorierte
Kohlenwasserstoffe.
Halogenierte Kohlenwasserstoffe: Hier sei insbesondere Hexabromcyclododecan (HBCD)
hervorgehoben, welches insbesondere bei Polystyrolen als Brandschutzmittel eingesetzt wurde und
durch nicht selektiven Riickbau auch in die Mineralwolle gelangen kann
Radioaktive Gase: Beispielsweise Radon. Dieses ist eigentlich nur bei der Verunreinigung mit Baugrund
Zu erwarten
Schwermetalle: Nicht alle Schwermetalle sind Schadstoffe. Als schadlich Schwermetalle konne im
Baukontext insbesondere Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), Sechswertiges Chrom (CrVI)

Nachfolgend wurde zusammengefasst dargestellt, welche Schadstoffe in einer Mineralwolle aus einem
Abbruchvorhaben denkbar sind und welche Grenzwerte fiir eine Verwertung innerhalb des
Schmelzwannenverfahrens eingehalten werden miissen (vgl. Tabelle 6). AnschlieBend wurden die einzelnen
Storstoffe zusammengefasst nach einem Schema, dass im Recycling von Behdlterglas tblich ist und damit
abgeglichen (vgl. Tabelle 7).
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Tabelle 6
Ubersicht tiber Stérstoffe in der Mineralwollindustrie (Schmelzwanne)
Mogliche Anhaftung / Storstoff, weil Anfor- Einzelgrenzwert
Verunreinigung derung | in Prozent
Mineral. Putze Schmilzt nicht -> mechanische <Tmm <05%
Beschadigung moglich, akzeptabel,
wenn chemisch wie Zielprodukt
Glaskeramik Schmilzt nicht -> mechanische <2mm < 100 ppm
Beschadigung moglich, >0,8mm;
Prozessstorung keine Partikel
s >2mm
]
2 | Kunstharzputze R Kohlenstoff enthalten <0,5%
v
2 | Plastikdubel, Kohlenstoff enthalten
& | Baufolien, Bitumen,
~ | Teer, Farbe "
Metallische 1. Kontaktkorrosion moglich <59/t
Befestigungsmittel / | 2, GroBere Bestandteile, die nicht
Komponenten aufschmelzen
3. Beschadigung beim Aufmahlen
4, ggf. Beeinflussung der Glaschemie
o | Erde?” Kohlenstoff enthalten, Al-Gehalt <Tmm
E relevant furr Glasanalyse
E Tierexkremente " Kohlenstoff enthalten, 0%
< Gesundheitsschutz
£ Weitere organische | Kohlenstoff enthalten
= | Verunreinigungen "
5 Vlies " Verzerrung Glaszusammensetzung <2cm <5%
§ Alu Verzerrung Glaszusammensetzung <5qg/t
]
X | Papier/Organik” Kohlenstoff enthalten
- Nasse Produkte verklumpen und <3%
g kénnen nicht in die Wanne befordert
g werden, Verdunstungsenthalpie
erhoht Energieverbrauch
Alte KMF 1. Behandlung im Prozess bis <10%
Schmelzzeitpunkt wie Abfall
(rechtlich), kann Giber Schmelze jedoch
o unschadlich gemacht werden
% 2. Andere chem. Zusammensetzung.
e
35 3. Gesundheitsschutz
[}
§ Asbest Gesundheitsschutz 0,00 %
Schwermetalle Gesundheitsschutz, Verordnungen Cd,Hg: < 1 ppm
Cr(Vl) <2 ppm
Pb: <1 g/t
" Gesamtvolumen Organik im recycelten Produkt vor Aufbereitung: < 5 %

Quelle: Eigene Darstellung, Grenzwerte von [86]
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Tabelle 7
Grenzwerte fiir Storstoffe zum Recycling in der Behalterglas- und Mineralwollindustrie

Mégliche Anhaftung / Anforderung Anforderung
Verunreinigung Behalterglasindustrie Mineralwollindustrie
(Schmelzwanne)
Mittel Max Max
Keramik, Steine, Porzellan (KSP) " <0,002% < 0,005% <0,5%
NE-Metalle <0,0003% < 0,0005%
< 0,0005%
FE-Metalle <0,0002% < 0,0005%
Glaskeramik >10mm (BG) / 20mm (Miwo) < 0,0005% < 0,0005% <0,0%
Glaskeramik < 1T0mm (BG) / 20mm (Miwo) < 0,001% < 0,003% <0,01%
Lose organ. Stoffe” <0,03% <0,05% <5%
Feuchtigkeit <2% <5% <3%
Schwermetallgehalt** <200ppm < 5ppm

1) KorngréRen < 1mm, fiir Behilterglas siehe [18]

2)  Far Glas: Kumulativ Pb, Cd, Cr(VI), Hg

3) Fir Mineralwolle: Cd, Hg: < 1 ppm, Cr(VI) < 2 ppm, Pb: < 1 ppm
4)  Fiir Mineralwolle inkl. produkteigenes Bindemittel

Quelle: Eigene Darstellung nach BV GLAS. OST. Standardblatt T 120 [18] und SG Isover [86]

Zur Evaluierung welcher Verunreinigungsgrad bei Mineralwolle, die auf der Baustelle entsorgt wird, zu
erwarten ist, wurden sechs Proben (W1-W6) von einem Wertstoffhof in Brandenburg entnommen. Bei den
Proben handelte es sich um Baustellenverschnitte aber auch riickgebaute Mineralwolle. Teilweise wurden
verschiedene Mineralwollen in einem und demselben BigBag vorgefunden. Eine weitere Probe (W7) wurde
direkt bei einem Abbruchvorhaben eines Dachgeschosses entnommen. Es wurden jeweils drei Probebehalter
mit einem Volumen von ca. 10L befillt. Dabei wurde versucht, die Gesamtmenge mdglichst reprasentativ
abzubilden und auch beispielsweise Mineralwolle und Feinanteile aus den unteren Bereichen der BigBags zu
entnehmen. Nichtsdestotrotz stellt die Entnahme eine gewisse subjektive Vorsortierung dar und beeinflusst
die weiteren Ergebnisse.

Die Proben wurden im Labor zundchst handisch gesichtet und Storstoffe, die lose mit der Hand oder Pinzette
entnommen werden konnten, aussortiert. Eine Ubersicht (iber den Probensatz kann der nachstehenden
Tabelle 8 entnommen werden. Die Proben wurden per NIR Handheld Aura in Steinwolle und Glaswolle
differenziert. In den sieben Probensdtzen befinden sich sieben Steinwollen und sechs Glaswollen. Der
Gluhverlust der einzelnen Mineralwollen bei 550°C und 1h Gliihzeit wurde ermittelt. Die Range liegt zwischen
0,53%-8,9% und damit im Ublichen Bereich. Der Mittelwert der Glaswollen im Probensatz W1-W7 betrug
7,72M.%, der der Steinwollen 3,22M.% (vgl. Tabelle 8). Der Bindemittelanteil ist hier als kritisch zu werten, da
dieser allein bereits die vorgegebenen Grenzwerte nach Tabelle 7 fiir vier von sechs Glaswollen liberschreitet.
Eine thermische Vorbehandlung der Mineralwollfasern ist daher fiir die Wiedereinfiihrung in die
Schmelzwanne ungeachtet der vorhergehenden Aufbereitungsqualitat notwendig.

AnschlieBend wurden die Proben mittels Thermogravimetrie (TGA) analysiert. Die Messungen erfolgten mit
dem Gerdt TG 209 F3 Tarsus des Herstellers Netzsch. Die TGA zeigt den Masseverlust einer Probe in
Abhdngigkeit der Temperatur und Zeit an. Die Proben wurden hier bis zu 650°C erhitzt. Eine weitere Erhdhung
der Temperatur wurde aus messtechnischen Griinden nicht durchgefiihrt, da anhand vorhergehender
Tastversuche ab 650°C erste Schmelzreaktionen bei den Proben festgestellt wurden. Als einleitendes Gas
wurde Stickstoff verwendet.
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Tabelle 8
Ubersicht tiber je einen von drei Probensétzen der Proben W1-W7, mit Differenzierung in SW/GW und Angabe Gliihverlust [550°C fiir 1h]

Probensatz W1 Probensatz W2 Probensatz W3
W1.1| GW | 4,95% W2 |SW | 3,39% W3 |SW|1,13%
W1.2| SW|0,53%

Probensatz W4 Probensatz W5 Probensatz W6

W4|SW|0,80% W5.1| GW | 8,81% W6.1| GW | 2,99%
W5.2 | SW | 8,89% We6.2 | SW | 6,79%
W5.3 | GW | 8,94% W6.3 | GW | 8,92%

W6.4| GW | 8,92%

Probensatz W7
W7 |SW | 1,34%

Quelle: Eigene Aufnahmen und Messwerte
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Vorbereitend wurden die Proben in einer Scheibenschwingmiihle MSL 2 des Herstellers BHK ,Albert Funk” drei
Minuten bei einer Frequenz von 50 Hertz aufgemahlen und anschlieBend drei Stichproben a 0,17mg gemessen.
Durch die dreifache Messung wurde validiert, dass spater gegebenenfalls beobachtete Schwankungen keiner
Zufdlligkeit unterliegen. Als Referenzmessung wurde eine weitere Messung mit einer Reinprobe der
Mineralwollen durchgefiihrt. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Proben W1-W6 keine mit dieser
Methode feststellbaren, fremden organische Verunreinigung mehr enthielten. Beispielhaft sind die Analysen
der Proben W3, W6, W7 dargestellt. Bei Probe W3 (vgl. Abbildung 13, oben) fillt auf, dass es einen Masseverlust
bei 100-110°C gibt, den die Reinprobe (pink) nicht aufweist. Vermutlich handelt es sich hierbei um Feuchte in
der Probe. Bei Probe W6 liegen die drei Messungen zu der handisch vorsortierten Probe exakt tibereinander,
was auf eine prazise Messung und gute Homogenisierung hindeutet. Die Einzelmessungen der Proben
W6.1 - 4 schwanken vor allem im Bereich um 220°C-360°C (vgl. Abbildung 13, mittig), vor allem die W6..
Méoglicherweise sieht man hier vor allem das organische Bindemittel der Proben selbst, welches pyrolysiert.
Die Effekte liberlagern sich, so dass Sie in der Messung der gemischten Probe W6 nicht so eindeutig
ausgefallen sind. Da die Proben in der Glihverlustbestimmung verhdltnismdBig hohe Werte an Organik
aufweisen, ist es vorstellbar, diese Anteile auch (iber die TGA zu sehen. Eindeutig erkennbar hingegen ist der
Unterschied fiir Probe W7 (vgl. Abbildung 13, unten). Wahrend die drei Stichproben, der hdndisch sortieren
Mineralwollprobe zwischen 300-400°C einen deutlichen Masseverlust von ca. 4 M.% aufweisen, fehlt dieser bei
der Reinprobe. Fiir die handisch vorsortierten Proben war visuell bereits festgestellt worden, dass noch
Holzsplitter an der Probe anhafteten. Diese Feststellung ist kongruent mit der TGA Analyse, da Holzstaub
typischerweise ab 300°C anfangt zu glimmen [10]. Die Ziindtemperatur fiir viele Holzer wird in der Regel
ebenfalls in diesem Bereich angegeben

Die hdandische Sortierung ergab bei fiinf von sieben Mineralwollproben (W1-W5) eine organische
Verunreinigung <1M.% (vgl. Abbildung 14). Es konnten keine groflen Veranderungen durch die TGA
festgestellt werden, die nicht zuvor beschrieben wurden. Es ist daher anzunehmen, dass sich die organische
Belastung aus dem Einschmelzen der Proben W1-W5 im Bereich ihres Glihverlust plus zusatzlich maximal ca.
1% bewegen wiirde. Eine entsprechende Aufbereitung vorab ware hier nicht notwendig, da wie oben
beschrieben sowieso eine thermische Vorbehandlung durchgefiihrt werden muss. Probe W6 und W7
hingegen weisen nach der handischen Sortierung organische Fremdstoffe von 8 M.% bzw. 4 M.% auf. Die
Auswertung der TGA zeigt, dass bei Probe W6 die Storstoffe liberwiegend sortiert werden konnten, wahrend
bei W7 keine ausreichende Reinheit erfolgte. Der Masseverlust innerhalb der TGA im Bereich der Holzpyrolyse
betrug ca. 4M.% (allerdings unter Stickstoff).

Die Auswertung der Sortierung metallischer Bestandteile zeigt, dass sofern Metall in den Probensatzen
vorhanden war, dieses aufgrund ihrer hohen Rohdichte die Grenzwerte aus Tabelle 7 immer Gberschreiten.
Fir die KSP-Fraktionen Uberschreiten die Proben W4 und W7 die ermittelten Grenzwerte von 0.5%. Sowohl fiir
die metallischen als auch KSP-Fraktionen waren die Storstoffe iberwiegend stiickig in KorngréBen >20mm
vorhanden, so dass mit einer guten Trennbarkeit gerechnet wird. Feinanteile an KSP konnten im Rahmen des
Projekts weder messtechnisch erfasst noch durch Aufbereitung separiert werden.

Es kann festgestellt werden, dass durch die handische Sortierung in sechs von sieben Fillen eine gute
Eliminierung fremder Organik ermdglichte. Gleichwohl ist diese Art der Probensortierung groBmafRstablich
nicht praktikabel. Die folgenden zwei Kapitel befassen sich aus diesem Grund zum einen mit konstruktiven
Losungen, um bereits baustellenseitig moglichst saubere Proben riickzubauen und zum anderen mit
verschiedenen Methoden der Aufbereitung. Zudem soll festgehalten werden, dass die TGA keine Riickschliisse
auf die nicht organischen Verbindungen zulasst und vor allem dann eindeutige Ergebnisse liefert, wenn diese
auch visuell feststellbar sind.

Die Vielzahl und Menge der vorgefundenen Stérstoffe macht deutlich, dass ein sortenreiner Riickbau und ein
zuklnftig verantwortungsvollerer Umgang mit Abbruchmaterial erforderlich wird, um eine hohe
Recyclingquote gewahrleiten zu kdnnen. Dazu sollte ein technisch moglichst einfacher und schneller Riickbau
ermdglicht werden sowie eine sortenrein trennbare Konstruktion bereits bei der Planung bedacht werden.
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Abbildung 13:
TGA Analyse der Proben W3 (oben), W6 (mitte) und W7 (unten).
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Abbildung 14
Darstellung der prozentualen Storstoffanteile [M.%] nach handischer Sortierung
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Quelle: Eigene Darstellung und Messwerte
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4.2 Konstruktive Losungen zur Reduzierung von Storstoffen

Hinsichtlich des Recyclings werden Gebdude kiinftig idealerweise bereits so geplant, dass in ihrem End of Life
ein sortenreiner Riickbau der Baustoffe / -konstruktionen mit wenig Aufwand und frei von den zuvor
definierten Storstoffen realisiert werden kann. Im Rahmen dieses Projekts wurde dabei die Betrachtung auf
Konstruktionen mit Mineralwolle beschrankt.

Der deutsche Gebiudestand teilt sich auf in 3.841 Mio.m®> Wohnfliche [114] und 3.083 Mio.m?
Nettoraumflache von Nichtwohngebauden, die in den Geltungsbereich des GEGs [52] fallen und damit
gedammt werden. [52] stellt die These auf, dass dies nur ca. 9,4 % der Nichtwohngebdude betrifft. Bei
Wohngebauden werden die Wohnflachen unterteilt nach Einfamilienhdusern (EFH), Zweifamilienhdusern
(ZFH) und Gebaude mit mehr als drei Wohnungen / Mehrfamilienhdusern (MFH) getrennt aufgeschliisselt. Der
Gebaudebestand fiir 2021 in Deutschland ist entsprechend anbei dargestellt.

Abbildung 15
Verteilung der Flichen des deutschen Gebiudebestands in Mio.m? auf Wohn- und Nichtwohngebé&ude im Jahr 2021.
nur NWG im Geltungsbereich des GEG

3.083

613

1.552

= EFH ®mZFH © MFH (inkl. Wohnheime) = NWG

Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Destatis [114] und Horner [52]

Eine Analyse der Bautatigkeiten der letzten Jahrzehnte, ausfiihrlich beschrieben in [30] und [72] ergab, dass
ein durchschnittliches Wohngebdude in Deutschland die in Tabelle 9 aufgefiihrten Gebaudeeigenschaften
aufweist. Da keine aktuelleren Daten vorlagen, wurde angenommen, dass die fiir den Zeitraum 2000-2009
beschriebenen Bauteiltypen weiterhin die meist verbauten sind. Ein- und Mehrfamilienhduser unterscheiden
sich hierbei nur unwesentlich mit Ausnahme des Dachs. Nichtwohngebaude fallen konstruktiv wesentlich
differenzierter aus, weswegen hier keine pauschalen Aussagen getroffen werden koénnen. Die fir
Wohngebadude getroffenen MaBnahmen lassen sich jedoch auf viele Nichtwohngebdudetypen (ibertragen
wie beispielsweise Bliro- Verwaltungsgebdude, Praxen, Hotels und Gastronomie. Die Fassadengestaltung und
Tragstruktur variiert allerdings bei Nichtwohngebduden haufiger als bei Wohngebduden. Auf Grundlage der
Angaben aus Tabelle 9 wurden zwei reprasentative Gebaudegrundrisse (1EFH und TMFH) hinsichtlich ihres
Mineralwollanteils untersucht. Es wurde dabei die Annahme getroffen, dass fiir alle Bauteile, in denen es
technisch sinnvoll und maéglich ist, Mineralwolle eingesetzt wurde in einer ausreichenden Dammstoffdicke bei
WLG 035, um die Anforderungen des baulichen Warmeschutzes nach Anlage 1 GEG2023 einzuhalten. Daraus
ergibt sich ein verbautes Ddmmvolumen von 53 m? (EFH) und 156m?® (MFH). Unter der Annahme, dass die
Kellerdecke, die Auflenwdnde und das Flachdach des Mehrfamilienhauses mit einem anderen Dammstoff
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geddammt werden ergabe sich ein minimaler, aber dennoch (iblicher Mineralwolleeinsatz von 26m? (EFH) bzw.
76m? (MFH). Die Menge verteilt sich liber das Gebdude wie in Abbildung 16 dargestellt. Uberwiegend befindet
sie sich in den Flachenbauteilen AuBlenwand, Dach, Kellerdecken (bei unbeheiztem Keller) und leichte

Trennwande.

Tabelle 9

Ubersicht tiber typische konstruktive Eckdaten im Wohnungsneubau

Typologie Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus
(2002-2009) (2002-2009)

Geschosszahl 2 4

Dachform Satteldach Warmdach, Sattel-/Flachdach

AW-Ddmmung WDVS WDVS

Fassade Putz, teilweise Klinker Vorsatzschale Putz, teilweise Klinker Vorsatzschale

Tragmaterial Mauerwerk KS monolithisch Mauerwerk KS monolithisch

Decken Stahlbeton Stahlbeton

Wohnfléiche je WE 138,7 m? 84,6 m?

Raumanzahl Schlafzimmer 2x Schlafzimmer 1x

Wohnzimmer 1x

Wohnzimmer 1x

Esszimmer 1x Kiiche 1x
Kiiche 1x Badezimmer 1x
Badezimmer 2x Flur 1x
Flur 2x

Quelle: Eigene Darstellung, Daten nach destatis [30], Loga, T. [72]

Abbildung 16

Anteil des Mineralwollevolumens im Gebaude aufgeteilt nach Bauteilgruppen, beispielhaft fiir ein EFH (rechts) und MFH (links)

MFH [Vol.]
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Quelle: Eigene Darstellung

EFH [Vol.]

= AuRenwand

® Dach

29,5%

TRH-Wande
Geschossdecke
= Kellerdecke
m Aufszugswande
= Trockenbau

® Rohrummantelung TGA

Storstoffe, Aufbereitungsverfahren und Logistikaspekte

BBSR-Online-Publikation Nr. 29/2023



Recycling von Mineralwolle, die im Schmelzwannenverfahren hergestellt wurde 51

Mittels einer Art vereinfachten Sensitivitdtsanalyse wurde Uberpriift wie sich die Dammstoffmengen und
damit Anteile andern, wenn die Dammstoffdicke variiert. Fiir Trockenbauwdnde wurden nur die bauiblichen
Konstruktionen betrachtet. Zusatzlich wurde tUberpriift, wie sich eine flichenmaBige Veranderung der leichten
Wande auf die Bewertung ausiibt. Die Ergebnisse der Analyse sind in Tabelle 10 dargestellt. Es ist deutlich, dass
die AuBenwand fir beide Gebdudetypen maflgeblich bleiben wird. Generell kdnnen die Betrachtungen als
robust bewertet werden, da die Volumenanteile bei aktuellen Dammniveaus mehr mit der Bauteilflache
zusammenhdngen als mit der Dicke des Dammstoffs. Unabhdngig davon, dass hier nur ein beispielhafter
Grundriss analysiert wurde, kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass die thermische Hiille
begrenzenden Flachenbauteile mafBigeblich bleiben. Bezliglich der Wichtigkeit von Trockenbauwdnden
insbesondere im Mehrfamilienhausbau kann keine eindeutige Aussage getroffen werden. Da die Mineralwolle
in diesen Konstruktionen aber bereits jetzt gut zuriickgebaut werden kann, kann diese Bauart vernachlassigt
werden.

Tabelle 10
Sensitivitatsanalyse zu den Mineralwolle-Mengen der MFH (oben) und EFH (unten) nach Bauteilen differenziert, fett markiert die
betrachtete Basisvariante.

SENSITIVITATSANALYSE MFH
Bauteil Bauteil
AuBenwand | Flachdach | TRH-Wande | Kellerdecke [ Geschossdecke GK-Wande GK-Wande
0,02m - - - - 6,96 m* - - -
o |0.04m - - - - 13,93 m? - 93,72m?*| 937 m’
< |_006m - - - - 20,89 m* - 143,72 m?| 14,37 m?
,—;“ 0,08 m - - - 13,93 m? 27,85 m? 23,50 m® @ 193,72 m?[ 19,37 m’
g 0,10 m - - 18,69 m* 17,41 m® 34,82 m? 2937 m? ° 243,72 m?| 24,37 m?
S| 012m | 4587m? - 2242m’° | 20,89 m’ 41,78 m’ - % 293,72 m*| 29,37 m?
g 0,14 m 53,51 m? - 26,16 m* 24,37 m? - - E: 343,72 m?| 3437 m?
o[ 016m | 61,16m’ . 29,90m* | 27,85m’ - - @ 393,72m?| 39,37 m’
g 0,18 m 6880m° | 34,36m*® | 3363m’ 31,33 m? - - 443,72 m?| 4437 m?
0,20 m 7645m° | 3817m® | 3737m® | 3481m? - - 493,72 m?| 4937 m?
0,22m 8409m° | 41,99m® [ 41,11 m? 38,30 m? - - - -
SENSITIVITATSANALYSE EFH
Bauteil Bauteil
AuBenwand Satteldach | Kellerdecke | Geschossdecke GK-Wande GK-Wande
0,02 m - - - 1,73 m? - - -
0,04 m - - - 3,46 m® - - -
= 0,06 m - - - 5,20 m? - - -
% 0,08 m - - 6,93 m* 6,93 m® 3,71 m* @ 9,45 m? 0,71 m?
g 0,10m - - 8,66 m* 8,66 m* 4,95 m? é 29,45 m? 2,21 m?
s 0,12m 20,46 m* - 10,39 m* 1039 m® - = 4945 m? 3,71m?
3 0,14m 23,86 m* - 1213 m? - - 3 6945 m’ 521 m?
g 0,16 m 27,27 m* - 13,86 m® - - @ 89,45 m? 6,71 m*
& 0,18 m 30,68 m* 16,47 m® 15,59 m> - - - -
0,20 m 18,30 m? 17,32 m? - - - -
0,22 m 20,13 m? 19,05 m? - - - -

Datenquelle: Eigene Berechnung und Darstellung [48]

In einem nachsten Schritt wurde bewertet, wie die sortenreine Rickbaufahigkeit der vorhandenen
Konstruktionen zu bewerten ist. Einige Konstruktionen lassen sich nur mit erhéhtem Maschinen- und vor allem
Personenaufwand sortenrein zurlickbauen. Den Autoren liegen hierzu keine wissenschaftlich fundierten
Zahlen vor, doch der Aufwand fiir den sortenreinen Riickbau wurde in verschiedenen Gesprachen mit
Abbruchfirmen auf den Zeitfaktor 5-10 im Vergleich zum konventionellen Riickbau beziffert. Aus diesem
Grund wurden die Beispielgebdaude dahingegen optimiert, dass sie unter Beriicksichtigung des jetzigen Stands
der Technik eine maximale Ausbeute an weiterverwertbarer Mineralwolle liefern.

Als kritische Konstruktionen wurden im Zusammenspiel aus Volumen und kritischer Riickbaufahigkeit
folgende drei Bauteilkonstruktionen identifiziert.
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Massive AuBenwand mit WDVS: Die Ddmmung wird an den Wandbildner geklebt und ggf. gedibelt.
Das Warmedammverbundsystem selbst ist ein stoffschliissiges System, so dass die Dammung beidseitig
nicht ohne Aufwand getrennt werden kann.

Gedammte Kellerdecke mit Trittschalldammung: Unterseitig wird die Dammung dhnlich einem WDVS
befestigt oder durch werkseitig vorbeschichtete Mineralwollplatten (Steinwolle) an die Kellerdecke
geklebt. Oberseitig der Stahlbetondecke liegt die Mineralwollddmmung unter dem Zementestrich.
Mineralwolle und Estrich sind durch eine Folie voneinander getrennt, damit bei der
Konstruktionserrichtung der Estrich nicht in die Mineralwolle fliest. Eine Trennung ist theoretisch
maoglich. Beim Abbruch des Estrichs ist jedoch damit zu rechnen, dass auch die Mineralwolle sowie die
Folie beschadigt werden und sich Estrich und Mineralwolle vermengen.

Konventionelles Flachdach: Bitumen und Dammstoff sind stoffschliissig miteinander verbunden.

Ausgehend von dem Ansatz nach [47] und [58] ist fiir einen sortenreinen Riickbau bzw. einen niedrigen
Trennungsaufwand vor allem die Verbindungsart entscheidend. Darliber hinaus sollte die Konstruktion
moglichst schnell und einfach zuriickgebaut werden kdnnen, um die Akzeptanz bei den ausfiihrenden Firmen
zu erhdhen. Als Optimierungsoptionen wurden daher die in Tabelle 11 bis Tabelle 13 genannten Optionen
vorgeschlagen.

Die AuBenwand ibernimmt verschiedene Aufgaben in einem Geb&aude. Fir ein Wohngebdude gehort sie
klassischerweise zum statischen Lastabtrag hinzu und erfiillt daneben mehrere bauphysikalische Aufgaben
(Brandschutz, Schallschutz, Feuchteschutz, Warmeschutz). [58] Der Wandbildner soll hier beibehalten werden,
weswegen der Fokus auf der Fassadengestaltung beruht. Flr Fassaden bestehen bereits im Stand der Technik
diverse Gestaltungsoptionen.

Als vielversprechend in diesem Kontext wird das Prinzip der vorgehdngten hinterliifteten Bekleidung
bewertet. Eine vorgehdngte hinterliftete Fassade setzt sich zusammen aus Fassadenbekleidung mit
Unterkonstruktion, Hinterliftung und Dadmmung. Es wurde zundchst eine metallische Unterkonstruktion aus
Aluminium gewadhlt. Alternativ werden ebenfalls Ublich andere nichtrostende Metalle oder Holz fir
Unterkonstruktionen verwendet. Die Mineralwolle wird punktférmig geklebt oder gediibelt nach DIN 18516.
Die auBenseitige Bekleidung kann frei gewdhlt werden. Idealerweise kénnte die Mineralwolle durch
Klemmung ausreichend lagegesichert werden. Hierfiir liegt den Autoren jedoch kein zugelassenes System vor.

Adaptiert an das hohe Rlickbaupotential von Trockenbaukonstruktionen fiir Wand- und Deckenbauteile wird
auch fiir den FuBboden vorgeschlagen den Estrich als Trockenestrich auszufiihren. Trockenestrichplatten
kdnnen aus verschiedenen Materialien wie Gipsfaser, Faserzement oder auch Holzwerkstoffplatten bestehen.
Die Platten werden untereinander verklebt und / oder verschraubt schwimmend auf einer Trittschallddmmung
verlegt. Im Sinne der Rickbaufdhigkeit sollte auf eine Verklebung verzichtet werden.
Trockenestrichkonstruktionen sind Stand der Technik, werden aber liberwiegend in der Bestandssanierung
wegen geringerer Lasten und Einbaufeuchte als Nassestrichsysteme verwendet. Im Rahmen des Projekts
wurde ein Trockenestrich aus 25mm starken Gipsfaserplatten betrachtet. Eine alternative Konstruktion mit
einer gleich starken OSB Platte beeinflusste das Ergebnis geringfligig positiv flir GWP, ODP, AP, EP und PENRT
und geringfligig negativ fiir PEg; und PERT. POCP fiel fiir die Gipsfaser-Alternative um ca. ein Drittel besser
aus.
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Tabelle 11

konstruktive Optimierung hinsichtlich des Mineralwollerecyclings einer massiven Auenwand

Konstruktion Darstellung Hinweis

massive PR Verdanderung der
AuBenwand - g_ : stoffschliissigen Verbindung
auflenseitig ‘ ‘ . . zur kraftschlissigen
geddammt ‘ mineralischer Verbindung fiir die duBere

Quelle: Eigene Darstellung
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lagezusichern (kleben oder
dibeln).
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Tabelle 12
konstruktive Optimierung hinsichtlich des Mineralwollerecyclings einer massiven Geschossdecke
Konstruktion Darstellung Hinweis
Gedammte ———— Bodenbelag Austausch des
Kellerdecke , Zementestrichs im
———— Zementestrich, d=4cm .
Nassverfahren zu einer
[ Mineralwolle WLG035, d=4cm Trockenestrichkonstruktion

mit OSB-Platten oder
Faserzementplatten auf
Mineralwolle WLG035, d=4cm Mineralwolle. Eine Alternative
stellt die Erforschung eines
Abbruchverfahrens dar,
3 welches den getrennten
Ll Lo L. Riickbau von Estrich und
Mineralwolle méglich macht,
da diese an sich nicht

— Stahlbetondecke, d=20cm

w .. .
@ stoffschliissig verbunden
@ Ay ANAAAANANAAARAANARAAAARAAAARARA /i sind. Unterseitig
Bodenbelag vlieskaschierte Mineralwolle
] (idealerweise Steinwolle, da
Trockenestrich . . ..
robuster bei geringfligen
————  Mineralwolle WLG035, d=4cm Anhaftungen)
[ Stahlbetondecke, d=20cm
Mineralwolle WLGO035, d=4cm
‘
Q
£
=
Q
o

Quelle: Eigene Darstellung

Am umfangreichsten gestaltet sich die Konstruktion eines riickbaufahigen Flachdachs unter Berlicksichtig der
aktuellen konstruktiven Losungen im Stand der Technik. Hier wird das Klemmprinzip des Satteldachs
adaptiert. Ein massiver Aufbau ist dann konstruktiv nicht mehr notwendig, da die Sparren auch eine tragende
Funktion Glbernehmen kénnen. Um dem Flachdach Rechnung zu tragen wird die optimierte Dachkonstruktion
flach geneigt (ca. 7-10%) geplant. Die flache Dachneigung schrankt die Wahl der Dachdeckung ein. Hier
wurden Stehfalzprofile gewdhlt, die hygrothermisch simuliert werden sollten, um nachweisbar schadensfrei
zu sein. Durch die hier gewéahlte Dacheindeckung kann auf ein wasserdichtes Unterdach verzichtet werden.
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Tabelle 13
konstruktive Optimierung hinsichtlich des Mineralwollerecyclings eines Flachdachs
Konstruktion Darstellung Hinweis
Flachdach Abdichtungsbahnen Auflosen der
, stoffschliissigen
——— Flachdachddammung WLG035 i.M. d=18cm Verbindung durch
— Stahlbedondecke, d=20cm Anderung der
[ mineralischer Innenputz, d=1cm Dachkonstruktion.
putz. Adaption des gut
. riickbaubaren
— 22 .
. Steildachsystems unter
) CY Beibehaltung der
wesentlichen Dachform
(dennoch geringfuigige
Anderung der
Dachneigung).
(%]
‘n
©
o]
Stehpfalzprofil
Holzschalung, d=2,4cm
Unterkonstruktion
Holzfaserplatte
[ Sparren 20/10 | Mineralwolle WLG032, d=20cm
[ Gipskartonplatte auf Unterkonstruktion
} [ .
[
Le] 11
‘ \' - N y P N/ \\‘/ \ ‘
‘ I | | _: / \
9] / : S/
g AAN
s [T \ | f I ( X b [T
8. | | | / \ NN AN AN S | | |

Quelle: Eigene Darstellung

Das konstruktiv optimierte Gebaude wurde auf seine 6kologische und 6konomische Wirkung hin tberprift.
Es wurde berechnet, ob sich gdngige Umweltindikatorens in der Okobilanz, wie das Treibauspotential,
Versauerungspotential, Eutrophierungspotential, Ozonbildungspotential, Ozonschichtabbaupotential und
der Gesamtprimarenergiebedarf sowie die Lebenszykluskosten im Vergleich zu dem urspriinglichen Gebaude
verschlechtern. Die Ergebnisse wurden auf den Quadratmeter des betrachteten Bauteils bezogen.

Okobilanzieller Vergleich der optimierten Konstruktion

Die Okobilanz wurde mit Hilfe des Programm eLCA und auf Datengrundlage der Okobaudat 2021
durchgefiihrt. Normgrundlage ist die DIN 15804-A1. Fir die Nutzungsdauern der Bauteilschichten wurde die
Tabelle ,Nutzungsdauern von Bauteilen fiir Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem Nachhaltiges
Bauen (BNB)” mit Stand 24.02.2017 inkl. FAQs zu Grunde gelegt. Nachfolgend sind in Abbildung 17 und
Abbildung 18 alle Bauteilbasisvarianten und die jeweilige Optimierungsstrategie dargestellt. Als
Betrachtungszeitraum wurden 50 Jahre gewahlt. Die Bauteilalternativen wurden fiir den Anwendungsfall

6 Gewahlt auf Grundlage zertifizierter Indikatoren nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
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konstruktiv sinnvoll gewdhlt und funktional Uber einen gleichen Warmedurchgangskoeffizienten
beziehungsweise die gleiche Tragfahigkeit abgestimmt. Die vollstandigen Ergebnisse kénnen Anlage B
entnommen werden.

Fir das Treibhauspotential und den Gesamtprimdrenergiebedarf kann festgestellt werden, dass die
AuBenwand mit vorgehangter hinterliifteter Fassade etwas ungiinstiger abschneidet. Dies liegt vor allem in
der Herstellungsphase und hier bei dem gewdhlten Fassadensystem. Es wurden verschiedene Hersteller-EPDs
fur Fassadensysteme angewendet, um auszuschlieBen, dass es sich hierbei um Zufalligkeit handelt. Das WDVS
muss Uber den Lebenszyklus einmal ausgetauscht werden, schneidet jedoch dennoch besser ab. Noch nicht
beriicksichtigt werden kann hier der positive Effekt auf des Recyclingpotential im End of Life fiir Mineralwolle.
Es wurde zudem fiir die Mineralwolle ein generischer Datensatz fiir Fassadenddmmung verwendet, wobei die
Autoren anmerken, dass fiir ein WDVS aktuell nur Steinwolle in Frage kommt, fiir eine vorgehangte
hinterliiftete Fassade jedoch beide Mineralwollen.

Das flach geneigte Dach ist bezliglich des GWPs deutlich giinstiger zu bewerten als das konventionelle
Flachdach. Beim Flachdach fallt an dieser Stelle vor allem der Stahlbeton negativ auf. Die hohen Werte fiir die
Entsorgung sind mafBgeblich auf den Beton zurlickzufiihren, wohingegen es beim flach geneigten Dach
hauptsachlich die Holzbauteile sind, die Uberwiegend thermisch verwertet werden. Es wird davon
ausgegangen das sowohl die beschieferte Bitumenbahn als auch die Stehpfalzprofile innerhalb des
Betrachtungszeitraumes einmal ausgetauscht werden miissen.

Die beiden Deckenvarianten sind vergleichsweise dhnlich, hier stammt der Hauptbeitrag zum GWP aus der
gleichbleibenden Tragkonstruktion. Als Trockenestrichelement wurde eine Gipsfaserplatte angesetzt. Eine
OSB Platte gleicher Dicke verbesserte die Werte fiir GWP, AP und EP, verschlechterte jedoch die Werte fiir POCP
und PEggs. Die Verdanderungen waren nicht mafllgeblich. Die recyclingoptimierte Deckenvariante ist hier
geringfiigig besser zu bewerten.

Die Dach- und Deckenvarianten verhalten sich beziiglich des Primdrenergiebedarfs dhnlich zum bereits
betrachteten GWP. Daraus lasst sich ableiten, dass der Hauptbeitrag des GWP aus Verbrennungsprozessen der
Herstellung oder Energiebereitstellung stammt. Die AuBenwand mit vorgehangter hinterlfteter Bekleidung
ist unglinstiger als die WDVS- Variante, die Decke mit Trockenestrich geringfligig besser zu bewerten
bezlglich des Primdrenergieverbrauchs. Anders sieht es beim Dach aus. Die thermische Verwertung des
Holzes wirkt sich primarenergetisch positiv aus. Der Anteil der Entsorgung fiir das konventionelle Flachdach
ist gering, eine wesentlichere Rolle spielt die Instandsetzung der Bitumenbahn.

Beim Ozonbildungspotential fallt auf, dass die Bauteile mit Stahlbetonanteilen wesentlich groBere Beitrage
liefern. Dieser Umstand ist vor allem auf den Stahl zurilickzufiihren. Im Vergleich der einzelnen Varianten
untereinander schneidet die vorgehdngte hinterliiftete Bekleidung schlechter ab als die WDVS-Variante, die
sogar einen negativen Wert in der Herstellung aufweist. Dies liegt am Datensatz fir Kalksandstein, der einen
negativen POCP Wert aufweist. Da die vorgehdngte hinterliiftete Bekleidung den gleichen Wandbildner
verwendet, wird deutlich, dass wieder das Fassadenelement mallgeblich fir die deutlich feststellbaren
Unterschiede ist.

Fur das Flachdach kann im Vergleich zu seiner recyclingoptimierten Variante ein deutlicher Unterschied in der
Herstellungsphase festgestellt werden. Erganzend zu der zuvor getroffenen Aussage beziiglich des Einflusses
von Stahl auf diesen Wert, ist auch fiir das flachgeneigte Dach zum einen die metallische Dacheindeckung
mal3geblich, aber zum anderen auch die Holzwerkstoffplatte (VDF / HDF).

Die Dachkonstruktionen fallen fiir den Indikator Versauerungspotential nahezu identisch im Gesamtwert
aus, ebenso die AuBenwidnde, wobei dies bei der WDVS Variante vor allem an der notwendigen
Instandsetzung des WDVS liegt, wahren bei der vhF Variante die Werte mal3geblich aus der Herstellung
stammen. Vorstellbar ware als Verursacher die Aluminiumunterkonstruktion.

Das Flachdach féllt deutlich schlechter aus als das flachgeneigte Dach. Hauptursachlich ist dafiir die gro3ere
Mineralwollemenge, die durch die Schmelzprozesse einen groBen Beitrag zum Versauerungspotential hat.
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Zwischen den beiden Deckenvarianten besteht fast kein Unterschied, dieser zeigt sich nur geringfligig in der
Entsorgung, die fiir den Zementestrich aufgrund der héheren Masse negativer ausfallt.

Beim Eutrophierungspotential ist die Instandhaltung der WDVS Fassade ursdchlich dafiir, dass dieser
Wandaufbau in Summe etwas unglinstiger zu bewerten ist als die vorgehdngte hinterliiftete Fassade.

Die horizontalen Bauteile Dach und Decke fallen in ihrer Bewertung wie beim Versauerungspotential auf. Die
beiden optimierten Varianten sind leicht vorteilhaft zu bewerten.

Abbildung 17
Umweltindikatoren fiir 1m? Fliche der optimierten Bauteile im Vergleich zur Ausgangsvariante, GWP (oben), PEces (unten)
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung
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Abbildung 18
Umweltindikatoren fiir 1m? Fliche der optimierten Bauteile im Vergleich zur Ausgangsvariante, POCP (oben), AP (mitte), EP (unten)
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung
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Okonomischer Vergleich der optimierten Konstruktion

Um bewerten zu kdnnen, inwiefern sich die Konstruktionsalternativen 6konomisch unterscheiden, wurden die
Herstellkosten mit Hilfe der Software Legep ermittelt. Das Programm ermdglicht eine Kostenplanung nach DIN
276 und greift auf die sirAdos Datenbank Stand 2019 zu. Vorteilhaft daran ist, dass nicht nur die Herstellkosten
der einzelnen Bauteilschichten berlicksichtigt werden, sondern auch anteilige Nebenarbeiten sowie Lohn-,
Stoff, Gerdte- und sonstige Kosten in den Preisen miteingepreist sind.

Die in drei Bauteilkonstruktionen wurden zusammen mit ihren jeweiligen Konstruktionsalternativen geplant.
Die Kostengegeniliberstellung kann Tabelle 14 entnommen werden. Es kann festgestellt werden, dass die
Standardkonstruktionen wie erwartet in ihrer Herstellung kostenglinstiger sind. Erstaunlicherweise ergab
insbesondere das Flachdach, geplant als Filigrandecke, im Vergleich zum flachgeneigten Dach mittels
Holzstegtragern keinen bedeutenden Preisunterschied.

Fir den Lebenszyklus sind nur bei der Dachdeckung (Bitumenbahn und Stehpfalzverblechung)
unterschiedliche Kostenentwicklungen zu erwarten, da bei den anderen Bauteilen innerhalb eines in der LCC-
Betrachtung Ublichen Zeitrahmens fiir Gebaude von 50a kein Austausch derjenigen Schichten zu erwarten ist,
die variieren. Weitere Kosten fiir den Lebenszyklus wie Reinigung und regelmagige Wartung wurden hier nicht
berlcksichtigt. Fir die Bitumenbahn wurde ein Lebenszyklus von 20a angesetzt, fiir die
Metalldacheindeckung 45a [15]. Es wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate von 2% und ein
Diskontierungszins von 1,5% gewahlt [16].

Unter Berlicksichtigung der Instandsetzung des Dachbauteils schneidet die recyclingoptimierte Variante
kostengtinstiger ab.

Tabelle 14
Vergleichende Darstellung der Herstellkosten fiir ein Basisbauteil und einer fiir den Riickbau von Mineralwolle optimierte
Konstruktionsvariante

Bauteil Kosten Kosten optimierte Differenz Differenz
Basisvariante Variante
[€/m’] [€/m’] [€/m?]
AuBenwand ‘ 241,78 331,14 89,39 137%
Kellerdecke ‘ 339,48 369,81 30,33 109%
Dach 300,41 304,77 4,36 101%
(Dach LCQ) (487,81) (426,81) (-61,00) (87%)

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung, Datengrundlage: sirAdos Datenbank Stand 2019

Zusammenfassend schneidet die AuBenwand mit vorgehdngter hinterliifteten Bekleidung in allen Kriterien
mit Ausnahme von POCP nach aktueller Bewertungsgrundlage 6kologisch als auch 6konomisch schlechter als
das WDVS ab. Die Beriicksichtigung von Mineralwolle im Recyclingpotential wiirde das Ergebnis qualitativ
nicht verandern, da innerhalb dieser Methode nicht unterschieden werden kann, ob der Dammstoff spater
noch verwertbar ist oder nicht. Das bedeutet eventuelle kiinftige Gutschriften beim Recyclingpotential in der
EPD wirden beiden Varianten zu Gute kommen. Die Vorteile der vorgehangten hinterliifteten Bekleidung
kénnen also nicht korrekt abgebildet werden. Generell zeigt dieser Vergleich auf, dass Ressourcenverbrauch
und Beitrag zu Umweltwirkungen teilweise gegeneinander abzuwéagen sind, so dass beide Varianten Vor- und
Nachteile haben und keine eindeutig empfohlen werden kann.

Die Deckenkonstruktion mit Trockenestrich schneidet in allen zuvor 6kobilanziellen Vergleichen geringfligig
besser als die konventionelle Estrichdecke ab. Dies ist in Anbetracht dessen, dass beide Varianten stofflich sehr
ahnlich sind, die Trockenestrichvariante allerdings leichter, plausibel. Preislich ist die Trockenestrichvariante
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ungiinstiger zu bewerten, wobei hier unter Berlicksichtigung von Preisschwankungen und individuellen
Angebotsverhandlungen eine Vorteilhaftigkeit nicht prinzipiell ausgeschlossen ist.

Das flach geneigte Dach schneidet in allen Umweltindikatoren besser ab als das konventionelle Flachdach.
Dies liegt zum einen in der leichteren Bauart, dem 6kobilanziell negativen Beitrag von Stahlim Gegensatz zum
positiven Beitrag von Holz und der entfallenden Bitumenbahn, wobei fiir diese noch zu priifen ist, ob auf eine
entsprechende Abdichtungsbahn im flach geneigten Dach tatsdchlich verzichtet werden kann. Auch
okonomisch ist das flach geneigte Dach bei der Herstellung nur als geringfligig nachteilhafter als das Steildach
einzuordnen, im Lebenszykluskostenvergleich sogar positiv, so dass diese Alternative empfohlen wird sofern
dem keine anderen bautechnischen Belange entgegenstehen.

Ausdruicklich soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die gewdhlten Alternativkonstruktionen
exemplarische Varianten darstellen, an Hand derer nachgewiesen werden sollte, dass durchaus 6kologisch
und 6konomisch gleichwertige Konstruktionslésungen mit gleichzeitig hohem Recyclingpotenzial entwickelt
werden kdnnen. Die planerische Vielfalt soll keinesfalls eingeschrankt werden.

4.3 AufbereitungsmafBnahmen

Eines der spannendsten Forschungsthemen rund um das Recycling von Mineralwolle ist die Frage nach einem
geeigneten Aufbereitungsverfahren, um die Mineralfasern von den fiir ein Recycling stérenden Stoffen zu
trennen. Wahrend es gute Techniken gibt, Mineralwollddmmstoffe zu zerkleinern, ist insbesondere aufgrund
des Faserverhaltens eine Trennung von Storstoffen schwieriger.

[37], [38] haben eine Methode  entwickelt, um expandiertes Polystyrol ~ von
Warmeddammverbundsystembestandteilen zu trennen. Sie stellen einen guten Trennschnitt fest. Polystyrole
verhalten sich jedoch grundsatzlich anders als Faserddmmstoffe. Forschende der soeben genannten
Veroffentlichung gaben auf personliche Riickfrage an, ihre Methode ohne weitere Anpassungen aufgrund der
Faserfreisetzung von Mineralwolle als nicht geeignet zu bewerten.

[129] hat darGber hinaus in ihrer Dissertation ein Verfahren zum Systemabtrag von
Warmedammverbundsystemen mittels einer speziellen Birste geforscht. Einen anderen Ansatz wahlen [115],
die zu einem deaktivierbaren Klebstoff flir WDVS geforscht haben.

Die Produktreihe WEBER hat auf dem deutschen Baumarkt erhéltliches System entwickelt, welches beim
Riickbau eine Trennung der mineralischen Schichten vom Dammstoff mittels Strippen moglich macht. [33]

Im Rahmen des durch das Euopean Union’s Horizon 2020 geférderten Projekts Wool2Loop [132] hat sich ein
Team eines polnischen Abbruchunternehmens’ neben ,smarten Abbruchmaoglichkeiten” insbesondere fiir
gefahrliche Abfalle auch mit der Aufbereitung der Mineralwollabfille beschaftigt. Fokus lag dabei auf der
Komprimierung zwecks Lagerung und Transport. [22] Es wurden drei Optionen vorgestellt, die geeignet sind
sowohl auf der Baustelle als auch auf einer Sammelstelle implementiert zu werden.

Presscontainer, Kompaktierungsleistung 6:1

Ballenpresse, Kompaktierungsleistung 15:28

Hochgeschwindigkeitsschredder, Kompaktierungsleistung 4:1

Darliber hinaus gibt es auch in Deutschland einen Anbieter (Europress Umwelttechnik?), der mobile und
stationdre Kanalbalkenpressen anbietet. Nach Angabe des Herstellers liegt die Komprimierungsleistung bei
6:1 bis 10:1 und wird daher offiziell mit durchschnittlich 8:1 angegeben. Die Angaben passen gut zu [22],
weswegen sie als plausibel angenommen werden. In die Kanalbalkenpresse werden die BigBags als Ganzes

7 TREE Grupa, www.tree.com.pl

8 In der Originalquelle wird eine Kompaktierungsleistung 15:1 angegeben, auf Nachfrage hat die Referentin diese Leistung aber nach
unten korrigiert auf 15:2.

9 EUROPRESS Umwelttechnik GmbH, www.europress-umwelttechnik.de
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eingebracht, verpresst und dann foliert. Nach Angabe eines Mitarbeiters der Firma kdnnen zumindest die
stationdren Anlagen technisch auch ohne BigBags betrieben werden - so wiirde es in Osterreich gehandhabt
werden. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass die Mineralwolle in Deutschland verpflichtend tGber BigBags
entsorgt werden muss.

Alle vier genannten Optionen setzen jedoch voraus, dass die Mineralwolle vorher selektiv zurlickgebaut
worden ist und bieten daher keine reinigende Aufbereitungsmafnahme.

Zu Beginn des Kapitel 4 wurde dargelegt, welche Verunreinigungen bei Mineralwolle anfallen konnen und was
fur ein Recycling als Storstoff zu werten ist. Es wurde festgestellt, dass es groe Schnittmengen in der
Storstoffdefinition zur Behalterglasindustrie gibt. Angelehnt an die dortigen Aufbereitungsanlagen wurde auf
dieser Grundlage ein theoretisches Konzept entwickelt, mit Hilfe dessen Storstoffe von Mineralwolle separiert
werden kdnnen (vgl. Abbildung 20).

Die Beprobung der Proben W1-W7 von Rickbauvorhaben haben gezeigt, dass der Reinheitsgrad der
entsorgten Mineralwolle stark variieren kann. Aus diesem Grund sollte jedem Aufbereitungsschrittimmer eine
visuelle Sichtung und ggf. handische Grobsortierung vorangehen. Im Zuge dieser MaBhahme kann auch die
spektroskopische Uberpriifung erfolgen, ob es sich bei den Proben um Glas- oder Steinwolle handelt. In einem
nachsten Schritt sollten die Proben zerkleinert und gesiebt werden. Eigene Versuchsreihen an einer
Schneidemiihle Retsch SM 100 an den Proben W1, W2, W6 und W7 legen dar, dass Kunststofffolien ein génzlich
anderes Zerkleinerungsverhalten als Mineralwolle aufweisen. Wahrend die Mineralwolle sehr schnell in kleine
Flocken zerkleinert wurde, konnten die Messer aufgrund ihres Abstands zueinander bei der Folie so gut wie
keiner Zerkleinerung bewirken. Durch die resultierende sehr unterschiedliche Stoffgrofle wird eine erste
Grobsiebung als vielversprechend bewertet. Darliber hinaus setzen die meisten nachfolgenden
Sortiermechanismen eine gewisse Range an PartikelgréBe voraus, um effizient zu funktionieren und somit
einen guten Trennschnitt zu erreichen.

Abbildung 19
Mineralwolleflocken der Probe W6 nach Durchgang Schneidemiihle und Sieb <10mm. Die Kunststofffolie hatten das Sieb zuvor nicht
passiert.

Bildquelle: Eigene Aufnahme

Ferromagentische Storstoffe wie bspw. Eisenwerkstoffe und niedrig- bis mittellegierte Stahle konnen Gber
einen Magnetabscheider entfernt werden. Denkbar sind Trommel- oder Uberbandscheider. Nach [77] besteht
auch die Moglichkeit einer Nassmagnetabscheidung, da der Trenneffekt in Suspensionen vielversprechend ist
und zudem die Nachteile aus zu feuchten oder zu trockenen Proben entfallen. Auf diese Nachteile weist auch
[22] hin. Zu feuchte Proben verklumpen, wohingegen zu trockene Proben eine unerwiinschte Staubbildung
verursachen. Da Feuchte selbst allerdings ebenfalls einen Prozessstorstoff im Recycling darstellt, misste an
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dieser Stelle zum Riicktrocknungsverhalten von durchfeuchteter, zerkleinerte Mineralwolle weiter geforscht
werden.

Nichteisenmetalle wie Kupfer, Edelstahl oder Aluminium sollen tber einen Wirbelstromabscheider bzw. per
Wirbelstromsortierung von der Mineralwolle getrennt werden. Dieser Technik, die Uber die magnetische
Wirkung mit elektromagnetischen Feldern arbeitet, ist nach [77] besonders gut flr aluminiumhaltige
Materialien und fiir Partikelgrof3en > 6mm geeignet. Die Wirbelstromsichtung sollte prozesstechnisch nach
der Abtrennung ferromagnetischer Storstoffe erfolgen.

Zur Trennung der KSP-Fraktionen werden in der Regel optische Systeme verwendet, die Giber Kameras Farben
und Nichttransparenz unterscheiden kénnen. Schwierig wird hierbei Glaskeramik, welche optisch wie Glas
aussieht, aber einen Storstoff darstellt [77]. Gut erkannt werden kann die Glaskeramik, wenn bei der KSP-
Abscheidung auch Rontgenfluoreszenz eingesetzt wird [81]. Wird ein Storstoff erfasst, dann wird dieser in der
Regel mit Druckluft aussortiert. Den Autoren liegen keine Informationen dariiber vor, ob sich um den
auszuscheidenden Stoff befindliche zerkleinerte Mineralfaser hier aufgrund der Faserbeschaffenheit
signifikant anders verhalt als zerkleinertes Behalterglas.

Abbildung 20
Schematische Darstellung von Aufbereitungsschritten zur Entfernung von Storstoffen aus Abbruchmineralwolle fir kiinftige
Wiederverwertung entsprechend der erwarteten Fraktionen
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Quelle: Eigene Darstellung nach [95]

Fur die Abtrennung der Organik und insbesondere von Folien und Kunststoffen wird eine Dichtesortierung
empfohlen. Die Dichtesortierung nutzt Dichteunterschiede unterschiedlicher Materialien und daraus
resultierende unterschiedliche Fallgeschwindigkeiten oder Beschleunigungsreaktionen. Typischer Vertreter in
der Dichtesortierung ist die Windsichtung. In der Regel féllt dabei das zu reinigende Gut, wahrend durch
gezielte Luftstrome leichtere organische Stoffe aussortiert werden. Es wéare denkbar dieses Prinzip
umzudrehen oder gar, die Mineralwolle liber einem FlieBband abzusaugen. Organik, die auf diese Art nicht
aussortiert werden kann, kann Uber eine Vortemperierung entfernt werden. Aufgrund des notwendigen
Energieaufwands sowie der im Verbrennungsprozess entstehenden NO, Werte wird der letzte Schritt aber
kritisch betrachtet. Gleichzeitig wiirde aber eine Erwdarmung der Proben auch unerwiinschte Feuchte
entfernen. Alternativ kénnen die Proben energiedrmer, dafiir zeitaufwdndiger auch durch geschiitzte
Lagerung trocknen.

Um das Verhalten von Mineralwollen, die von der Baustelle zurlickgeliefert werden, beschreiben zu kénnen,
wurden die Proben W1, W2, W6 und W7 so wie sie von der Baustelle kamen zerkleinert und klassifiziert. Dazu
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wurden die Proben zundchst mit einer Schneidemiihle auf Mineralwollflocken mit einer Grofle <10mm
zerkleinert. Metalle mussten aus technischen Griinden vorher aus dem Probensatz entfernt werden. Allerdings
handelt es sich hierbei um eine Mihle in Technikumsgrof3e. Es ist anzunehmen, dass groBindustrielle Mihlen
vereinzelte Drahtanhaftungen verarbeiten koénnen. AnschlieBend wurden die Proben mit einer
Analysensiebmaschine Haver EML 400 in KorngréBengruppen sortiert (vgl. Abbildung 21). Dabei wurde
festgestellt, dass das groBte Sieb nicht zu hoch mit den Flocken bedeckt werden darf, da andernfalls die
Mineralfaserflocken beginnen sich wieder zu verfilzen und nicht durch das Sieb fallen. Dieser Punkt sollte auch
bei der Planung kiinftiger Anlagen berticksichtigt werden. Dies kann ein unerwiinschter Effekt sein, wenn die
gewtlinschte Sortierung nicht eintritt.

Abbildung 21
Siebklassifizierung der Mineralwollen W1z, W2z, W6z und W7z, das z steht fir den vorangegangen Zerkleinerungsprozess. Die Flocken
wiesen eine maximale GroB8e von 10mm auf.
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Quelle: Eigene Daten

Betrachtet man die Sieblinie (vgl. Abbildung 21), kann festgestellt werden, dass die notwendige KorngréRe der
Proben von >4mm sich fiir einen hohen Anteil der Proben eingestellt hat. Vor allem VolumenmaRig war dies
der groBte Anteil. MassenmaBig fdllt auf, dass alle Proben einen verhdltnismaBig hohen Anteil an
Mineralfaserflocken der mit einer GréBe von 0,09-1mm aufweisen.

Es wurde weiter festgestellt, dass kleinstteilige, mineralische und organische Verunreinigungen in jeder
Siebklasse weiterhin vorzufinden waren. So wurde beispielsweise bei Probe W7z festgestellt, dass im Sieb der
Maschenweite 2 mm die Mineralwollflocken groBer waren als die sonstigen darin befindlichen Stoffe und
begannen sich zu filzigen Kugeln zu agglomerieren (vgl. Abbildung 22).

Von einem danischen Unternehmen fiir Recyclinganlagen™ wurde ein Verfahren entwickelt, das auf einer
bestehenden Anlage zur Aufbereitung von Gipskartonplatten aufbaut. Das Verfahren beinhaltet bereits einige
der zuvor beschriebenen Aspekte, die durch die Autoren als geeignet bewertet wurden und soll daher naher
beschrieben werden: Nach der Anlieferung der Abbruchmineralwolle findet eine grobe Vorsortierung mit dem
Bagger statt. Dieser befordert anschlieBend die Mineralwolle in den Zerkleinerer tiber eine Trichtervorrichtung.
Im Zerkleinerer befindet sich eine Schneckenmiihle, die mit ca. 15 Umdrehungen je Minute arbeitet. Die
einzelnen Mihlen bewegen sich horizontal sowie vertikal zueinander. Der Abstand zwischen den

19 ACA Industry ApS, https://acaindustry.de/
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Mihlschnecken ist verglichen zu anderen Mihlen grof3, so dass das Material sich Giberwiegend aneinander
zerkleinert. Das zerkleinerte Material fallt anschlieBend auf ein Forderband, wo ein Magnetabscheider
Eisenmetalle entfernen kann. AnschlieBend gelangt es zu einer Vibrationssiebanlage. Das Siebband vibriert,
um Energie auf die einzelnen Stoffe des noch verunreinigten Mineralwollegemisches zu tibertragen. Da die
Fremdstoffe und die Mineralwolle unterschiedliche Dichten aufweisen, bewegen diese sich unterschiedlich
auf dem Siebband, so dass eine Separation in Stoffe <10mm und >10mm stattfindet. Die
wiederzuverwertende Mineralwolle befindet sich in der kleineren Einheit. Der beschriebene Vorgang ist
schematisch in Abbildung 23 und Fotografien der Mineralwollrecyclinganlage in Abbildung 24 dargestellt.
Nach Aussage des Unternehmensinhabers wurde eine entsprechende Maschine gerade von einem
Glaswollehersteller in Finnland implementiert.

Eine visuelle Untersuchung einer zur Verfiigung gestellten Probe attestiert, dass die Korngro3e weit unter
0,5mm liegt. Vereinzelte Verunreinigungen konnten festgestellt werden.

Abbildung 22
Mineralwollefraktionen >2mm und <4mm der Probe W7z

Quelle: Eigene Aufnahme

Abbildung 23:
Schematische Darstellung einer bestehenden Mineralwollaufbereitungsanlage

SCHNECKENMUHLE
MAGNETABSCHNEIDER
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Quelle: Eigene Darstellung nach [118]
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Abbildung 24

oben links: angeliefertes Material nach grober Vorsortierung, oben rechts: Schneckenmtihle zur Zerkleinerung der Mineralwolle

unten links: zerkleinerte Mineralwollflocken fallen auf ein Férderband, unten rechts: Die Mineralwolle wird tiber ein Siebband separiert.
Links befindet sich das Mineralwollmehl, rechts die Storstoffe.
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Quelle: ACA Industry' [118]

" ACA Industry ApS, https://acaindustry.de/
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4.4 Logistikaspekte

Das Beispiel aus der Glasindustrie zeigt (Kap. 3.1), dass der Transport eine relevante Kostengrof3e darstellt.
Dabei spielen als Faktoren der Durchfluss also die zu transportierende Mineralwollemenge, das
Transportmittel, die Auslastung und der Weg eine Rolle. Die Optimierung dieser Faktoren wird Uber die
Transportinfrastruktur gesteuert. Als Transportinfrastruktur wird in diesem Zusammenhang die
Kapazitatsgrenzen von Transportmitteln sowie Sammel- und Umschlagspldtze verstanden, die zur
Optimierung als zeitliche Pufferzone und zur Komprimierung des Transportgutes dienen kdnnen.

Im Vergleich zu anderen Abfallarten spielt Mineralwolle mit dem jahrlichen Aufkommen von ca. 200.000
Tonnen bisher im Transportsystem eine untergeordnete Rolle.

Tabelle 15
Abfallaufkommen (EAV/AVV) 170603* Auswahl Bundeslander 2016

Bundesland Tonnen/Jahr Tonnen/Arbeitstag’
Berlin 9.071 36,3
Niedersachsen 9.439 37,7
Bayern 26.484 105,9

'angenommene zeitliche Gleichverteilung

Da das Baugewerbe saisonalen Zyklen unterworfen ist, sind von den Absendern — Baustellen - Giber das Jahr
verteilt unterschiedlich hohe Abfallmengen zu erwarten. Nach [126] sind bei Einfamilienhdusern derzeit nur
Mindermengen von beispielsweise 6,8 m> zu erwarten, da die Lebensdauer der Konstruktionen 30 Jahre und
mehr betragt. Dadurch sind derzeit hauptsachlich Instandsetzung und Riickbau von Gebauden aus der Zeit
zwischen der Olkrise und der Wiarmeschutzverordnung von 1994 zu erwarten bzw. deren letzter
Sanierungszyklus in diese Zeit zu verorten ist. In dieser Zeit wurde Mineralwolle vorwiegend fiir die Démmung
von Dichern, abgehiangten Decken und Geschossdecken verwendet. Ein Vielfaches ist mit 53 m® nach dem
heutigen Gebdudeenergiegesetz zu erwarten (vgl. Kapitel 4.2). In [126] variiert die Zahl im Bereich einer
Spannweite von 15 %. Auch bei Mehrfamilienhdusern wird in dieser Literatur nur mit ca. 45 m® gerechnet,
wobei dieser Ansatz nicht Mehrfamilienhauser aus der seriellen Fertigung beriicksichtigt. Da Wohngebaude in
Deutschland den GrofBteil aller Gebdude ausmacht und auch bei Modernisierungen in Biro- und
Verwaltungsgebduden (Bsp. Verdnderung von Raumaufteilung durch Erneuerung von Trennwénden) eher
geringe Mengen zu erwarten sind, ist bezogen auf den Transport von vielen Absendern mit geringen
Mineralwollerlickbaumengen auszugehen. Typische Akteure sind Private und Kleingewerbetreibende.
Daneben sind Gewerbetreibende als Absender mit héheren Mineralwollemengen zu erwarten, z.B. durch
GroBbaustellen im Bereich der Nichtwohngebaude.

Im Bereich der Entsorgung von Bauabfallen haben sich flir den Transport Lastkraftwagen durchgesetzt, die mit
Containern beladen sind. Dariiber hinaus werden leichte Lastkraftwagen bis 7,5 t und Transporter eingesetzt,
da nach éalteren Regelungen mehr Personal zur Verfligung steht, die die Fahrzeuge fiihren dirfen. Fiir eine
Bewertung werden folgende Transportmittel angesetzt:
Transporter bis 3,5 t mit einem maximalen Volumen von 11,5 m?
*  leichte Lastkraftwagen bis 7,5 t mit einem maximalen Volumen von 17,5 m3
Lastkraftwagen 18 t, 28 t mit und ohne Anhdnger mit einem maximalen Volumen pro Container von
386m’
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Tabelle 16
Vergleich angesetzter Kosten

Betriebskostenart Transporter bis 3,5 t Lastkraftwagen 18t
(Cent/km) mit Anhanger
Gebuhren und Versicherung 6 35,6
Kraftstoff 27 61
Fahrer 28,4 35,2
Investition (12%) 10,5 224
Wartung & Reparatur (7,5%) 6,5 14
Gemeinkosten (10%) 8,7 18,7
Gesamt 87 187

Quelle: Eigene Darstellung

Fir die Analyse der Transportmittel wurde ein stationdrer Ansatz im Fernverkehr gewahlt. Dazu sind die
Betriebskosten aus Kraftstoff, Personal, Gebiihren und Versicherung herangezogen worden. Die Kosten fiir
Investition, Wartung und Reparatur sowie Gemeinkosten wurden pauschal angesetzt (in Anlehnung an [104].
Die Personalkosten sind mit 14,79 €/h angesetzt und variieren aufgrund der unterschiedlichen
Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrzeuge. Die Kraftstoffverbrauchsdaten wurden als gewichteter
Querschnitt aus derzeit Ublichen Fahrzeugen ermittelt und mit [60] sowie [104] abgeglichen. Fir die

Kraftstoffkosten wurden 2 €/l angesetzt.

Abbildung 25
prozentuale Kostenverteilung

Kostenanteile Transporter
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Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 26
Transportkosten in Abhdngigkeit des Mineralwolleaufkommens
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Quelle: Eigene Darstellung

Da bei dem gewahlten Ansatz die Kosten fiir Kraftstoff und Personal maBgebend sind, ergibt sich mit der
Kapazitatsgrenze des Transporters und leichten Kraftlastwagen die wirtschaftliche Grenze fiir deren
Verwendung. Bei einem hoheren zu transportierenden Volumen ist es wirtschaftlich geboten, einen
Lastkraftwagen zu wahlen. D.h. fiir Mindermengen bis 11,5 m® bzw. 17,5 m® auf der Baustelle, wie fiir
Einfamilienhduser zu erwarten, sind der Transporter und leichte Lastkraftwagen geeignet. Das bedeutet aber
auch fir die Versorgungsinfrastruktur, dass Sammel- und Umschlagpldatze notwendig sind. Der
volumenbezogene Transport fihrt dazu, dass die Kapazitatsgrenze des Fahrzeugs und dessen Motorisierung,
mit der der Kraftstoffverbrauch einhergeht, einen entscheidenden Einfluss hat. So stellt sich der leichte
Lastkraftwagen auf Grund seines deutlich hoheren Verbrauchs als nicht wirtschaftlicher dar als die Nutzung
eines Transporters. Da fiir den LKW mit 18 Tonnen und fiir 28 Tonnen die Transportkapazitat durch den
Container gleich groB ist und die massebezogene Beladungskapazitat nicht ausgenutzt wird, fiihrt die héhere
Motorisierung und das héhere Eigengewicht des LKWs fiir 28 Tonnen zu héheren Kosten.

Der massebezogene Transport setzt Komprimierungsanlagen voraus. Damit die Komprimierungsanlage sich
wirtschaftlich darstellt, muss die Kosteneinsparung durch den massebezogenen Transport héher sein als die
Kosten fir die Anlage. Bei gemieteten Anlagen ist fir die Wirtschaftlichkeit ein relativ hohes
Mineralwolleaufkommen und lange Entsorgungswege notwendig. So ist beispielsweise fiir Entsorgungswege
von 200 - 290 km ein Aufkommen von 380 m® bei einer Komprimierung 2:1 und 230 m? bei einer
Komprimierung 7,5:1 erforderlich.
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Abbildung 27
Wirtschaftlichkeit von gemieteten Komprimierungsanlagen
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Quelle: Eigene Darstellung

Im  Zusammenhang mit dem Mineralwolleaufkommen auf Baustellen bieten sich gemietete
Komprimierungsanlagen nicht an.
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5. Spektroskopische Untersuchungen an Mineralwolle

Aufgabenstellungen sowie wissenschaftlicher und technischer Stand, an den
angekniipft wurde

Fragestellung -1 Klassifizierung des ,Materials”

Basierend auf Vorarbeiten der Projektpartner wurden im Rahmen einer Masterarbeit [14] Untersuchungen an
70 Mineralwollen durchgefiihrt und Nahinfrarot (NIR)-Spektroskopie als ein mdgliches Verfahren zur
Klassifizierung des Mineralwollematerials identifiziert [82]. Dabei kam ein leistungsfdhiges
Prozessspektrometer Matrix-F Duplex der Fa. Bruker zum Einsatz. Im Ergebnis dieser Studie wurden auf
Grundlage eines an 40 Kalibrierproben erstellten chemometrischen Modells die Materialien von 30 zufallig
ausgewdhlten Mineralwollen korrekt vorhergesagt [83]. Erste Versuche, Mineralwollen im Rahmen der
Masterarbeit mit einem Hand-NIR-Gerdt zu untersuchen waren jedoch nicht erfolgreich [14]. Fur die
Ubertragung der NIR-spektroskopischen Methode auf ein mobiles Gerét, wurde das AURA® Handheld NIR
Spektrometer der Fa. Zeiss Spectroscopy GmbH favorisiert, und die Firma motiviert, sich am Projekt zu
beteiligen. Trotz einer Vielzahl von Sensoren und sogenannten Handgeraten, die sich derzeit auf dem Markt
befinden, fiel die Wahl auf dieses Gerdt, weil es sich seit finf Jahren bereits bei Vorort-Analysen im
landwirtschaftlichen Sektor bewdhrt hat. Sowohl die Robustheit der Komponenten als auch die optische
Prazision stellen die geeigneten Voraussetzungen fiir die genannten Aufgaben dar. Weiterhin besteht bei dem
AURA® Handheld NIR-Spektrometer die Moglichkeit, offline erstellte chemometrische Modelle zur
Datenanalyse in die Gerdtesoftware zu implementieren, so dass tatsachlich eine Analyse vor Ort moéglich ist.
Die Herausforderung lag hier vor allem in dem deutlich geringeren Messbereich, welcher nur ungefahr die
Halfte des vorher genutzten Spektralbereichs umfasst.

Als Referenzanalytik fiir die weitgehend unbekannten Proben diente die Bestimmung der Oxidgehalte der
Proben gemaR VDI3492 [124] mittels Wellenlangendispersiver Rontgenfluoreszenzanalyse (RFA). Um die
Bestimmung des Materials anhand der RFA-Analytik starker an den Analyten anzupassen, wurde in diesem
Projekt eine alternative Form der Probenvorbereitung in Form von Lithiumborat-Schmelztabletten realisiert.
Dies beinhaltete ebenfalls die Erstellung von Kalibriertabletten, die gemaR VDI 3492 [124] mdglichst den
Bereich realer Oxidkompositionen in Mineralwollen wiedergibt. Es wird erwartet, dass somit prazisere
Bestimmungen der Oxidgehalte als bei den urspriinglich verwendeten Presslingen[82]], mdglich sind.

Fragestellung -2 Identifikation von ,Storstoffen”

Die Information, welche Stoérstoffe fiir die Weiterverarbeitung von Mineralwolleabféllen relevant sind, wurde
im Laufe des Projekts durch den Kooperationspartner erarbeitet und istin Abschnitt 4 zusammengefasst. Unter
Verwendung des NIR Handgerats AURA® wurden 14 verschiedene Baustoffe wie Ziegel, Putz oder Beton, die
typischerweise auf Abbruchstellen vorkommen kénnten, untersucht.

Fragestellung -3 Klassifizierung des ,Alters”

In der 2020 publizierten Studie [82] stand lediglich fiir 27 Mineralwollen eine Altersinformation zur Verfligung,
so dass keine Prognose mdglich war, ob anhand der NIR-Spektren eine entsprechende Klassifizierung erzielt
werden kann. In diesem Projekt liegen fiir ca. die Halfte der nach einem Jahr gesammelten Mineralwollen
Informationen zum Herstellungsalter vor. Im Gegensatz zur Materialklassifizierung steht jedoch keine
Referenzanalytik zur Verfligung, so dass bei den Proben nur die - nicht immer abgesicherte - Information, die
sich anhand der Beschaffung ergab, genutzt werden konnte.

Die im Projektantrag enthaltene Fragestellung: ,Erkennen von Mineralwollen des Projektpartners Isover”
wurde in Absprache mit Herrn J. Trappmann fiir dieses Projekt zundchst ausgeklammert und die Bearbeitung
von Fragestellungen (1) - (3) in den Vordergrund gestellt [11].
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5.1 Material und Methoden

5.1.1 Material

Die im Projekt verwendeten Gerate, Chemikalien und Software sind in Tabelle 17 - Tabelle 19

zusammengefasst.

Tabelle 17
Im Projekt verwendete Gerdte

Gerat

Hersteller

Glovebox
AURA® Handheld NIR-Spektrometer (AURA)
BORAMAT® 18 Material Doser

MagiX Pro Rontgenfluoreszenz (RFA)-
Spektrometer (MagiX)

Matrix-F Duplex FT-NIR Prozess Spektrometer

(Matrix-F)

Niton™ XL3t GOLDD+
Reflexionssonde
Scheibenschwingmiihle MSL 2
Scheibenschwingmdhle Pulverisette
VITRIOX® ELECTRIC

Zetium RFA-Spektrometer (Zetium)

Eigenbau BAM (Berlin, Deutschland)
Carl Zeiss Spectroscopy GmbH (Jena, Deutschland)
Fluxana (Bedburg-Hau, Deutschland)

Malvern PANanalytical (Almelo, Niederlande)

Bruker Optics GmbH & Co. KG (Ettlingen, Deutschland)

ThermoFisher (Walthem, MA, USA)
Solvias (Kaiseraugst, Schweiz)

BHK ,Albert Funk” (Deutschland)
Fritsch (Idar-Oberstein, Deutschland)
Fluxana (Bedburg-Hau, Deutschland)

Malvern PANanalytical (Almelo, Niederlande)

Tabelle 18
Im Projekt verwendete Software

Software

Verwendung

OPUS (Bruker)

InProcess Client (Zeiss Spectroscopy GmbH)
Omnian

OriginPro 2019

PEAXACT (S-Pact)

SuperQ

R
Thermo Scientific™ NDT™/ NDTr™

The Unscrambler®X Vers. 11 (Camo Software)

Messung & Verarbeitung von NIR-Spektren am Matrix-F
Messung & Verarbeitung von NIR-Spektren am AURA
Semiquantitative Kalibration Spektren (RFA)

Plot und Analyse von Spektren (RFA), lineare Regression

Spektrenanalyse (RFA) basierend auf Hardmodels

Messung & Auswertung von RFA-Spektren am MagiX-
und Zetium-Spektrometer

Berechnung von Wahrscheinlichkeiten

Messung & und Datentransfer am Niton™ XL3t GOLDD+

Multivariate Daten- und Spektrenanalyse unter Nutzung

von PLS, PLS-DA, MCR, PCA, SIMCA
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Tabelle 19
Im Projekt verwendete Chemikalien

Chemikalie

Hersteller

Aluminiumoxid (Al,Os3)

Ammoniumiodid NH4l (25 g/100 mL dest.

H,0)

Bariumcarbonat (BaCOs)
Boroxid (B,03)
Calciumcarbonat (CaCOs)
Eisenoxid (Fe,03)

FX-X65 (66:34 Li,B407:LiBO,)
Kaliumoxid (K,0)
Magnesiumoxid (MgO)
Natriumoxid (Na,O)
Siliziumoxid (SiO,)
Titanoxid (TiO3)

Johnson Matthey (London, UK)
Fluxana (Bedburg-Hau, Deutschland)

Merck (Darmstadt, Deutschland)
Merck (Darmstadt, Deutschland)
Merck (Darmstadt, Deutschland)

Alfa Aesar (Kandel, Deutschland)
Fluxana (Bedburg-Hau, Deutschland)
Merck (Darmstadt, Deutschland)
Johnson Matthey (London, UK)
Merck (Darmstadt, Deutschland)
BAM (Berlin, Deutschland)

Johnson Matthey (London, UK)
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Glovebox

Mineralwollen, die vor dem Jahr 2000 hergestellt wurden, kdnnen lungengdngige Fasern freisetzen, die zudem
im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Um die Freisetzung und das Einatmen der potenziell kanzerogenen
Fasern zu verhindern, wurde ein sicherer Arbeitsplatz in Form einer Glovebox entwickelt. Eine Glovebox ist
eine gegenliber dem AuBenraum abgeschlossene Box, ausgestattet mit luftdichten Butylhandschuhen, die
das Arbeiten in der Glovebox ermoglichen.

Die Glovebox wurde uber die Werkstatt der BAM gefertigt, und ist mit drei armlangen Butylhandschuhen
(SylaTech), welche das Arbeiten in der gesamten Box ermdglichen, einer Dreifachsteckdose fiir die Versorgung
mit Strom, sowie einer USB- und LAN-Durchfiihrung zur Ansteuerung der Messinstrumente ausgestattet. Die
Glovebox bietet eine Arbeitsflaiche von 800x1450 mm, sowie darunter eine Ablagefliche mit den gleichen
MaBen. Weiterhin ist die Glovebox an der rechten Seite mit einer Scharniertiir mit den Mal3en 456x804 mm
ausgestattet, die zum Ent- und Beladen der Glovebox dient. In Abbildung 28 ist die der Konstruktion zugrunde
liegende Zeichnung sowie die fertiggestellte Box zu sehen.

Abbildung 28
Konstruktionszeichnung der Glovebox mit MaBen in [mm] (A) sowie Foto der fertiggestellten Glovebox (B)

A B

11539

Quelle: Abbildung BAM

In der Glovebox wurden NIR-Untersuchungen mit den NIR-Spektrometern Matrix-F und AURA durchgefiihrt.
Fir Untersuchungen mit dem Matrix-F befand sich das gesamte Spektrometer in der Glovebox, und war tber
die LAN-Durchfiihrung mit dem Rechner verbunden. Die Sonde des Spektrometers wurde an einem, ebenfalls
in die Glovebox eingebrachtem Stativ, befestigt. Fiir Messungen mit dem AURA gibt es rechtsseitig auf der
Arbeitsflache der Glovebox eine feste Konstruktion, welche es erlaubt die Proben in der idealen Position mit
dem AURA zu vermessen (siehe Abbildung 30).

Das Be- und Entladen der Glovebox mit den Messgerdten und Proben musste an einem gut geliifteten Ort, in
diesem Fall dem AuB3enbereich der BAM, erfolgen, um die Freisetzung der gesundheitsschadlichen Fasern in
den Laborrdumen zu verhindern. Zum Transport der Glovebox wurde der Abluftschieber geschlossen, und die
Box von der Abluftvorrichtung, durch das Losen der Klammern, sowie vom Strom getrennt. Beim Be- und
Entladen wurde geeignete Schutzkleidung (Maske, Handschuhe) getragen. Nach erfolgter Beladung der Box
wurde die Tir an den Zargen mit Klebeband luftdicht verschlossen, und die Box wieder ins Labor transportiert.
Dort wurde die Box wieder an den Strom und die Abluftvorrichtung angeschlossen, und zuletzt der
Abluftschieber geoffnet.
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5.1.2 Methoden
Nahinfrarotspektroskopie (NIR-Spektroskopie)
Prozessspektrometer mit Reflexionssonde

NIR-Spektren wurden mit dem Matrix-F Duplex FT-NIR Spektrometer ausgestattet mit einer faseroptischen
Reflexionssonde (Abbildung 29, Tabelle 17), bei Raumtemperatur (22-24 °C) unter Verwendung eines
Spektralon-Standards (Bruker) als Referenz gemessen. Die Reflexionssonde besteht aus Edelstahl mit einem
Durchmesser von 12 mm, einer Faserlange von 2 m und besitzt ein Saphirfenster mit einem Durchmesser von
3 mm. Das Matrix-F besteht aus einer versiegelten Einheit, in der die Signalein- und -ausgabe nur Uber die
Kopplungseinheit erfolgt. Das Instrument arbeitet mit einem Strahlenteiler aus Quarz, einem permanent
justierten ROCKSOLID™ Interferometer, welches tiber einen HeNe-Laser (A = 633 nm) gesteuert wird, und
einem temperaturstabilisierten InGaAs-Detektor.

Abbildung 29

Links: NIR Prozessspektrometer Matrix-F mit lichtleitergekoppelten Transmissions- und Reflexionssonden, Mitte: Reflexionssonde
positioniert fiir die Messung einer pulverférmigen Probe in Aluminiumschale, sowie rechts: Vergleich der spektralen Lage von NIR-
Spektren des Matrix-F und AURA-NIR-Spektrometer

] Matrix-F
€ 1  Pot, P012 P024, PO3D GV
S b PO11, PO15, P0O21, PO35 SW
—_——
1/
] AURA
10'00 13‘]0 14'00 13‘]0 13'00 Z]IOU 22'00 24'00
Linm

Quelle: Fotos und Abbildung BAM

Die Untersuchungen umfassten den Spektralbereich von 15.000 — 4.000 cm™ bei einer optischen Auflésung
von 16 cm™ mit einem Zerofill von 2 sowie einer Blackman-Harris-3-Term-Apodisierungsfunktion. Pro Messung
wurden 64 Reflexionsspektren akkumuliert und mittels der Spektrometer Software OPUS in
Absorptionseinheiten transformiert. Der Transfer der Messdaten vom Messgerat zum Steuer PC erfolgte lber
eine LAN-Verbindung. Fir die weitere Bearbeitung wurden unbearbeitete Spektren im OPUS-Format
exportiert und mittels der Software The Unscrambler®X bearbeitet.

Fir die Messung wurden die Mineralwolleproben in einem Aluminiumschalchen (d=3 c¢m, Abbildung 29)
platziert, da dieses als neutraler Hintergrund ohne spektrale Beitrage im NIR-Spektrum identifiziert wurde. Die
Untersuchung der Proben erfolgte im direkten Kontakt mit dem Messkopf der Sonde. Mindestens 5
Wiederholungsmessungen an verschiedenen Probenpositionen wurden durchgefiihrt.

NIR-Handgerit

Das AURA® Handheld NIR-Spektrometer (Tabelle 17) ist mit einem Polychromator ausgestattet, einem
Messkopf fir diffuse Reflexion und enthdlt Komponenten, die eine automatische interne Referenzierung
ermdglichen. Das AURA gestattet die Untersuchungen in einem Teilbereich des NIR-Spektrums von 10.526 -
6.060 cm™ (950 — 1650 nm). Die spektrale Auflésung ist < 10 nm, mit einem nativen Stiitzstellenintervall der
Diodenzeile von etwa 3 nm. Die ausgegebenen Spektren weisen eine Schrittweite von 2 nm auf infolge
Interpolation Uber einen Spline. Nach Vorversuchen wurde eine interne Mittelung von 35 Akkumulationen als
ideal fiir die Messaufgabe identifiziert. Daraus ergibt sich eine Gesamtmessdauer von 351 ms pro Spektrum.
Die Untersuchungen fanden ebenfalls bei Raumtemperatur (22-24 °C) statt. Fiir den Routineeinsatz in der
Glovebox wurde eine Halterung konstruiert (siehe Abbildung 30), die zur idealen Positionierung des
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Messkopfes Uber der Probe diente, die fiir die Messung in einem Quarzglas mit schwarzem Untergrund
verbracht wurde. In Analogie zur Aluminiumschale beim Matrix-F ergab diese Form der Probenpositionierung
einen neutralen Hintergrund. Bei Messungen auf3erhalb der Glovebox im Technikum der TU oder im Abzug,
wurde das AURA manuell auf die zu untersuchenden Proben positioniert. Der Durchmesser der kreisrunden
Messoffnung betragt 13,5 mm und das Messfenster befand sich jeweils in direktem Kontakt mit der Probe.
Nach Vorversuchen, in denen mittels experimentellem Versuchsplan Fragen der Positionierung (siehe oben)
und der Messparameter auf die Qualitat der NIR-Spektren getestet wurden, wurde eine Methode mit dem
Namen ,Miwo” aufgesetzt. Der Datentransfer erfolgte per LAN-Verbindung auf einen PC mittels der Software
JInProcess Client” und die gesamte Auswertung der Daten erfolgte im Programm The Unscramblers®X.

Abbildung 30
Links: Konstruierte Halterung zur Ablage des AURA bei der Probenmessung in der Glovebox, Mitte: Quarzglas als Container fiir die
Mineralwolleproben wahrend der Messung, Rechts: Abbildung des AURA

Quelle: Fotos BAM und Hersteller
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Rontgenfluoreszenzanalyse (RFA)
Herstellung von Lithiumborat Schmelztabletten

Zundachst wurden jeweils 4-6 g der Mineralwolleproben in Scheibenschwingmiihlen gemahlen. Die Proben
W1-W7 wurden in Stahlmahlbechern in der Scheibenschwingmihle MSL 2 des Herstellers BHK ,Albert Funk”
fir 3min bei einer Frequenz von 50 Hz vermahlen. Die Proben P001-P160 wurden in
Wolframcarbitmahlbechern in der Scheibenschwingmiihle Pulverisette fiir 10-15 min gemahlen.

Gemahlene Mineralwolleproben wurden zur Entfernung von kohlenstoffhaltigen Verbindungen fiir ca. 1 h bei
650 °C bis 800 °C im Muffelofen gegliiht. Die gegliihten und per Hand in einem Achat-Morser wiederum
gemahlenen Mineralwolleproben wurden im Verhadltnis 0,5:8,5 oder 1:8 (Mineralwolle:Schmelzmittel) mit dem
aus Lithiumboraten (Li,B,O,) bestehendem Schmelzmittel FX-X65 (66:34 Li,B,0;:LiBO,) von Fluxana am
,BOROMAT® 18 Material Doser” eingewogen und anschlieBend in Platin-Schmelztiegel umgefiillt (Abbildung
31). Der Probe W7A wurden zusatzlich 5 Tropfen 25%-ige NH4l-L6sung zugesetzt, um ein Brechen der
Glastablette zu verhindern. Das Schmelzen der Proben erfolgte anschlieBend am Geréat ,VITRIOX® Electric” im
Programm A00, mit einer fest implementierten Schmelzroutine (Probe laden, Vorschmelze: 1205,
Hauptschmelze: 35 s, Hauptschmelze+Rihren: 320 s, Probe gie3en, Schmelzstabilisierung: 35 s, Abkihlen) bei
einer Temperatur von 1200 °C. Fertige Schmelztabletten wurden im Trockenschrank gelagert.

Abbildung 31
Links: Automatische Einwaage und Verhaltnisbestimmung am ,BOROMAT® 18 Material Doser”, Rechts, Mitte: Automatisierte
Glasschmelze am ,VITRIOX® Electric”

BORapyrs

Quelle: Abbildung BAM
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Rontengenfluoreszenzanalyse der Schmelztabletten

Die Schmelztabletten wurden an den wellenldangendispersiven (wd) RFA-Spektrometern MagiX Pro sowie
Zetium (siehe Tabelle 17) gemessen. Die Ergebnisse der RFA-Untersuchungen umfassen hier Elemente ab
einer Ordnungszahl > 4, d. h. Wasserstoff, Helium, Lithium und Beryllium werden nicht ermittelt. Fir die
Auswertung der Messergebnisse wurde das semiquantitative Programm ,Omnian” eingesetzt, in dem die
Berechnung der Oxidanteile (iber Verwendung des Fundamentalparameteransatzes erfolgt. Um eine
Vorhersage der in den Mineralwollen enthaltenen Oxide zu ermdglichen, wurden auf Grundlage eines
Kalibriertablettensatzes, in dem 9 typische Oxidgehalte von Mineralwollen in verschiedenen Kombinationen
in Form eingewogener Oxide simuliert wurden (Tabelle 20), Kalibriergeraden fiir jedes Element mittels linearer
Regression erstellt. Zielstellung war es, die Massenanteile der in VDI 3492 [124] identifizierten Oxide
abzudecken.

Tabelle 20

Massenanteil der verwendeten Oxide in den Kalibriertabletten K1 — K18

% (m/m) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18
Al,0; 0,00 9,61 14,43 1,04 7,01 4,80 2,02 2,95 30,13 24,07 12,87 0,00 31,08 9,98 17,77 3,81 11,38 2,29
B,0; 0,00 3,00 9,08 0,00 0,98 0,00 10,10 3,00 0,00 6,78 6,10 0,00 8,30 14,75 4,01 4,66 4,63 3,01
Mgo 4,55 0,95 9,53 2,24 16,10 14,37 6,93 0,00 0,00 8,62 0,95 17,83 2,05 0,99 4,90 6,56 1,94 0,00
Ca0 16,64 6,76 14,87 1,99 4,94 14,18 1,01 26,74 0,00 4,81 22,92 29,09 5,13 4,96 9,26 7,55 14,16 23,51
BaO 2,52 1,30 0,76 0,00 1,29 6,57 0,00 0,00 0,00 13,23 2,78 1,31 16,86 1,38 6,87 6,55 6,82 0,00
K0 2,20 17,55 4,83 1,24 1,21 17,24 1,18 7,20 0,00 2,23 0,00 5,86 5,06 1,22 2,40 7,87 17,07 7,21
Na,0 14,80 9,69 4,90 17,83 1,97 13,77 2,02 3,95 0,00 7,65 0,00 24,46 4,13 0,99 3,91 10,75 20,79 14,69
Fe,0; 0,00 2,01 6,93 5,08 14,92 0,00 2,00 0,00 0,00 0,96 14,86 19,74 15,53 15,17 4,87 1,95 2,02 0,00
TiO, 0,00 0,96 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 7,66 4,97 1,71 10,82 7,98 2,03 0,99 1,38 3,06
Sio, 59,29 48,16 34,67 69,55 51,56 29,07 74,74 53,29 69,87 23,98 34,54 0,00 1,04 42,57 43,98 49,31 19,81 46,24

Quelle: Tabelle BAM

Zum Vergleich wurde fiir die Auswertung der Messergebnisse einiger Proben zusatzlich die Kalibrierung ,FLX-
RAW-Pro” von Fluxana (Beinhaltende Elemente: Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Hf, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, S, Sr, Ti, V,
Zn und Zr) verwendet. Dabei ergaben sich durchweg identische Ergebnisse fiir die Klassifizierung der Proben
in GW oder SW.

Im letzten Schritt wurden die somit ermittelten Metalloxid-Gehalte anhand der in VDI 3492 [124]
vorgegebenen Grenzen als Steinwolle (SW) oder Glaswolle (GW) zugeordnet. Praktisch wurde diese
Zuordnung in einem EXCEL-Sheet realisiert, indem die Summe der Treffer fiir SW mit ,+1” und fir GW mit -1,
und im Falle, dass aufgrund der tiberlappenden Grenzen fiir SW und GW keine eindeutige Zuordnung méglich
war als unbestimmt mit ,0” zugeordnet. Aus der Summe der Metalloxide wurde dann die betreffende Probe
als SW (Summe = 3), GW (Summe < -3) oder unbestimmt (- 2 < Summe = 2) identifiziert.

Abbildung 32
Wellenldngendispersive Rontgenfluoreszenzspektrometer Links: MagiX Pro, Mitte: Zetium Ultimate, Rechts: Massenanteile der Oxide die
indikativ fir Steinwolle (SW) oder Glaswolle (GW) sind nach VDI 3492 [124]

Oxid SW % (m/m) GW % (m/m)
SiO; 40 - 53 48 - 70
AlbOs3 6- 18 0- <
CaO 10- 40 5- 28
MgO 0,5 - 16 0- 5
K20 0,3- 5 0- 3,6
NaO 0,1- 45 4- 18

Fe 03 0,5- 12 0- 5
BaO 0- 0 0- 3
TiO2 0,5- 35 O0- 0,5

Quelle: Fotos Hersteller und BAM, Abbildung BAM
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Niton™ XL3t GOLDD+

Die Schmelztabletten wurden ebenfalls am energiedispersiven Hand-RFA-Spektrometer ,Niton™ XL3t
GOLDD+" vermessen. Das Handgerat ist ausgestattet mit einer Silber-Anode (6-50 kV, 0-200 pA) sowie einem
»,Geometrically Optimized Large Area Drift Detector (GOLDD)” mit einem Durchsatz von 180000 cps. Die
Proben wurden mit dem Programm ,Mineralien mit Cu/Zn” in allen Bereichen ,Light, Main, Low und High
Range” (Beinhaltende Elementen: Ba, Sb, Sn, Cd, Pd, Ag, Mo, Nb, Zr, Sr, Rb, Bi, As, Se, Au, Pb, W, Zn, Cu, Ni, Co,
Fe, Mn, Cr, V, Ti, Ca, K, Al, P, Si, Cl, S und Mg) gemessen. Die erhaltenen Spektren wurden als ASCII File exportiert
und verschiedene Verfahren der Auswertung getestet.

Im Gegensatz zu der wd-RFA mit den Geraten Zetium Ultimate und MagiX Pro in Kombination mit der Software
Omnian zur semiautomatischen Erstellung einer Kalibrierung, welche die direkte Ausgabe der Oxidgehalte
unbekannter Proben ermdglicht, konnte eine vergleichbare Kalibriermdglichkeit bei dem RFA-Handgerat
nicht genutzt werden.

Zudem konnten anhand des eingeschrankten Spektralbereichs von den neun als relevant identifizierten
Oxiden (Tabelle 20), MgO und Na,O nicht mit dem RFA-Handgerat erfasst werden. Versuche, die Messungen
unter Helium-Atmosphdre zu wiederholen, um insbesondere den Spektralbereich < 1,3 keV auszuwerten,
erbrachten jedoch keine Verbesserung (nicht dargestellt). Somit verbleiben die in Abbildung 33 gezeigten
sieben Oxide, deren Spektren gemessen und analysiert werden konnten.

Abbildung 33
Links: RFA-Spektren mit den Elementen der 7 messbaren Oxiden illustriert anhand von Reinstoffen, Rechts: energiedispersives
Rontgenfluoreszenzspektrometer NitonTM XL3t GOLDD+
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Quelle: Abbildung BAM, Foto Hersteller

Fir die Ermittlung der Oxidgehalte in den Mineralwolleproben wurden zundchst dieselben Kalibrierproben in
Form von Schmelztabletten vermessen, die bereits fiir die Gerate MagiX Pro sowie Zetium verwendet wurden.
Die Analyse der Banden der Oxide in RFA-Spektren erfolgte zundchst testweise mit vier verschiedenen
Ansatzen, auf die im Ergebnisteil ndher eingegangen wird. In Tabelle 21 werden Eigenschaften der wd-RFA mit
dem Niton-Handgerat verglichen.
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Tabelle 21

Vergleich der RFA-Untersuchungen mittels Laborgeraten und Handgerat

wd-RFA
MagiX Pro & Zetium

~Hand”“-RFA
Niton™ XL3t GOLDD+

Messverfahren

Wellenlangendispersiv

Energiedispersiv

Auswertung des

Intensitdt des Peaks im Maximum
aufgrund sehr schmaler Banden

Integrale einzelner Peaks oder Analyse
ganzer Spektralbereiche aufgrund breiter,

Kalibrierung Fluxana: 37 mm

Signals S

teilweise Uberlappender Banden
Probenform Pressling oder Tablette Pressling, Tablette, Wolle
Messpunkt Omnian: 27 mm Lokaler Messpunkt

ca.8 mm

Messbereich

Ebenfalls geeignet fiir leichte

Elemente (Elemente B-U)

Betonung der schwereren Elemente

(Elemente Al-Ba)

Anregungsleistung

Hoch (4 kW)
32-60kV,60-125pA

Niedrig (2 W)

Main: 40 kV, 5 pA; Low: 20 kV, 2 pA; High:
50 kV, 5uA; Light: 6,2 kV, 10 pA

Messdauer pro

Probe

Omnian: ~ 30 min

Kalibrierung Fluxana: ~ 10 min

Pro Range ,Light, Main, Low, High” 30 s

quantifiziert und far die
Charakterisierung der Mineralwollen
verwendet werden

Auswertung Beriicksichtigt ~ Wechselwirkungen | Keine Wechselwirkungen zwischen den
zwischen den einzelnen Elementen | einzelnen Elementen berlcksichtigt, fir
Uber semiquantitative integrierte | Mineralwollen  musste  Kalibrierung
Software entwickelt werden

Ergebnisse 9/9 Oxiden konnen gemessen, | 7/9 Oxiden kdnnen messtechnisch erfasst

werden, jedoch nur SiO,, Al,O;, Fe,03
und K,O ergeben valide Ergebnisse in
Mineralwollen

Quelle: Tabelle BAM
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Multivariate Datenanalyse der Spektren (Chemometrie)

Die Hauptkomponentenanalyse (Principal Components Analysis, PCA) [64], [57] stellt eine Methode des nicht-
Uberwachten Lernens dar, d.h. die Analyse der Daten erfolgt allein aufgrund ihrer innewohnenden Varianz,
ohne dass Vorannahmen getroffen werden. Bei der PCA handelt es sich um ein statistisches Verfahren, das
angewandt wird, wenn viele Eigenschaften, die an vielen Objekten gemessen wurden, auf wenige
gemeinsame, aber unabhdngige, Einflussgroflen reduziert werden sollen. Diese stellen eine optimale
Linearkombination der urspriinglichen Variablen dar und werden als latente Vektoren, Eigenwerte oder
Hauptkomponenten bezeichnet. Auf diese Weise ist eine Veranschaulichung der wesentlichen Struktur eines
Datensatzes moglich. Das Besondere dabei ist, dass die wesentliche Information, die in den Daten enthalten
ist, bewahrt bleibt und in den meisten Fallen sogar deutlicher dargestellt wird. Die Methode fasst dazu
Variablen zusammen, die stark untereinander korreliert sind, da diese weitgehend dasselbe Ergebnis liefern.
Die PCA kann durch Eigenwertzerlegung einer Datenkovarianzmatrix (oder Korrelationsmatrix) oder durch
Singuldrwertzerlegung einer Datenmatrix, in der Regel nach einem Normalisierungsschritt der
Ausgangsdaten, durchgefiihrt werden. Man erhdlt die sogenannten Eigenwerte, welche die durch die
Hauptkomponente reprasentierte Varianz angeben und Eigenvektoren, die optimale Gewichte der
Ausgangsvariablen fir die Bildung der Hauptkomponenten enthalten, die sogenannten Loadings und Scores.
Loadings zeigen die Korrelation zwischen den Variablen sowie die Wichtigkeit der Variablen fiir das
verwendete Modell auf. Die Projektion jedes einzelnen Datenpunkts auf die jeweilige
Hauptkomponentenachse ergibt den Scores Plot. Dabei erhdlt man pro Hauptachse fiir jede Probe einen
Faktorenwert, den man Scorewert oder Score nennt. Da die Hauptachsen orthogonal aufeinander stehen,
zeichnet man in ein rechtwinkliges Koordinatensystem, bestehend aus den Hauptachsen, die Proben darin
entsprechend den Scorewerten ein. Liegen die Scores von Proben dicht beieinander, weist dies auf dhnliche
Eigenschaften hinsichtlich der dargestellten Hauptkomponenten hin, liegen sie weit voneinander entfernt,
handelt es sich also um stark unterschiedliche Proben.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die PCA zur explorativen Datenanalyse und vor allem als Grundlage der SIMCA-
Klassifizierung verwendet [76]. SIMCA steht fiir ,Soft Modeling of Class Analogies”. Im Gegensatz zur
Diskriminanzanalyse besteht bei der SIMCA-Modellierung die Méglichkeit, Proben zu erkennen, die zu keiner
der kalibrierten Klassen gehort. SIMCA basiert auf der Erstellung eines PCA-Modells fiir jede Klasse in einer
definierten Trainingsmenge. Unbekannte Proben werden dann mit den Klassenmodellen verglichen und je
nach ihrer Nahe zu den Trainingsproben den Klassen zugeordnet. Die PCA-Modelle sollen dabei die Struktur
dieser Klasse so gut wie moglich beschreiben. Die optimale Anzahl von Hauptkomponenten (PCs) sollte fir
jedes Modell separat nach einem geeigneten Validierungsverfahren ausgewahlt werden. Jedes Modell sollte
auf mogliche Ausreil3er Gberpriift werden. Die Trainingsphase setzt voraus, dass man gentigend Proben als
Mitglieder jeder Klasse identifiziert hat, um ein zuverlassiges Modell erstellen zu kdnnen. AuBerdem missen
geniligend Variablen gemessen werden, um die Stichproben genau zu beschreiben. In der Testphase werden
Signifikanztests verwendet, um neue Proben zu klassifizieren, wobei die Entscheidungen auf statistischen
Tests beruhen, die fiir die Abstande zwischen Objekt und Modell durchgefiihrt werden.

Sobald jede Klasse modelliert wurde, werden neue Stichproben auf jedes im SIMCA-Klassifizierungsprozess
verwendete Modell projiziert. Dies bedeutet, dass fiir jede Probe Scores durch Projektion der Proben auf die
Loadings der verwendeten Modelle erstellt werden. Die Zugehdrigkeit zu einer bestehenden Klasse basiert
dann auf Distanzmetriken, die fiir PCA-Modelle charakteristisch sind. Die Residuen werden dann zu einem Maf3
fir den Abstand zwischen Objekt und Modell kombiniert. Die Scores werden verwendet, um ein MaB fiir den
Abstand der Stichprobe zum Modellzentrum zu ermitteln. SchlieBlich wird der Objekt-zu-Modell-Abstand
berlicksichtigt, um zu entscheiden, zu welcher Klasse bzw. zu welchen Klassen die Probe gehdrt. Die
Entscheidungsregel fiir die Klassifizierung basiert auf einem klassischen statistischen Ansatz. Wenn eine Probe
zu einer Klasse gehort, sollte sie einen geringen Abstand zum Klassenmodell haben (der Idealfall ist "Abstand
= 0"). Bei einer neuen Stichprobe wird ihr Abstand zu einem bestimmten Modell verglichen und festgestellt,
ob dieser Abstand innerhalb der Klassenzugehorigkeitsgrenze des Modells liegt. Dies entspricht der
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Abstande zwischen Objekt und Modell um den Wert Null.
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Im Ergebnis der SIMCA-Klassifizierung erhalt man eine Klassifizierungstabelle. Klassen, die fir eine Stichprobe
signifikant sind, werden mit einem Stern gekennzeichnet. Das Ergebnis der Klassifizierung hangt von der
Signifikanzgrenze ab, die hier standardmaBig auf 5 % eingestellt wurde. Es gibt drei mogliche Ergebnisse einer
Klassifizierung: (i) die unbekannte Probe gehort zu einer Klasse, (i) die unbekannte Probe gehort zu mehreren
Klassen und (jii) die unbekannte Probe gehort zu keiner der Klassen.

Partial Least Squares Regression (PLSR) [107] ist eine bi-lineare Methode, die auf einer Dimensionsreduktion
durch die Projektion der x- und y-Variablen in einen neuen (Faktoren)-Raum basiert, wobei die Kovarianz
zwischen der X- und Y-Matrix maximiert wird. Sowohl X als auch Y werden gleichzeitig modelliert, um die
latenten Variablen in X zu finden, die am besten die latenten Variablen in Y vorhersagen kdnnen. Die latenten
Variablen werden als Faktoren bezeichnet [64].Fir die Optimierung von PLSR-Modellen wird der mittlere
quadratische Fehler (Root Mean Square Error, RMSE, siehe Gleichung 1) der Kalibrierung und der
Kreuzvalidierung als Qualitatskriterium genutzt. Die beste Vorhersageleistung wird von Modellen mit
moglichst kleinen und dhnlichen RMSE-Werten erwartet. In (1) stellt y; den bekannten Analytgehalt oder Typ
der Kalibrierproben, y; die vorhergesagten Gehaltswerte und n die Anzahl der Proben dar.

RMSE = / }LlM (Gleichung 1)
n

Basierend auf der PLSR kann die PLS-DA als multivariate Klassifizierungsmethode verwendet werden [19]. Zu
diesem Zweck wird eine zweispaltige Matrix Y (yew, Ysw) aufgestellt, die fiir alle GW-Proben die Werte (1, 0) und
fur die SW-Proben (0, 1) enthalt. Die PLS-DA-Modelle wurden mit mittenzentrierten und auf die
Standardabweichung s gewichteten Variablen erstellt. Entsprechend der Kalibrierstrategie kann anhand der
Pradiktionsergebnisse (y;) von "1" und "0" fiir "unbekannte" Proben die Zuweisung zu den jeweiligen Gruppen
erfolgen. Proben mit y; > 0,5 und einer Standardabweichung s, die die 0,5-Linie nicht kreuzt, stellen Mitglieder
der jeweiligen Klasse dar, wahrend Proben mit y; < 0,5 und einer Standardabweichung s, die die 0,5-Linie nicht
kreuzt, keine Mitglieder dieser Klasse sind. Da die anhand von Wiederholungsmessungen ermittelten Werte
von s haufig sehr gering waren, wurden die Grenzen fir alle Klassifizierungen auf <0 - 0,4 bzw. 20,6 gesetzt.
Da alle Proben mit der Zuweisung ,1“ fiir einen Materialtyp ,0" fiir den alternativen Materialtyp erhalten,
ergeben sich die Vorhersageergebnisse beider Gruppen automatisch invers.

Multivariate Curve Resolution (MCR) ist ein multivariater Ansatz zur Extraktion von Informationen tber ,reine”
Komponenten in liberlagerten Mischungen mit einer minimalen Anzahl von Annahmen Uber die Art und
Zusammensetzung dieser Gemische [7].

Die PCA erzeugt eine orthogonale bilineare Matrixzerlegung, bei der die Komponenten oder Faktoren
sequenziell ermittelt werden, um die maximale Varianz zu erklaren. Unter Verwendung dieser
Einschrankungen und der Normalisierung wahrend der bilinearen Matrixzerlegung erzeugt die PCA
eindeutige Losungen. Diese "abstrakten" eindeutigen und orthogonalen (unabhangigen) Lésungen sind sehr
hilfreich, um die Anzahl der verschiedenen in den Daten vorhandenen Variationsquellen zu ermitteln, jedoch
handelt es sich nicht um die "wahren" Faktoren, die der Datenvariation zugrunde liegen, sondern um
orthogonale Linearkombinationen dieser Faktoren.

Im Gegensatz dazu zielt die MCR darauf, die "wahren" Ursachen der Datenvariation zu entschlisseln. Es geht
nicht nur um die Frage, wie viele verschiedene Quellen vorhanden sind und wie sie interpretiert werden
kénnen, sondern darum, herauszufinden, wie sie in Wirklichkeit sind. Dazu wird die MCR mit einer Reihe von
Einschrankungen durchgefiihrt. Bei der Modellierung von Rontgenfluoreszenzspektren wurden die MCR-
Iterationen mit den Einschrankungen "nicht-negative Spektren" und "nicht-negative Konzentrationen"
initialisiert, und die Empfindlichkeit gegeniiber reinen Verbindungen wurde auf 100 gesetzt. Die maximale
Anzahl der Iterationen wurde auf 1000 festgelegt. Im Ergebnis der MCR erhdlt man geschatzte
Konzentrationen und geschdtzte Spektren, wobei die Spektren einheitsvektoriell normiert sind und die
geschatzten Konzentrationen relative Werte innerhalb einer einzelnen Komponente selbst sind.

Spektroskopische Untersuchungen an Mineralwolle BBSR-Online-Publikation Nr. 29/2023



Recycling von Mineralwolle, die im Schmelzwannenverfahren hergestellt wurde 82

5.2 Ergebnisse
Mineralwollen

Durch die TU Berlin wurden innerhalb des ersten Projektjahres 161 Mineralwollen gesammelt. Diese
Sammlung umfasst die bereits in Paul et al. 2020 [82] verfligbaren 70 Wollen, sowie 91 weitere, noch nicht
untersuchte Wollen. Eine Zusammenfassung aller verfligbaren Metainformationen wie ,Material”, ,Alter”,
+Herkunft” sowie subjektive Bewertungen wie ,Farbe”, ,Homogenitit” oder ,Verschmutzung” befindet sich in
der Anlage in Tabelle 33, die Ergebnisse der aktuellen Studie sind in Tabelle 34 a) zusammengefasst.

Ein kurzer Uberblick der von der TU Berlin zur Verfiigung gestellten Materialien befindet sich in Tabelle 22.
Dabei ist zu erkennen, dass insgesamt mehr SW als GW zur Verfligung stehen und der Anteil der Proben mit
vorhandener Altersangabe etwa die Halfte des Probensatzes umfasst. Heruntergebrochen auf die jeweiligen
Materialien GW und SW muss befiirchtet werden, dass die kritische Anzahl an Kalibrierproben, die fiir diese
auBerst diffizile und dennoch sehr wichtige Fragestellung benétigt wird, damit nicht erreicht wurde.

Tabelle 22
Uberblick Giber Probenmaterialien hinsichtlich der Bearbeitung der Fragestellungen mittels NIR: 1 - Klassifizierung des Materials, 2 -
Klassifizierung des Alters, 3 — Identifikation von Storstoffen

»Material“ »Alter” »Storstoffe”
GW <+—> SW vor 2000 <4—)» nach 2000 Erkennen von Fremdmaterialien
Probensatz Kalibrierung 34 48 14 ,Baumaterialien”
55 GW 85 SW | 16 GW, 18 SW 15 GW, 33 SW | Ziegel, Beton, Putze, Kalksandstein
Referenzanalytik Referenzdaten Referenzdaten (LIBS)
Rontgenfluoreszenzanalyse (RFA) nur externe Information Interne Kooperation BAM

Nahinfrarot Spektroskopie mittels AURA & Matrix-F
Ausgewdhlte Proben mit Hand-RFA

Analyse der NIR-Spektren mit multivariaten Methoden
Kalibrierung, Validierung, Messunsicherheit

Quelle: Tabelle BAM

Neben den 161 besprochenen Proben der TU Berlin wurden durch Herrn J. Trappman im Juni 2022 weitere
vier Mineralwollen des Produzenten Saint Gobain Isover G+H AG zur Verfiigung gestellt. Vom ortlichen
Dachdecker erhielten wir zwei alte SW aus DDR-Produktion. Diese Materialien sind in Tabelle 34 b)
zusammengefasst. Im Rahmen einer Probenahme der TU Berlin wurden insgesamt 11 Wollen aus BigBags
entnommen (Tabelle 34 ¢)). Diese Materialien wurden mittels NIR-Spektroskopie und fiir die Proben aus den
BigBags wurden ebenfalls wd-RFA Untersuchungen an Schmelztabletten durchgefihrt.

Um Aussagen zu baustellenseitig anfallenden Storstoffen zu ermoglichen, wurden zuséatzlich 14 an der BAM
im Projekt ,LIBS-ConSort” verwendete Baumaterialien der IAB Weimar GmbH mittels Hand-NIR (AURA)
untersucht.
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Aufgabenstellung 1, Klassifizierung des Materials
NIR-Spektren

Fiir die Kalibrierung wurden jeweils 5 NIR-Spektren sowohl mit dem AURA- als auch dem Matrix-F-NIR
Spektrometer an variierenden Probenpositionen der verfligbaren Mineralwolleproben vermessen. Fir die
Darstellung in Abbildung 34 wurden diese 5 Einzelspektren zur besseren Ubersicht gemittelt. Anhand der
dargestellten NIR-Spektren des TU-Probensatzes ist unschwer zu erkennen, dass sich die meisten der 55 GW
(blau) und 85 SW (rot) Proben sowohl anhand des Offsets der Spektren als auch dem Vorhandensein
bestimmter spektraler Signaturen in beiden Messungen mit bloBem Auge unterscheiden lassen. Auffallig sind
weiterhin die Spektren organischer Fasern der Proben P153 und P155, die sich bei Messungen mit beiden
Spektrometern klar von den Mineralwollen abheben (gelb).

Es sei darauf hingewiesen, dass die NIR-Spektren des Matrix-F und des AURA (Abbildung 34) sowohl in
verschiedenen Wellenldngeneinheiten, als auch in unterschiedlichen Reflexionseinheiten dargestellt wurden,
entsprechend der Ausgabe der jeweiligen Gerdte. Grundsatzlich kénnen diese Einheiten ineinander
umgerechnet werden. Um jedoch einen direkten Vergleich der Spektren zu ermdglichen, wurden daher
beispielhaft jeweils 8 Proben mit angepassten Einheiten in Abbildung 29 dargestellt.

Der Hauptunterschied zwischen den GW und SW NIR-Spektren findet sich jeweils im Offset der Reflexion bzw.
Absorption insbesondere im Bereich héherer Wellenzahlen, angrenzend an den sichtbaren Spektralbereich.
Die beobachtete Basislinienverschiebung und -krimmung ist bekannt als eine Folge multiplikative
Interferenzen von Streuung und Partikelgro3e wie sie bei Reflexionsmessungen an pulverférmigen oder dicht
gepackten Proben auftreten [7]. Schwingungsbanden und deren Wichtigkeit fiir die Klassifizierung von GW
und SW bei Untersuchungen mit dem Matrix-F Spektrometer wurden bereits in Paul et al. 2020 ausfiihrlich
diskutiert [82]. Im NIR-Spektralbereich resultieren Banden hauptsachlich aus der Anregung molekularer
Oberton- und Kombinationsschwingungen des Typs X-H (C-H, O-H, N-H, SiO-H) usw. sowie C=C, C=0 [106].
Grundsatzlich ist aufgrund der breiten und haufig stark liberlagerten Banden im NIR die Zuordnung der
Banden zu einzelnen Molekiilen oder Molekilgruppen problematisch. Erschwert wird dieser Umstand hier
noch durch die Kombination mineralischer und organischer Bestandteile. Der mineralische Anteil von
Mineralwolle kann aus Glasrohstoffen, Altglasern, vulkanischem Gestein oder Kalkstein resultieren. Weiterhin
werden organische Binde- und Schmalzmittel eingesetzt, die Fasern in den Verband einbinden. In der Regel
enthalten Glaswollen einen héheren Anteil an Bindemittel als Steinwollen. Als Bindemittel werden in Wasser
geloste Gemische aus Kunstharzverbindungen wie Phenolharze, Harnstoff-Formaldehydharze, modifizierte
Maisstarke oder Natriumpolyphosphate verwendet und als Schmaélzmittel dienen Mineraléle, Ol-Wasser-
Emulsionen, Silikondle oder Silikonharze. Hinzu kommen Beschichtungen wie Dammfilze, die auf diinne,
papierverstarkte Aluminiumfolien kaschiert werden. Auch Vliese dienen als Schutz- und Verstarkungsschicht.
Sie bestehen aus Textilglasfasern mit Harnstoff oder Melaminharz [86].

In den NIR-Spektren des AURAs kdnnen zwei Banden, vor allem bei GW, um 1395 nm und 1456 nm beobachtet
werden. Die Bande bei 1395 nm kdnnte aus der Kombination von C-H Streck- und Deformationsschwingungen
von CH,-Gruppen resultieren. In einigen Proben finden sich ebenfalls um 1450-1460 cm™ Banden, welche
entweder dem ersten Oberton intramolekularer O-H Schwingungen oder dem ersten Oberton der N-H
Steckschwingung zugeordnet werden konnten. Da jedoch in GW und SW grundsdtzlich &hnliche
Zuschlagstoffe verwendet werden, sollte hierin nicht das Unterscheidungsmerkmal liegen [54]. Die Energie zur
Anregung der fundamentalen Moden geologisch wichtiger Materialien trifft in den mittleren und Fernen
Infrarot-Bereich. Im NIR-Bereich werden vorrangig Moden der OH-Gruppe, die sich bei ca. 5333, 6878, 7246,
8811und 10616 cm™ (1875, 1454, 1380, 1135, 942 nm) befinden, beobachtet [96]. Wassermolektile die sowohl
physikalisch als auch chemisch an den Kristalloberflachen adsorbiert sind oder in Flissigkeitseinschliissen in
der Kristallstruktur vorliegen, kdnnen ebenfalls in Form einzelner Molekiile oder Molekilcluster zu diesen
Banden beitragen.
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Abbildung 34

Spektren der 161 Proben. Links: Matrix-F: gemessen in diffuser Reflexion, konvertiert in -log(R) Einheiten und Rechts: AURA: gemessen
und dargestellt in Reflexionseinheiten (rechts). Farbcode fiir Kalibrierproben — SW (rot), GW (blau), Testproben (schwarz) davon nicht-
mineralische Fasern (gelb)
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Quelle: Abbildung BAM, Foto Hersteller

Die Situation verkompliziert sich anhand der Vielzahl der mdglichen Positionen und Umgebungen, wodurch
spektrale Verschiebungen und Variationen der Intensitat auftreten. Kombinationsbanden der fundamentalen
O-H Streckschwingung mit einer X-OH-Biegeschwingung (wobei X z.B. Al sein kann) die im Wellenzahlbereich
unter 4500 cm™ beobachtet werden [106] sind fiir Untersuchungen mit dem AURA nicht von Relevanz. Fe3*
lonen dagegen zeichnen sich eher durch intensive Elektroneniibergdnge im sichtbaren Bereich aus [121]. Das
Hauptproblem fiir die quantitative Analyse von NIR-Spektren anorganischer Oxide ergibt sich anhand des
dominierenden Einflusses von KristallgroBe und -aggregation, sowie der Koordination der metallischen
Zentren [54], [96].

Multivariate Kalibriermodelle

Aufgrund der Komplexitat der Spektren erfolgt die quantitative Analyse von NIR-Spektren ausschlie3lich unter
Verwendung multivariater Datenanalyseverfahren. Die Modellierung basiert auf der Untersuchung von
Proben mit bekannten Eigenschaften oder Referenzwerten, um anschlieBend nach einer Validierung mit
weiteren Proben bekannter Eigenschaften ein sogenanntes chemometrisches Modell zu erstellen, das es
ermoglicht, anhand der Spektren unbekannter Proben eine Vorhersage beziglich der kalibrierten
Eigenschaften zu treffen. Dabei ist es von allerhdchster Wichtigkeit, dass sowohl hochqualitative Messungen
als auch zuverlassige Referenzinformation oder -daten vorliegen. Weiterhin ist wichtig, dass die zur Kalibration
des Modells verwendeten Proben in gentigend hoher Anzahl und Varianz vorliegen, um méglichst umfassend
die Eigenschaften der zu erwartenden unbekannten Proben abzubilden.
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Abbildung 35
Ergebnis der PLS-DA der AURA-Spektren nach Fldachennormierung mit 4 Subplots: Scores Plot mit Farbcode fiir GW (blau) und SW (rot),
(oben links), Spektrale Regressionskoeffizienten mit Varianz (schwarz) fiir 2 Faktoren (oben rechts), Erklarte Varianz der Zielvariablen y
fur Kalibrierung (blau) und Kreuzvalidierung (rot) (links unten), Modellvorhersagen gegen Referenzwerte mit Regressionsgeraden der
Kalibrierung (blau) und Kreuzvalidierung (rot) inklusive Anstiege, Offset, R? und RMSE (unten rechts)
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Quelle: Abbildung Hardcopy aus Software, BAM.

Beispielhaft fiir ein PLS-DA Modell ist hier das Ergebnis der Modellierung des Kalibrierprobensatzes bestehend
aus jeweils 5 Einzelspektren, die gleichzeitig als Basis der systematischen Kreuzvalidierung dienen, in
Abbildung 35 dargestellt. Man erkennt, dass insbesondere Faktor-1 mit 86 % erklarter Varianz fir die
Unterscheidung von GW und SW verantwortlich ist. Auf Faktor-2 (6 % erkldrte Varianz) sind offensichtlich
weitere Informationen enthalten, die auf anderen spektralen Informationen beruhen. Die Abgrenzung von GW
und SW ist insgesamt sehr eng, aber nicht Giberlappend: In Abbildung 35 ist zu erkennen, dass die Scores aller
GW-Spektren (blau) mit negativen Scores vertreten sind, wahrend einige SW-Spektren, die sich ansonsten im
Bereich positiver Scores befinden, ebenfalls im negativen Bereich zu finden sind. Bei diesen auffalligen
Spektren, deren Scores schwarz markiert wurden, handelt es sich um zwei alte SW-Proben (P150 und P156).
Ebenfalls ins Auge fallen Spektren einer alten SW (P020) und einer neuen GW (P045), die sich v.a. auf dem
Faktor-2 vom Hauptcluster absetzen.

Ein alternativer chemometrischer Klassifizierungsansatz exakt derselben spektralen Daten wird anhand von
Abbildung 36 illustriert. Um eine Klassifizierung anhand des SIMCA Algorithmus durchzufiihren, miissen
zunachst PCA-Modelle fiir alle GW-Spektren (A) bzw. alle SW-Spektren (B) der Kalibrierproben erstellt werden.
Unter Nutzung dieser beiden PCA-Modelle kénnen neue Proben mittels SIMCA klassifiziert werden. Bei den
PCA-Modellen werden wieder einige auffdllige Proben beobachtet, die zT. bereits in der PLS-DA
gekennzeichnet wurden. Da jedoch die betreffenden Spektren nicht die Kriterien fiir multivariate Ausrei3er
erfillen, d.h. gleichzeitig Giberdurchschnittlich hohe Werte bei den Q-Residuen und der Hotelling-T?> Werte im
Influence Plot auftreten, wurden alle Proben beibehalten. Letztendlich ist es wichtig, dass der
Kalibrierprobensatz eine méglichst weite spektrale Varianz umfasst, die auch zukiinftige unbekannte Proben
mit abbilden kann.
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Abbildung 36
PCA-Modelle fir GW (A) und SW (B) als Grundlage einer SIMCA Klassifizierung. Die PCA-Modelle umfassen vier Subplots: Scores fiir PC1
und PC2 (oben links), spektrale Loadings der relevanten Hauptkomponenten (oben rechts), Influence Plots zur Identifizierung
potenzieller Ausreif3er und extremer Proben (unten links), kumulierte erklarte Varianz der Hauptkomponenten (unten rechts)
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Beim Vergleich der PCA-Modelle fir GW und SW fallt auf, dass die Modellierung fiir GW eine
Hauptkomponente mehr umfasst, (PC4) die ebenfalls wichtig fiir die Materialdifferenzierung ist. Die
Entscheidung, wie viele Hauptkomponenten in einem Modell zugelassen werden, wird (i) anhand der erklarten
Varianz aus Kalibrierung und Kreuzvalidierung entschieden und (ii) anhand der Sinnhaftigkeit der Loadings -
handelt es sich noch um eine spektrale Signatur oder liegt Rauschen vor? Im Falle der PCA der GW handelt es
sich jedoch eindeutig nicht um Rauschen. NIR-Tabellenwerke weisen Schwingungen um 1152 nm dem
zweiten Oberton der C-H Streckschwingung in CH3-Gruppen und Schwingungen um 1490 nm entweder dem
ersten Oberton der N-H Schwingung in Gruppen des Typs CONHR oder dem ersten Oberton der O-H
Schwingung in Kohlehydraten wie Cellulose zu. Die in Frage kommenden chemischen Komponenten werden
in Bindemitteln vermutet. Da diese sowohl in GW als auch in SW verwendet werden, ist es ohne Kenntnis der
konkreten chemischen Zusammensetzungen von Mineralwollen schwer zu entscheiden, ob die Interpretation
valide ist.

Vorhersagen & Anwendungen der Modelle

Unter Verwendung der hier vorgestellten PLS-DA und PCA-Modelle wurden Vorhersagen zum Material fir
zahlreiche ,unbekannte” Proben getroffen. In der linken Spalte von Tabelle 23 befinden sich die
Probenbezeichnungen, daneben folgen in der Spalte ,Predicted” die Vorhersageergebnisse der PLS-DA
(immer in Bezug auf GW): Werte kleiner 0,4 werden als SW interpretiert und Werte gréBer 0,6 als GW. Zur
besseren Veranschaulichung wurden diese Zuordnungen im Fall von GW griin und im Fall von SW rot
unterlegt. Ist die Vorhersage nicht eindeutig, erfolgte keine farbliche Kodierung. In der Spalte ,sdev” ist ein
Parameter dargestellt, der keine Standardabweichung darstellt, sondern als Mal3 fir die Ndhe der
unbekannten Proben zum PLS-DA-Modell dient. Hohe Werte fiir sdev gelten als Indikator fiir Proben, die im
jeweils dem Modell zugrundeliegenden multivariaten Raum nicht gut zu den Kalibrierproben passen. Zur
Visualisierung wurde bei sdev > 0,1 hier eine gelbe Markierung hinterlegt.

Die Spalten mit den Bezeichnungen ,PCA-GW" und ,PCA-SW” zeigen die SIMCA-Klassifizierung der
untersuchten Spektren anhand eines Sterns bei dem jeweils passenden Material-Modell. In Fallen, wo
entweder Treffer fiir beide oder keins der Modelle ausgegeben wurden, wurde der Hintergrund grau
hinterlegt. Die letzte Spalte beinhaltet die Vorabinformation bzw. Ergebnisse der Referenzanalytik wd-RFA.
Beim ersten Blick auf Tabelle 23 fallt auf, dass bei den Probensdtzen ,Validierproben”, und
,Wiederholungsmessungen” eindeutige Ergebnisse in vollstindiger Ubereinstimmung zwischen den
Vorhersagen der verwendeten Modelle und den Referenzdaten gibt. Es sei darauf hingewiesen, dass dabei in
zwei Fallen der Wiederholungsmessungen bei unsicherer Klassifizierung durch die Referenzanalytik, basierend
auf den NIR-Spektren des AURAs, eine eindeutige Klassifizierung méglich war. Ahnlich gestaltet es sich bei
Probe W5A-2 im Probensatz ,BigBags”. Bei den Proben W3A, W4A und W7A zeigte sich, dass sowohl
Referenzanalytik als auch NIR-Vorhersage mittels PLS-DA keine klaren Ergebnisse liefern, die SIMCA-
Klassifizierung jedoch die Zuordnung der mit geringem Score angegeben Referenzanalytik unterstiitzt. Bei
den problematischen Wollen W3A und W4A handelt es sich nach Aussage der TU Berlin vermutlich um
dasselbe Material, bei W2A liegt eine neue Wolle vor und W7A ist vermutlich eine alte Mineralwolle aus dem
ehemaligen Gebiet der DDR.

Am heterogensten sind die Ergebnisse fiir die 19 Mineralwollen des TU-Probensatzes, die nicht in die
Kalibrierung mit einbezogen wurde. Grund dafiir waren Auffalligkeiten, die sich nach der ersten Sichtung der
Messergebnisse zeigten. An diesen Proben wurden, wenn geniigend Material vorlag, sowohl NIR- als auch
RFA-Untersuchungen wiederholt.

P007, P017, P027, P028, P043, P044, P127, P131, P132, P134 und P137 konnten dabei eindeutig und richtig in
Bezug auf die wd-RFA zugeordnet werden, jedoch im Falle von P0O17, P027 und P120 mit einem hohen Wert
fur sdev, was auf untypische Proben in Bezug auf das PLS-DA Kalibriermodell hinweist.
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Tabelle 23

Ergebnisse der Vorhersagen fiir ,unbekannte” Proben anhand der in Abbildung 35 und Abbildung 36 vorgestellten PLS-DA bzw. PCA-
Modelle tiber SIMCA-Klassifizierung. Die Tabelle untergliedert sich in die Probensatze ,Validierproben”, ,BigBags” und ,Proben, die kein
Bestandteil des Kalibriersatzes waren” sowie ,Wiederholungsmessungen”. Referenzwerte in Klammern bedeuten, dass die
Klassifizierung gemaB VDI 3492 [124] nur einen sehr geringen Score aufwies, und ,unsicher”, dass keine klare Zuordnung zum Material
getroffen werden konnte.

Probe Predicted sdev PCA-GW PCA-SW Referenz
Validierproben Information
Dachboden -0,10 0,05 * SwW
Bungalow 0,12 0,06 * SW
DP3 -0,16 0,07 * SW
FSP2 0,97 0,04 * GW
KD2 0,85 0,03 * GW
TS15 1,00 0,05 * GW
Proben aus BigBags RFA
W1A-1 0,12 0,06 * SW
W1A-2 0,98 0,03 * GW
W2A 0,11 0,04 * SW
W3A 0,47 0,06 * (sw)
W4A 0,49 0,05 * (SW)
W5A-1 0,12 0,04 * n.d.
W5A-2 1,16 0,09 * (GW)
W6A-1 0,86 0,07 * GW
W6A-2 1,01 0,03 * GW
W6A-3 0,87 0,04 * GW
W7A 0,40 0,08 * SW
Proben, die nicht in der Kalibrierung verwendet wurden RFA
P007 0,71 0,09 * GW
P0O17 -0,06 0,21 * SW
P027 -0,23 0,35 SW
P028 1,02 0,06 * GW
P043 -0,01 0,05 * SW
P044 0,75 0,08 * GW
P074 0,08 0,02 * unsicher
P079 -0,25 0,22 * unsicher
P115 0,77 0,09 * SW
P120 0,49 0,22 * SW
P127 0,91 0,08 * SW
P129 0,70 0,06 GW
P131 0,95 0,07 * GW
P132 0,06 0,09 * SW
P134 0,95 0,03 * GW
P137 1,09 0,09 * GW
P138 0,44 0,08 * keine
P139 0,60 0,12 * GW
P149 0,18 0,04 * unsicher
Wiederholungsmessungen von Kalibrierproben nach mindestens 3 Monaten RFA
P0O06 0,23 0,04 * SW
PO09 0,17 0,02 * (Sw)
P022 1,04 0,03 * GW
P045 1,10 0,09 * GW
P0O70 0,87 0,04 * GW
P073 0,91 0,03 * GW
PO74 0,17 0,04 * (SW)
P104 0,06 0,02 * SW
P107 0,12 0,04 * SW
P159 0,26 0,08 * SW
P160 -0,25 0,03 * SW

Quelle: Tabelle BAM
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Fir P120, eine alte braune SW, ergibt sich eine grenzwertige NIR-Vorhersage mittels PLS-DA, jedoch im Fall
von P120 eine richtige Klassifizierung als SW iber SIMCA. Der umgekehrte Fall lag bei P129 vor, einer alten
weiflen GW, mit unklarer NIR-Vorhersage tiber SIMCA, aber richtiger Zuordnung tber PLS-DA.

Flr P074, P079, P149 liegen keine eindeutigen Klassifizierungen tiber die Referenzanalytik vor und fiir P138
fehlt die Referenzanalytik aufgrund einer kontaminierten Tablette. Interessanterweise zeigen P079 und P138
ebenfalls Auffalligkeiten bei der Klassifizierung tber die NIR-Spektren. Eine Diskussion der Referenzanalytik ist
im Abschnitt ,Referenzanalytik” ausfiihrlich dargelegt.

P115 & P127, beides alte hellgraue Wollen, wurden anhand der NIR-Spektren mit beiden Modellen eindeutig
als GW klassifiziert und stehen somit im Widerspruch zur Referenzanalytik, die SW prognostiziert. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass hier eine Verwechslung von Proben bzw. Probenbezeichnungen vorliegt.

Im Laufe der Untersuchungen zeigte sich, dass es sich bei problematischen Klassifizierungen haufig um weif3e
Wollen handelt, so auch bei den Proben W3A, W4A aus den BigBags. Nach Einschdtzung der Kollegen der TU
Berlin konnen weile Wollen vorliegen, wenn i) keine Bindemittel verwendet wurden, ii) als Resultat
anorganischer Zuschlagstoffe, wie z.B. Sol- oder Kieselgel, Wasserglas oder Silane, oder iii) aufgrund von
farblosen Bindemitteln auf Acrylbasis (vgl. Kapitel 2.3.4).

Tabelle 24 illustriert anhand der Spektren des Matrix-F und AURA an Proben der BigBags wie mathematische
Transformationen bei der Modellerstellung insbesondere bei problematischen Proben zu unterschiedlichen
Vorhersageergebnisse fiihren kénnen.

Tabelle 24
Referenzanalytik und Vorhersagen verschiedener Klassifizierungsmodelle fiir die NIR-Spektren. ,raw” bezeichnet unbehandelte
Spektren, SG-die Nutzung erster Ableitung kombiniert mit einem Polynom nach Savitzky-Golay

Analytik RFA RFA NIR NIR NIR NIR NIR NIR
Omnian Omnian Matrix-F Matrix-F Matrix-F Matrix-F AURA AURA
Modell Fluxana Fluxana PLS-DA raw SIMCA raw SIMCA SG SIMCA raw SIMCA raw
Proben Material Vorhersages | Vorhersage Vorhersage 5% 5% Vorhersage 5%
térke (3F) (2F) (2F)
W1A-1 SW stark SW SW SW SW SW SW
W1A-2 GW stark GW GW GW GW GW GW
W2A SW stark SW SW SW SW SW SW
W3A SW schwach FALSCH FALSCH FALSCH FALSCH FALSCH SW
WA4A SW schwach FALSCH FALSCH FALSCH FALSCH FALSCH SW
W5A-1 n.d. n.d. SW SW SW SW SW SW
W5A-2 GW schwach GW GW GW GW GW GW
W6A-1 GW stark GW GW GW GW GW GW
W6A-2 GW stark GW GW GW GW GW GW
W6A-3 GW stark GW GW GW GW GW GW
W7A SwW stark SW SwW SwW FALSCH SW SwW

Quelle: Tabelle BAM

Im Folgenden wird auf die detaillierte Diskussion der Vorhersageergebnisse verschiedener
Datentransformationen verzichtet und Kennzahlen in Form von Sensitivitdt und Spezifitdt genutzt, deren
Vergleich einen besseren Uberblick Giber die Leistung der einzelnen Methoden und Modelle gestattet. Unter
Verwendung der Bezeichnungen "positiv" und "negativ" gibt es bei einem bindren Klassifizierungsproblem
vier mogliche Ergebnisse: Bei richtiger Klassifizierung erhdlt man richtig-positive und richtig-negative
Ergebnisse, bei falscher Klassifizierung falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse. Die Sensitivitat ist
definiert als das Verhaltnis von richtig-positiv und der Summe von richtig-positiv und falsch-negativ, und die
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Sperzifitdt als das Verhaltnis von richtig-negativ und der Summe von richtig-negativ und falsch-positiv. Im
Idealfall, wenn alle Vorhersagen richtig sind, erreichen sowohl die Sensitivitat als auch die Spezifitat den Wert
100 %. Fir die Berechnung dieser Kenngrof3en ist es also wichtig, eine Reihe von Nicht-Mineralwollen zu
testen, um zu erkennen, ob diese félschlicherweise als Mineralwollen erkannt werden (falsch-positiv). Diese
Fahigkeit der Modelle ist v.a. wichtig fur die Identifizierung potenzieller Storstoffe, die baustellenseitig anfallen
konnten.

Obwohl die Vorstellung der Ergebnisse an den NIR-Untersuchungen zu ,Storstoffen” erst im folgenden Kapitel
erfolgt, wird hier bereits auf die in Tabelle 26 hinterlegten Ergebnisse zurilickgegriffen. Unter Berlicksichtigung
der Vorhersagen gemaf3 Tabelle 23 und Tabelle 26 ergibt sich somit fiir das PLS-DA-Modell eine Sensitivitat
von 88,4 % und eine Spezifitdat von 0%, da Materialien, die keine Mineralwollen darstellen nicht klar
ausgeschlossen werden. Im Gegensatz dazu erhdlt man mit der SIMCA-Klassifizierung eine Sensitivitat von
95,4 % und eine Spezifitat von 80% und somit fiir beide KenngroBen deutlich bessere Ergebnisse.
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Anwendungsfall - in situ Untersuchungen mit dem NIR-Handgerit an Proben aus BigBag W1

AbschlieBend wird die in-situ Untersuchung einer, durch die TU Berlin aus BigBags entnommenen
Probensammlung, erldutert. Zundchst wurde das Material auf einem Blech gleichmaBig ausgebreitet und
anschlieBend mit einer vorbereiteten Plexiglasmaske, die in 100 quadratische Felder geteilt war, bedeckt. Auf
diese Weise wurde an 2x10 zuféllig ermittelten Feldern die Beprobung mit dem AURA ermdglicht (Abbildung
37). Dabei wurden jeweils drei Messungen in diagonaler Position pro Teilfeld ausgefiihrt und fir die
Vorhersagen gemittelt. Indem mindestens 10% der Flache beprobt wurde, konnten Aussagen zur
Homogenitat des Inhalts von BigBag W1 getroffen werden, in dem Fall, dass es sich mindestens um zwei
verschiedene Wollen handelt. Sowohl die ersten 10 (a-Satz) als auch die zweiten 10 Testproben (b-Satz)
bestatigten diese Annahme. Dieser Ansatz wurde der Theorie der Probenahme (Uncertainty of Sampling, UfS)
entlehnt, die besagt, dass haufig die Unsicherheit der Probenahme einen gréBeren Beitrag im
Unsicherheitsbudget generiert als die analytische Methode selbst [92]. Die Berlicksichtigung der UfS spielt
insbesondere bei modernen Vorort-analytische Verfahren eine wichtige Rolle.

Abbildung 37

Links: Mineralwolleproben aus dem BigBag W1 auf einem Blech ausgebreitet und mit einer Plexiglasmaske zur Markierung von
Messfeldern bedeckt, Mitte: schematische Darstellung der Messpositionen, Rechts: schematische Darstellung der Beprobung pro Teilfeld
mit dem AURA

Quelle: Foto und Abbildungen BAM

Die Vorhersagen erfolgten anhand der SIMCA-Klassifizierung unter Verwendung der PCA-Modelle in
Abbildung 37 und sind in Tabelle 25 zusammengefasst. Dabei ist zu erkennen, dass alle Messungen eindeutige
Resultate erbrachten und offenbar zwei verschiedene Wollen, eine SW und eine GW, in diesem BigBag
enthalten waren. Die Zuordnung der Vorhersagen wurde in das Foto in Abbildung 37 farbig eingetragen.

Nach der NIR-Messung, die im Technikum der TU Berlin stattfand, wurden aus den Messfeldern jeweils
Mineralwollestiicken entnommen und im Labor der BAM mittels Hand-RFA untersucht, wobei die Vorhersagen
der SIMCA-Klassifizierung verifiziert werden konnten. Nach dieser in-situ Beprobung wurden Teilproben dieser
und anderer BigBags noch einmal mit dem AURA und Matrix-F vermessen sowie wd-RFA Referenzanalytik
durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Laboranalytik unterstiitzen die in situ Untersuchungen und sind in Tabelle
25 zusammengefasst.
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Tabelle 25

Vorhersagen fiir BigBag-Proben W1, Details siehe Abbildung 37

NIRS AURA SIMCA

Hand-RFA

Teilflache

GW

SW

Oxide

a06

v

a2l

a24

a35

a53

a54

ab5

a82

a86

a90

a94

b12

b38

b44

b48

b58

b61

b67

b69

b71

AR A AN AN A AN A AN AN AN AN AN RN AN AN AN

Quelle: Abbildung BAM
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Aufgabenstellung 2, Erkennen von Storstoffen

Das Projektziel bestand in der Abgrenzung von Fremdmaterialien in Mineralwollen, die potenzielle Storstoffe
flr die Weiterverarbeitung darstellen. Zu diesem Zweck wurde getestet, ob die Fremdmaterialien anhand der,
zur Materialklassifizierung etablierten PLS-DA (Abbildung 35) und SIMCA-Modelle (Abbildung 36), als
Mineralwollen ausgeschlossen werden. Alternativ kdnnten ebenfalls bei Vorhandensein groBerer
Probenmengen bekannter Materialien, die als Storstoffe klassifiziert werden sollen, PCA-Modelle fiir eine
SIMCA-Klassifizierung dieser erstellt werden.

Als Testproben dienten die in Tabelle 26 zusammengestellten Baustoffe, sowie ebenfalls Beschichtungen von
Mineralwollen und zwei organische Fasern (P153, P155). Bei den Vorhersagen fallt zunachst auf, dass mittels
PLS-DA fur fast alle Materialien Zuordnungen als GW erhalten werden, wenn auch in den meisten Fallen mit
auffallig erhéhten Werten fiir sdev, als Indiz fiir Modell-ferne, untypische Proben.

Im Gegensatz dazu werden bei der SIMCA-Klassifizierung, mit Ausnahme der Beschichtungen, nur wenige
Fehlzuordnungen beobachtet. Beschichtungen von Mineralwollen sollten somit niemals als Messpunkt
gewahlt werden, da sie nicht nur Vliese, sondern auch Reste von Hotmelt Klebstoffen enthalten kénnen [54].
Messungen an Umgebungsmaterialien, zum Beispiel auf einer keramischen Abzugsoberfliche oder an
Zellstoff, ergeben keine Treffer bei der SIMCA-Klassifizierung. Ebenso werden organische Fasern (P153, P155)
nicht als Mineralwollen erkannt.

Unter den Baustoffen gibt es 3 Fehlklassifizierungen fir die Materialien Hintermauerziegel hziegel-hh2 und
hh8, sowie fiir Leichtbeton. In Abbildung 38 sind die Mittelwertspektren der AURA-Messungen
zusammengestellt, wobei die problematischen Proben rot gezeichnet sind. Sehr gut zu erkennen ist
beispielsweise der Gipsanteil in vier Baumitteln, hier blau gekennzeichnet. Wiederholung der SIMCA-
Klassifizierung mit Spektren nach 1. Ableitung reduziert die Anzahl der falsch-positiven Ergebnisse auf eine
Probe, hziegel-hh8, die falschlicherweise als GW klassifiziert wird.

Abbildung 38
NIR-Spektren von Baustoffen (Mittelwertspektren, AURA) die Grundlage der Vorhersagen in Tabelle 26 waren
80 -
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Quelle: Abbildung BAM
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Tabelle 26

Ergebnisse der Vorhersagen fiir ,unbekannte” Proben, die keine Mineralwollen darstellen, anhand der in Abbildung 35 und Abbildung

36 vorgestellten PLS-DA bzw. PCA-Modelle

Probe Predicted sdev PCA-GW PCA-SW
Beschichtungen

160_Beschichtung -0,32 0,93
FSP2_Beschichtung 1,02 0,09 *
KD2_Beschichtung 0,77 0,06 *
DP3_Beschichtung 0,84 0,08 *
P107_Beschichtung 1,07 0,29
P045_Beschichtung 0,82 0,11 *
Umgebungsmaterialien

Abzugoberflaeche 1,86 0,22

Zellstoff 1,83 0,46
Untersuchungen an Baumitteln

putz(gips)-baumittel2000 1,98 0,62
Dachziegel-dlv 1,10 0,21
Dachziegel-dk 0,93 0,26
Dachziegel-Glasur 1,39 0,33
putz(gips)-gif15 2,00 0,70

hziegel-hh2 0,95 0,04 *
hziegel-hh8 0,90 0,10 *
kalksandstein-ksa 1,24 0,29
putz(gips)-knaufmp75 1,64 0,52

leichtbeton 0,92 0,08 *
putz-1166 1,22 0,16
putz-maxitip18 1,08 0,15
porenbeton-pbe 1,51 0,32

putz-rk39 1,42 0,32
putz(gips)-rotbrandGP 1,67 0,54

vziegel-vg7 1,11 0,17
vorderbauerziegel 0,12 0,23

Organische Fasern irrtiimlicherweise als Mineralwolle gesammelt

P153 1,12 0,44

P155 1,69 0,60

Quelle: Tabelle BAM
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Aufgabenstellung 3, Identifikation des Alters

Mineralwollen kénnen Fasern in die Umgebung freisetzen, und die bis etwa 2000 hergestellten Mineralwollen
stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Dies ist der Fall, wenn sie in die Lunge gelangen, dort ausreichend
lange bleiben, biobestdndig sind und wenn die Fasern kiirzer als 250 um und dinner als 3 pm sind.
Untersuchungen mit humanen Mesothelzellen in vitro ergaben, dass Fasern von Mineralwollen generell
weniger toxisch sind als beispielsweise Asbestfasern, jedoch immer noch 50% der Zellen bei den untersuchten
Dosen schadigten. In abnehmender Toxizitat wurden ebenfalls diinne Glas- gefolgt von diinner Steinwolle,
grobe Glas- und Steinwolle, sowohl gemahlene Stein- und Glaswolle getestet [5].

Seit Juni 2000 sind in Deutschland nur noch Mineralwolle-Dammestoffe mit RAL-Siegel auf dem Markt, das diese
als nicht krebserregend ausweist. Dieses RAL-Giitezeichen beruht auf toxikologischen Bewertungen der
Biobestandigkeit anhand von Tierversuchen. Fir die Unbedenklichkeit der modernen Fasern spricht eine
Studie aus den USA an exponierten Arbeitern in der Industrie, in der zwar eine erhohte Inzidenz fir
Atemwegserkrankungen gefunden wurde, wie sie beim Umgang mit Stduben typischerweise auftreten, aber
keine Hinweise auf ein gesteigertes Risiko von Lungenkrebserkrankungen gefunden wurden [122].

Das Verwendungs- und Inverkehrbringverbot fiihrte dazu, dass die Hersteller von Mineralfaserprodukten die
Chemie der Fasern und deren Biopersistenz so verandern mussten, dass die Fasern die vorgeschriebenen Tests
bestanden und kein Verdacht auf Krebserzeugung mehr bestand. Dazu mussten andere Rohstoffdosierengen,
Zerfaserungsmechanismen und / oder Bindemittelarten und -mengen verwendet werden. Detailliert wurde
das Thema der Gesundheitsbedenklichkeit von Mineralfasern in Kapitel 2.2.2 behandelt. Der Punkt wird hier
noch einmal aufgegriffen, da sich aus diesen vorgenommenen Anderungen méglicherweise ein Indikator
ergibt, der spektroskopisch erfasst und ausgewertet werden kann.

Im Rahmen des TU-Probensatzes liegen 34 GW und 48 SW mit Altersangaben vor (Tabelle 22). Dazu kommen
noch einmal zwei alte GW, eine neue GW und drei neue SW aus dem Validierdatensatz (Tabelle 23). Es wurden
verschiedene Modelliersatze mit unbehandelten Daten, verschiedenen Normierungen (Flachennormierung,
Einheitsvektornormierung), Standardnormalvariate-Transformation (SNV) [106], sowie mathematischen
Ableitungen der NIR-Spektren von AURA und Matrix-F mittels PLS-DA, SIMCA oder Linearer
Diskriminanzanalyse unter Nutzung der PCA-Scores eingesetzt. Mit keiner der genannten Methoden wurden
ernstzunehmende Erfolge erzielt.

Einzig anhand der NIR-Spektren des Matrix-F kann scheinbar eine Gruppe neuer Glaswollen anhand eines
auffalligen Anstiegs im Spektralbereich 15.000 - 10.000 cm' identifiziert werden (Abbildung 39). Zwei weitere
Proben weisen dieselbe spektrale Signatur auf, bei P004 handelt es sich um eine Probe ohne Altersangabe, wo
man vermuten konnte, dass es sich also auch um eine neue GW handelt, wahrend es sich bei P122 um eine
Probe handelt, die als alte GW eingestuft wurde. Bei der braunen Farbe in neuen GW handelt es sich vermutlich
um zuckerbasierte Bindemittel [86], die eher in neuer Zeit eingesetzt wurden.

Dieses Beispiel illustriert jedoch die Problematik der Entwicklung der Altersbestimmung. Tatsachlich bestand
die Hoffnung, dass sich gerade anhand historisch-spezifischer Zusdtze in den Mineralwollen auf indirektem
Weg ein (spektroskopisch messbarer) Zugang zu der Thematik finden lasst, aber bereits der erste greifbare
Ansatz offenbart eine widerspriichliche Ausgangssituation. Da jedoch die Frage, ob es sich um eine alte Wolle,
die einen Gefahrstoff darstellt, oder um eine neue Wolle, die mit weitaus geringeren Sicherheitsbedenken
gehandhabt werden kann, von groBer Wichtigkeit ist, kann man diese Thematik nicht mit derartigen
Unsicherheiten bereits im Kalibrierstadium, bearbeiten.
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Abbildung 39

NIR-Spektren des Matrix-F an GW zwecks Visualisierung einer Gruppe neuer, brauner GW (schwarz) die sich durch typische Spektren
auszeichnen. Dies trifft weiterhin auf die unbekannte Probe P004 und eine alte GW, P122, zu.
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P122 - alt
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Quelle: Abbildung BAM
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Referenzanalytik mittels Rontgenfluoreszenzanalyse

Im Ergebnis der Untersuchungen an Lithiumborat Schmelztabletten des TU-Probensatzes an den wd-RFA-
Spektrometern MagiX Pro und Zetium liegen Massenanteile fiir neun Oxide vor, die gemaB VDI 3492 [124], wie
im Methodenteil beschrieben, ausgewertet wurden. Der Vergleich der semiquantitativen Auswertung tber
das Programm ,Omnian”, sowie Uber die Kalibrierung ,FLX-RAW-Pro” von Fluxana ergab fiir 20 Testproben
identische Ergebnisse bezliglich der Zuordnung der Mineralwollen als GW oder SW. Die im Folgenden
diskutierten Ergebnisse beziehen sich auf die Auswertung Giber ,Omnian”.

Da sich trotz Wiederholungsmessungen an neu erstellten Proben in einigen Fallen entweder keine klare
Klassifizierung anhand der wd-RFA, bzw. in zwei Fallen widerspriichliche Aussagen zur Klassifizierung tiber die
NIR-Analysen ergaben, wurde das Verfahren auf mogliche Unsicherheiten untersucht, und hier am Beispiel von
Al, O3 diskutiert. Mogliche Beitrdge zur Messunsicherheit konnen u.a. aus der Tablettierung (Einwaage Fehler,
Inhomogenitaten etc.), der Messung selbst und der Kalibriergeraden entstehen. Um den Einfluss der
Tablettierung zu untersuchen, wurden flir P039 unter Nutzung von drei Unterproben, zwei Miihlen sowie drei
leicht variierenden Verfahren der Tablettierung, inklusive Duplikaten, insgesamt 12 verschiedene Tabletten
hergestellt. Die fuir Al,O; resultierende relative Unsicherheit betrug hierbei 1,06 %. Die Messgenauigkeit wurde
anhand von Wiederholungsmessungen auf 0,2 % bestimmt. Der hochste Beitrag zur Messunsicherheit
resultiert aus der Kalibrierung mit 3 %, siehe auch Kalibriergeraden in Abbildung 40 (links). Insgesamt ergibt
sich eine einfache Unsicherheit u= 3,2 % und fiir k=2 eine erweiterte Unsicherheit U= 6,4 % fiir die Bestimmung
von Al,O; Gehalten in Mineralwollen mittels wd-RFA.

Abbildung 40
Links: Kalibrierkurve fiir Al,Os (,Omnian”) basierend auf 22 Proben (Einwaagen der Oxide), rechts: Al,Os Gehalte von Mineralwollen
ermittelt anhand von Schmelztabletten mit Grenzen fiir die Zuordnung zu GW und SW gemaf3 VDI 3492 [124]
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Quelle: Abbildung BAM

Neben der analytischen Messunsicherheit ist jedoch bereits in den Vorgaben von VDI 3492 [124] (siehe
Abbildung 32), die Quelle fiir zweideutige Ergebnisse aufgrund liberlappender Grenzen fiir GW mit 0-9 %
(m/m) und SW mit 6-24 % (m/m) angelegt. Diese Uberlappungen treten fiir alle Oxide auf. Um die Problematik
zu illustrieren, wurden in Abbildung 40 die ermittelten Al,O; Gehalte der Mineralwolleproben des
Kalibriersatzes eingetragen. Es ist zu erkennen, dass fiir 10 von 140 analysierten Proben die ermittelten Al,O;
Gehalte in den Grenzbereich fallen, das entspricht 8,8 % der Proben.

Weiterhin sieht man, dass die in VDI 3492 [124] vorgegebenen Maximalgehalte teilweise deutlich
Uberschritten werden. Hierbei handelt es sich um sogenannte Hoch-Aluminiumhaltige SW mit gleichzeitig
geringem SiO; Anteil, diese wird typischerweise seit den 1990er Jahren produziert. Im vorliegenden Datensatz
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weisen insgesamt 32 Mineralwollen Al,O3; Massenanteile > 18 % auf. Fiir vier dieser Proben (P011, P013, P014,
P016) liegt die Altersinformation ,neu” vor, bei P019 handelt es sich jedoch um eine alte Probe mit einem
Massenanteil von 20,05 % Al,O;. Auch hier stellt sich wieder die Frage, wie genau Messwerte tatsachlich
bestimmt werden kdnnen bzw. ob die Altersangaben korrekt sind. Jedoch ware es denkbar, dass anhand der
Kombination der Oxidgehalte zumindest bei SW eine Alterseinstufung maoglich ist (Tabelle 27).

Tabelle 27
Mineralwollen mit einem Massenanteil > 18% A,0s
Probe Produzent | Hand-RFA Alter Al,O; SiO;
mass-% mass-%
PO11 Isover SwW neu 23,0 41,3
P013 Isover SwW neu 23,1 41,6
P0O14 Isover SwW neu 23,6 41,4
PO16 Isover SW neu 22,7 41,9
P0O19 SW alt 20,1 37,6
P049 n.d. 20,0 37,0
P050 SW 19,0 38,7
P056 SW 22,8 41,8
P059 SW 19,7 41,7
P068 SW 18,3 40,8
P076 SW 23,0 42,0
P081 Rockwool SW 18,3 40,6
P085 SW 19,6 38,7
P091 Rockwool? SW 18,3 39,0
P093 Rockwool SW 18,5 40,7
P095 Rockwool SW 19,2 40,8
P096 Rockwool SW 18,0 40,3
P098 Rockwool SW 18,4 40,9
P100 Rockwool SW 20,0 37,0
P103 Rockwool SW 18,3 40,9
P104 Rockwool SW 19,4 38,7
P105 Rockwool SW 19,0 41,5
P107 Rockwool SW 18,4 41,5
P108 Rockwool SW 18,9 38,7
P109 Rockwool SW 19,8 38,8
P110 Rockwool SW 18,8 41,0
P125 SW 20,0 42,2
P135 SW 18,6 41,7

Quelle: Tabelle BAM
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Uberlegungen zum Einfluss der Messunsicherheit auf die Zuordnung gemag VDI 3492

Aufgrund der abgeschéatzten Messunsicherheit muss beriicksichtigt werden, dass die Grenzen der Einstufung
in GW und SW noch stdrker tGberlappen. Um dies zu illustrieren, wird der Einfachheit halber zundchst eine
Gleichverteilung der Proben in den Gruppen angenommen.

fow(x) = gi—o = é, wenn0 <x <9 (Gleichung 2)

fow(x) = ﬁ = %, wenn6 < x <18 (Gleichung 3)

Wenn nun eine Messunsicherheit berticksichtigt werden muss, dndert sich die Verteilung. Unter der Annahme,
dass der Fehler einer Normalverteilung folgt, ergibt sich der gemessene Wert Z dann aus:

. wirklicher Wert: Y; ~ U(a, b) (uniform distribution)
. plus Messunsicherheit: Y, ~ N(0, o%) (normal distribution)
Z=Y+Y, (Gleichung 4)

Wenn gunabhdngig vom Aluminiumoxidgehalt ist, kdnnen Y; und Y, als unabhdngige Variablen betrachtet
werden. Die Dichte von Z (Gleichung 4) lasst sich dann aus der Faltung der Gleichverteilung mit der
Normalverteilung berechnen und die Gleichverteilung/Rechteckverteilung in Abbildung 41 wird dadurch
etwas abgerundet (Gleichungen 5 -7).

Abbildung 41
Effekt einer Messunsicherheit (rechter Graph) auf die Klassifizierung von GW und SW basierend auf Al.O3 gemaB VDI 3492 [124]
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Quelle: Hardcopy aus Software R, Abbildung BAM

f2(2) = ffu[a,b](u)fzv(o,az)(z —u)du (Gleichung 5)
1 z-a 1 —1v? .

fz(2) = — ), Fo e?otdv (Gleichung 6)
1 ? 1 L2 _ FN(O,l)(?)_FN(O,l)(%) .

fz(2) = Efz—b =e? dx= P (Gleichung 7)
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Mit den Verteilungen lassen sich Wahrscheinlichkeiten fiir die weiteren Fragestellungen berechnen. Zum
Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass fir SW ein Gehalt <9% oder <6% gemessen wird:
P(x <9V SW) bzw. P(x < 6 VSW). Kennt man den Anteil von SW und GW in der Grundgesamtheit (z.B.
P(SW) = P(GW) = 0.5), lassen sich daraus weitere Wahrscheinlichkeiten berechnen. Beispielsweise, wenn
der gemessene Wert zwischen 6 und 9 liegt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit fir SW: P(SW v 6 < x < 9);
oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit fiir SW, wenn der gemessene Wert kleiner als 6 ist P(SW V x < 6).
Daraus kénnen dann schlussendlich die Wahrscheinlichkeiten fiir eine falsche Zuordnung abgeleitet werden.
Diese Berechnungen befinden sich derzeit noch in Arbeit und sollen auf alle 9 Oxide libertragen werden.
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Analytik mit dem RFA-Handgerit

Vor Verwendung des Niton™ XL3t GOLDD+ RFA-Handgerdts musste zunachst die Analyse der Banden der
Oxide in den Spektren erfolgen. Zu diesem Zweck wurde zunachst testweise mit 4 verschiedenen Ansdtzen
gearbeitet, die hier kurz erlautert werden.

a)

Basislinienkorrektur und Integration von Einzelbanden mittels der Software OriginPro 2019. Vorteil der
Methode ist eine schnelle Analyse grof3er Spektrenzahlen im Batchmodus. Nachteilig wirkt sich vor allem
die Wahl der Grenzen flir Basislinie und Integrationsbereich bei stark variierenden
Probenzusammensetzungen aus. Die ermittelten Massenanteile der einzelnen Oxide werden nachfolgend
per linearer Regression ausgewertet.

Indirect Hard Modeling. Aufgrund des Verfahrens, das auf der Modellierung von Voigtprofilen komplexer
spektraler Strukturen Uberlagernden Banden und deren Basislinie unter Kenntnis von Reinstoff- und
Mischungsspektren beruht, ist es moglich, quantitative Aussagen zu den Anteilen der betreffenden Oxide
in einer unbekannten Probe zu treffen. Anhand des ermittelten Hardmodels kénnen Oxidgehalte
unbekannte Proben bestimmt werden.

Multivariate Curve Resolution (MCR). Modellierung liber MCR ermdglicht auch bei stark iberlagernden
Spektren die Identifikation von einzelnen Komponenten (Oxiden), wie es insbesondere in den
Messbereichen ,Low” und ,Light” der Fall ist. Im Ergebnis der MCR werden Massenanteile erhalten, die wie
bei der Integrationsmethode (a) Uber lineare Regression zur Untersuchung unbekannten Proben
verwendet werden kénnen.

Multivariate Regressionsanalyse (PLS). PLS gestattet die Berechnung sogenannter PLS-Modelle die analog
zu bekannten Verfahren der ,univariaten” Regression iber vorher als sinnvoll ermittelte spektrale Bereiche
quantitative Aussagen zu den betreffenden Oxiden ermdglicht. Wahrend die Erstellung der Modelle
aufwendig ist (Auswahl des Spektralbereichs, Kalibrierung und Validierung des Modells) ist die Vorhersage
unbekannter Proben komfortabel und zuverlassig tiber Einlesen von Rohspektren unbekannter Proben
moglich.

Tabelle 28
Messbereiche der Hand-RFA mit Lage der Hauptpeaks der zu untersuchenden Oxide, blau unterlegt sind jene Oxide, die sich zuverlassig
in Mineralwolleproben vorhersagen lassen

Bereich  Oxid Energie kalibriert RMSE PLS R? aus Validierung Der Modelle
keV % (m/m) % (m/m) Integral PLS MCR Peaxact

»High“ | CaO 3,75 0-30 2,19

~Low” | K,0 3,34 0-18 1,04 0,86 0,86 n.d. 0,89
TiO, 4,50 0-11 0,44*
BaO 5,19 0-17 0,97*

»Light” | SiO; 1,77 0-75 7,60 0,81 0,92 0,80 0,80
Al;0; 1,54 0-18 4,10 0,90 0,82 0,94 0,88
MgO 1,27 n.d. n.d.
Na,O 1,04 n.d. n.d.

»Main“ | Fe,03 6,43 0-20 1,63 0,92 0,92 n.d. n.d.

*) trotz scheinbar guter Modelle zeigt sich anhand der Validierproben, dass keine Vorhersagen moglich sind

Quelle: Tabelle BAM
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In Tabelle 28 sind die Bandenmaxima der analysierten Oxide in den Bereichen ,Light”, ,Main“, ,Low” und
,High” Range, der verwendete Kalibrierbereich, sowie der RMSE der erstellten PLS-Modelle zusammengefasst
(siehe Gleichung 1). In den vier rechten Spalten von Tabelle 28 sind die ermittelten Korrelationskoeffizienten
vom Vergleich des Hand-RFA gegen die Referenzdaten des wd-RFA Geréts aufgetragen, um die vier getesteten
Ansatze zu vergleichen. Grundlage fiir die Validierung war jeweils eine Vierfachbestimmung (2 Messtage, 2
Operatoren) von 61 Lithiumboratschmelztabletten von Mineralwollen. Folgende Oxide konnten zunachst
erfolgreich modelliert werden: SiO,, Al,Os3, Fe,0; und K,O, Ca0, TiO, und BaO. Jedoch ergeben die
Validierungsuntersuchungen, dass trotz scheinbar gut kalibrierter Modelle CaO, TiO, und BaO mittels Hand-
RFA in Mineralwollen nicht zuverldssig bestimmt werden kdnnen. Diese Problematik trat grundsatzlich bei
allen Evaluierungsansatzen auf. Aufgrund der weitgehend vergleichbaren Leistung und aus pragmatischen
Grinden wurde die Auswertung mittels PLS favorisiert. Dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass keine
Vorannahmen hinsichtlich der zu erwartenden Linienbreiten n6tig sind und Basislinienkorrekturen daher nicht
Peak-bezogen, sondern Giber den gesamten gewdhlten Spektralbereich erfolgen. Im Ergebnis der Kalibrierung
liegen zugleich zuverldssige und leistungsfdhige Modelle vor, die anschlieBend fiir die Vorhersage
unbekannter Proben genutzt werden kdénnen.

Abbildung 42
PLS-DA der Oxide in Mineralwollen nach Bestimmung mit dem RFA-Handgerat. Erkldrung der Plots analog Abbildung 35

Weighted regression coefficients

. . 02190080 ‘
1 P-04a R A
' " By pli‘%%’%s Posy o2
) e

P.043
AL A P

P03t A 01

P-039
A poss

ression Coefficients (BW)

(e sw L4

P
A

2 - o 1 2 3 Ca-mean Simean Almean Ba-mean K-mean Fe-mean

Factor-1 (51%, 97%) X-Variables (Glas, Factor-1, BOW:1,64127)

Explained Variance Predicted vs. Reference.

11 Slope. Offset RMSE R-Squafe
0,9659498 00161878 0,0921517 0.9659489
0,9532853 00269221 0,097097 0.9644058

8

Predicted Y (Glas, Factor-1)

Factors Reference Y (Glas, Factor-1)

Quelle: Abbildung BAM

Es wurde weiterhin getestet, ob eine PLS-DA der ermittelten Oxidgehalte der Hand-RFA, in Analogie zur
Klassifizierung von Mineralwollen, basierend auf den NIR-Spektren eingesetzt werden kann. Dies ist der Fall,
wie anhand von Abbildung 42 zu erkennen ist. Uberraschenderweise erkennt man, dass trotz unsicherer
Bestimmung auch der Gehalt von CaO, neben Al, O3, Fe,0; K,0 und SiO,, wichtig fur die Klassifizierung der
Mineralwollen ist. Dies ist anhand der Regressionskoeffizienten zu erkennen: Wenn die in der Kreuzvalidierung
ermittelte Varianz geringer als der Betrag des Koeffizienten ist, ist diese spektrale Variable relevant fiir das
vorliegende Modell. Im Gegensatz hierzu weist BaO hier einen kleinen Betrag des Koeffizienten gepaart mit
einer hohen Varianz auf und ist somit nicht fiir die Klassifizierung relevant (blau gekennzeichnet in Abbildung
42).
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In Tabelle 29 wird das Ergebnis einer Validierungsmessung an der Probe KD2 (lsover) aus dem
Validierprobensatz gezeigt. Dabei wurde schichtweise Material abgetragen und anhand der ermittelten
Anteile der Oxide eine Vorhersage fiir das Material, basierend auf dem PLS-DA Modell in Abbildung 42
vorgenommen. Die hohen Werte von sdev weisen darauf hin, dass es sich hierbei um eine Probe handelt, die
nicht typisch fiir das Kalibriermodell ist. Dies ist nicht unerwartet, da Vorhersagen fiir eine native Mineralwolle
mit einem Modell, das mit Lithiumborat Schmelztabletten kalibriert wurde, erfolgte. Dennoch ist die
Vorhersage als GW in allen Fallen korrekt.

Das hier vorgestellte Verfahren wurde ebenfalls fiir die Interpretation der Untersuchungsergebnisse der
Proben aus den BigBags eingesetzt. Dazu wurden die Mineralwolleproben mittels eines Stahlzylinders vor der
Messung komprimiert.

Tabelle 29
Links: Vorhersagen mittels PLS-DA fir die schichtweise Hand-RFA Messung an einer kompakten Mineralwolleplatte der Probe KD2
(Isover), Rechts: Foto der Platte mit Plexiglasschablone zur Festlegung der Messfelder

Tiefe /cm Probe Predicted-F1 sdev
0 layer 0 1,07 0,65
0 layer O 0,81 0,51
0 layer O 1,03 0,63
0 layer O 1,02 0,59 _ ‘“
2 layer 1 1,14 0,62 -
2 layer 1 1,05 0,55 o~ b
2 layer 1 1,20 0,55 ‘A
2 layer 1 1,00 0,60
4 layer 2 1,25 0,76
4 layer 2 1,12 0,67
4 layer 2 1,08 0,58
4 layer 2 1,04 0,50
6 layer 3 1,15 0,63
6 layer 3 1,05 0,51
6 layer 3 0,97 0,64
6 layer 3 1,08 0,55

Quelle: Tabelle und Foto BAM

Trotz des hohen Aufwandes, der derzeit bei der Auswertung der Daten des Hand-RFA-Gerdts fiir die
Untersuchung von Mineralwollen entsteht, bietet gerade dieser Ansatz den Vorteil, unverarbeitete Proben
mobil zu untersuchen und kdnnte eine orthogonale Methode zur NIR-Spektroskopie darstellen. Dazu bedarf
es lediglich der vorherigen Kompression der Proben, die mittels Stahlzylinder in einem passenden Container
erfolgte.
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6. Nachhaltigkeitsbewertung ausgewahlter
Recyclingstrategien

Ziel des Projektes ist es Recyclingstrategien fiir Mineralwolle im Schmelzwannenverfahren aufzuzeigen, die
wirtschaftlich und 6kologisch sinnvoll sind. Um eine Lésung dariiber hinaus als nachhaltig bezeichnen zu
kdnnen, sollte sie auch die soziale und speziell im Bauwesen funktionale Aspekte zumindest nicht negativer
als die Ausgangssituation beeinflussen.

Um sich dem komplexen Thema der sozialen, technisch funktionalen sowie standortspezifischen Aspekte der
Nachhaltigkeit anzundhern wurden zundchst bestehende Bewertungskriterien aus deutschen
Nachhaltigkeitszertifikaten (DGNB und BNB) zusammengetragen. Dabei wurde der Kriterienkatalog Biiro- und
Verwaltungsneubau BNB_BN 2015 als Ausgangsvariante gewahlt. Weitere Gebaudetypen sowie die Kriterien
der DGNB wurden damit abgeglichen und die Tabelle ggf. erganzt. Es wurde sich auf die Kriterien fiir den
Neubau beschrankt. Insgesamt wurden dabei 143 Hauptkriterien mit in der Regel zwei bis neun Teilkriterien
analysiert und zu 191 wesentlichen Prifmerkmalen zusammengefasst. Die vollstandige Auflistung der
betrachtenden Kriterien kann der Anlage B entnommen werden.

Alle Kriterien wurden zunachst dahingehend gepriift, ob Dammstoffe fiir dieses Kriterium Gberhaupt eine
Rolle spielen. AnschlieBend wurde fiir die relevanten Kriterien tiberpriift, welche Eigenschaft des Dammstoffs
das Kriterium beeinflusst und ob eine Verédnderung der Bewertung durch die betrachteten Recyclingstrategien
zu erwarten ist.

Auffolgende soziale und funktionale Nachhaltigkeitsaspekte eines Gebaudelebenszyklus nimmt das Recycling
der Mineralwolle méglicherweise Einfluss:

*  Thermischer Komfort: Durch das Verwenden von Mineralwolle als Sekundarrohstoff ist es denkbar, dass
sich das Faserverhalten geringfligig andert, was den Einsatz von mehr / anderem Bindemittel
notwendig macht oder den Einsatz bestimmter anderer Rohstoffe zur Einhaltung einer unbedenklichen
Mineralfaserchemie. Diese Umstdande konnen sich negativ auf die Rohdichte des Materials im Sinne
einer Erhohung und damit seine Warmeleitfahigkeit auswirken. Eine hohere Warmeleitfahigkeit hatte,
insofern sie nicht Uber eine hdhere Dammstoffdicke kompensiert werden kann, Einfluss auf
verschiedene technische Kennwerte wie Oberflachen- und Lufttemperatur und davon abgeleitet auf
Behaglichkeitsfelder wie Zugluftempfinden, operative Temperaturen, Strahlungstemperaturasymetrien
u.a. Der Effekt wird aber insgesamt als vernachldssigbar gering bewertet.

Innenraumlufthygiene: Hierbei ist nicht die Faser selbst ggf. bedenklich, da nur Mineralwolleprodukte
nur nach den in 2.2.2 beschriebenen Test vermarktet werden diirfen. Allerdings kann es wie zuvor
beschrieben zu einer Anderung im Bindemittel kommen, welches dann weder Formeldehyde noch
VOCs emittieren sollte.

Akustischer Komfort und Schallschutz: Ein verdndertes Faserverhalten kann Einfluss auf die
bauakustisch und schallschutztechnisch relevanten Parameter eines Dammstoffs nehmen - z.B. den
dynamischen Elastizitatsmodul.

Warme- und Tauwasserschutz: siehe Thermischen Komfort.

Rickbau und Recyclingfreundlichkeit: Die Mdoglichkeit Mineralwolleddmmstoffe erstmalig
volumenrelevant zu rezyklieren, kann sich sehr positiv auf den selektiven Riickbau von Dammstoffen
und die Entwicklung in diesem Bereich auswirken.

Kein Einfluss durch Recycling von Mineralwolle wird erwartet bei den Indikatoren: visueller Komfort,
Einflussnahmemdglichkeiten  durch  Nutzer, Aufenthaltsqualitdten, Barrierefreiheit, Infrastruktur,
gestalterische, stadtebauliche und &asthetische Qualitdt, Reinigung und Instandhaltungsfreundlichkeit,
Prozessqualitdt und Standortqualitdt.
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6.1 Okologische Betrachtung

Ziel einer Recyclingstrategie ist aus okologischen Aspekten fiir gewdhnlich die Minimierung des
Primdrressourcenverbrauchs. Dazu kann es unterschiedliche Anreize geben. Aus 6kologischer Sicht ist einer
der grof3ten Beweggriinde die Ressourcenschonung, insbesondere endlicher Ressourcen, aber auch der
Wunsch moglicherweise Energieverbrauch oder Emissionen zu reduzieren, dadurch, dass der Abbau der
Primarressource entfdllt. Auch wenn die Rohstoffe von Mineralwolle zumeist aus endlichen Ressourcen
stammen, gelten diese nicht als begrenzt. Gleichwohl zeigen tagesaktuelle wirtschaftliche Entwicklungen,
dass sowohl fiir Sand als auch fir Glasscherben der Markt angespannt ist. Ziel eines Mineralwollrecyclings kann
es daher auch viel mehr sein, eine geeignetere Strategie als flachenintensive und technisch aufwendige
Deponierung zu finden. Die Umweltaspekte, die innerhalb dieses Projekts Bertlicksichtigung finden sind
entnommen aus den Potentialen einer Okobilanz nach DIN EN ISO 14040
" Treibhauspotential (GWP)

Primarenergieverbrauch (PE)

Ozonbildungspotential (ODP)

Ozonschichtabbaupotential (POCP)

Versauerungspotential (AP)

Eutrophierungspotential (EP)

Nach DIN 15804 wird der Lebenszyklus eines Gebaudes unterteilt in Herstellungs-, Errichtungs-, Nutzungs- und
Entsorgungsphase sowie positive und negative Potentiale, die sich am Lebenszyklusende (End of Life)
aullerhalb der Systemgrenzen des betrachteten Objekts einstellen.

6.1.1 Auswertung bestehender Umweltproduktdeklarationen

In einem ersten Schritt wurden zunachst bestehende Umweltproduktdeklarationen fiir Glas- und Steinwolle
miteinander verglichen. Es sollte tGberpriift werden, ob sich aus den Daten Hinweise darauf ergeben, welche
Prozesse maf3geblich fiir die unterschiedlichen Umweltwirkungen sind und ob allgemeingiiltige Aussagen
Uber unterschiedliche Hersteller ableitbar sind. Gegenstand der Untersuchung waren die folgenden EPDs (vgl.
Tabelle 30).

Alle Umweltwirkungen wurden auf das Volumen bezogen ausgewertet, da haufig die Dammstoffdicke in
Verbindung mit der Warmeleitfahigkeit planungs- und kaufentscheidend ist. Die Ergebnisse wurden auf die
Lebenszyklushasen A1-A3, C und D aufgeteilt, dabei wurde festgestellt, dass der Herstellprozess immer
mafBgebend ist. Etwaige Gutschriften im Modul D sind meist auf die Verwertung von Transport- oder
Verpackungsmaterial zuriickzufiihren. Da zur Erreichung bestimmter Drucksteifigkeiten beispielsweise aber
auch Produkte mit hoherer Rohdichte notwendig sein kdnnen, wurde die Auswertung auch noch einmal mit
Masse als BezugsgréBe durchgefiihrt. Darliber hinaus konnte auf diese Art verifiziert werden, ob eine
festgestellte Auswirkung auf der eingesetzten Rohstoffmenge basiert oder aus dem Prozess selbst kommt.
Generell fallt auf, dass die Ergebnisse im volumenbezogenen Ansatz starker variieren. Dies kann zum einen wie
gerade aufgefiihrt daran liegen, dass die meisten Emissionen im Zusammenhang mit der Rohstoffmasse und
der daraus resultierenden Produktmasse stehen. Zum anderen werden die meisten EPDs fiir verschiedene
Mineralwollen anhand einer Standortanalyse linear korreliert auf Produkte mit unterschiedlicher Rohdichte.
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Tabelle 30
Ausgewdhlte Mineralwoll-Umweltproduktdeklarationen

Nr. EPD Name
EPD-KNI-20150329-CBB1-EN
EPD-KNI-20150327-CBB1-EN
EPD-KNI-20150328-CBB1-EN
EPD-KNI-20160225-CBD1-EN
EPD-KNI-2013811-D
EPD-DRW-20180119-1BC1-DE
EPD-DRW-20180118-1BC1-DE
EPD-DRW-20180065-I1BC1-DE
EPD-SGI-20160160-CAA1-DE
EPD-SGI-20160161-CAA1-DE
EPD-URS-2012211-D
EPD-URS-2012221-D
EPD-URS-2012121-D

—_

Steinwolle

O 00 N O un A W N

—_
o

Glaswolle

N

—_
w

Treibhauspotential

Unter den Steinwolle-Produkten weist 9) das hdchste massenbezogene GWP auf. 9) ist die einzige Steinwolle,
bei der Kalkstein mit 10-30 % am Gemenge direkt als Ausgangsstoff gemaB EPD aufgefiihrt wird. Kalkstein
wirkt sich durch die enthaltenen Karbonate auf die CO, Emissionen aus [75]. Die Steinwolle 5) beinhaltet zu
45-55 % zementgebundene Formsteine, wohingegen 6)-8) einen hdheren Anteil von 50-73 % aufweist.

Das massebezogene GWP der Glaswolle ist im Durchschnitt héher als das von Steinwolle, wohingegen es
volumenbezogen deutlich geringer ist. Dies erscheint logisch unter Berlicksichtigung der geringen Rohdichte
von Glaswolle gegentiber Steinwolle. Das Gemenge von Glaswollprodukten enthélt im Gegensatz zu dem von
Steinwollprodukten Soda als Flussmittel. Die Glaswolle 10) enthalt nach EPD 40 % Scherben und 5-10 % Soda.
Die Glaswolle 11-13 enthalten einen hoheren Anteil an Recyclingglas mit 50-70 %, Soda ist zu 5-15 % enthalten.

Die Auswertung bestatigt, dass sich hohe Anteile von Recyclingprodukten (Scherben, Steinwolle-Abfélle) und
geringe Anteile von Kalkstein und Soda giinstig auf das GWP auswirken. Die héheren Emissionen an CO,-
Aquivalenten kénnen auf das Schmelzwannenverfahren zuriickgefiihrt werden, da diese tendenziell mehr
Energie verbrauchen, in der Regel Erdgas. Der durchschnittliche Energieverbrauch fiir die Herstellung von
Glaswolle liegt nach [75].zwischen 9 und 20 GJ/t und fiir die Herstellung von Steinwolle zwischen 7 und 14 GJ/t.
Bei der Glaswolle Herstellung verteilt sich der Energiebedarf auf etwa gleich hohe Anteile fiir das Schmelzen
(20 - 45 %), Zerfasern (25 - 35 %) und Ausharten (25 - 35 %). Bei der Steinwolle Herstellung werden hingegen
60 - 80 % der Energie fiir das Schmelzen und nur 2 - 10 % fiir das Zerfasern verbraucht. Die Verwendung von
Scherben reduziert den Energieverbrauch und kann generell bei allen Ofen eingesetzt werden. 10 % an
zusatzlichen Scherben fiihrt zu einer Reduktion des Energieverbrauchs fiir das Schmelzen von 2,5 - 3,0 %. [75]
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Abbildung 43
Treibauspotential (GWP) in kgCO»-Aqu./m? (oben) und kgCO2-Aqu./kg (unten) fiir ausgewihlte Mineralwoll-
Umweltproduktdeklarationen

GWP [kgCO,-A./m?3]
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung, Datengrundlage: Tabelle 30

Primédrenergieverbrauch

Die qualitative Verteilung fiir den Primdrenergieverbrauch ist sehr dhnlich zu der des GWP. Zudem ist der
Anteil an erneuerbaren Energien relativ gering. Dies deutet als Indikator daraufhin, dass der Verbrauch von
Primarenergie mal3geblich verantwortlich fiir die GWP Werte der Mineralwollen ist.
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Abbildung 44

Gesamtprimarenergiebedarf (PEges) in MJ/m? (oben) und MJ/kg (unten) fiir ausgewahlte Mineralwoll-Umweltproduktdeklarationen

PEges [MJ/m?]
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung, Datengrundlage: Tabelle 30

Ozonschichtabbaupotential

Hauptsachlich ursachlich fir dieses Potential sind die Emissionen aus Trichlorfluormethan R11 wie bspw.
Fluorkohlenwasserstoffe und VOCs. Diese finden sich in der Mineralwolleherstellung vor allem nach
Auswertung der EPDs fiir Steinwollen in der Herstellungsphase (A3) und fiir Glaswollen in der
Rohstoffbereitstellung. Insbesondere Formaldehydhaltige Bindemittel tragen zum ODP bei. Hier fallt
insbesondere die Steinwolle 5) auf. Es konnte nicht festgestellt werden, an welchem Rohstoff oder Prozess dies

liegt und ob dieser Wert plausibel ist.
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Abbildung 45
Ozonschichtabbaupotential (ODP) in kgR11-Aqu./m? (oben) und kgR11-Aqu./kg (unten) fiir ausgewéihlte Mineralwoll-
Umweltproduktdeklarationen

ODP [kgR;;-A./m?3]
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung, Datengrundlage: Tabelle 30

Ozonbildungspotential

Zu den Verursachern des Ozonbildungspotentials zahlen Kohlenwasserstoffe und Stickstoffoxide. Mit Gas-
Sauerstoff betriebene Schmelzwannen verursachen bei Ausstattung mit einem Elektrostatikfilter
durchschnittlich geringere Stickstoffoxid-Emissionen als der Kupolofen. Bei der Herstellung von Glaswolle
entstehen hingegen aus den nachgeschalteten Produktionsprozessen héhere Ammoniak-Emissionen, die
ebenfalls zu Stickstoffoxiden fiihren. In dem Bindemittel enthaltener Formaldehyd besteht aus
Kohlenwasserstoffen, was ebenfalls zu einer Erh6hung des POCPs fiihrt. Harnstoff kann bei der Zerfaserung
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und dem Ausharten zur Bildung von Ammoniak abgebaut werden, verringert allerdings auch die Emissionen
aus freiem Formaldehyd. Durch diese ineinandergreifenden Effekte ist es schwer moglich, die genauen Griinde
fur die Verteilung des POCPs auszumachen.

Abbildung 46
Ozonbildungspotential (POCP) in kngH4-[4'\qu./m3 (oben) und kgC,H4-Aqu./kg (unten) fiir ausgewéhlte Mineralwoll-
Umweltproduktdeklarationen

POCP [kgC,H,-A./m?3]
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung, Datengrundlage: Tabelle 30

Die Glaswollen weisen volumenbezogen ein geringeres POCP auf als die Steinwollen. Das POCP ist
massenbezogen bei den Steinwollen 1) bis 4) in etwa gleich, die Steinwolle 5) weist ein etwas hoheres POCP
auf. In der EPD von 5) wird eine thermische Nachverbrennung angegeben, die wiederum zu hoheren
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Stickoxiden fiihrt. In den EPDs von 1) bis 4) werden die Emissionen aus dem Kupolofen und anderen Prozessen
als Verursacher angegeben. In der EPD 5) ebenfalls die Herstellungsphase A3 als Ursache mit einem Anteil von
70-80 % am POCP angegeben. Die Steinwollen 6)-8) weisen das geringste POCP auf. Die Abluftmengen werden
thermisch nachverbrannt und es wird ein harnstoffmodifiziertes Phenol-Formaldehyd-Harz eingesetzt. In den
EPD 6)-8) werden die Emissionen aus dem Werk, das Formaldehyd, andere NMVOC-Emissionen und aus dem
Koksverbrennung resultierendes SO, als ursdchlich genannt. Die POCP-Werte der Glaswollen sind im
Durchschnitt geringer als die der Steinwollen. Ursa gibt in den EPDs an, dass 54 bis 61 % des POCPs auf die
Herstellungsphase A3 zuriickzufiihren sind. Als Verursacher dafiir werden der Erdgas- und Stromeinsatz, die
Emissionen aus der Glasherstellung und die Verpackungsmaterialien genannt. 37 bis 45 % resultieren aus der
Rohstoffbereitstellung (A1).

Versauerungspotential

Zum einen wird NO4 beim Schmelzen durchdurch die Zersetzung der nitrithaltigen Ausgangsstoffe emittiert.
Zum anderen kénnen Emissionen durch den Brennstoff bedingt auftreten, indem aus Nitraten bestehende
Brennstoffkomponenten oxidieren (Beitrag relativ gering). Die Hauptursache ist allerdings das thermisch
bedingte NO,, das bei der Oxidation von Nitraten in der Verbrennungsatmosphare bei Temperaturen tber
1300 °C entsteht, da Luft zu iberwiegenden Anteilen aus Stickoxiden besteht. Eine Anreicherung der
Verbrennungsatmosphdre mit Sauerstoff kann hierbei einen positiven Effekt haben.

Bei der Glaswollherstellung werden zudem Nitrate als Oxidationsmittel verwendet, um den beim Schmelzen
von organischen Stoffen auftretenden Sauerstoffverbrauch zu kompensieren, insbesondere dann, wenn ein
hoher Anteil von Recyclingglas im Gemenge enthalten ist.

Eine weitere Quelle von Stickstoffemissionen stellt das Bindemittel dar. Das Abgas aus den Formprozessen
enthadlt Anteile an Feinstaub, Phenol, Formaldehyd und Ammoniak. Die chemische Zusammensetzung des
Bindemittels nimmt dabei Einfluss auf die Hohe der Emissionen. Ammoniak ist eine Stickstoffverbindung und
verdampft als fllichtige Bindemittelkomponente beim Bindemittelauftrag. Den gréBten Anteil daran nehmen
die Emissionen aus dem Harteofen. Wird das Abgas aus den dem Schmelzen nachgeschalteten Prozessen
thermisch verbrannt, werden dadurch zwar die organischen Komponenten des Abgases zerstort, aber die
CO,-, SO4- und NOy-Emissionen infolge der Oxidation nehmen zu. [75]

In Auswertung der EPD kann festgestellt werden, dass die Steinwolleprodukte durchschnittlich etwas héhere
Stickstoffaquivalente emittieren, insbesondere volumenbezogen. Massenbezogen fallen insbesondere die
Steinwolle 9) und die Glaswolle 10) mit hohen Emissionen auf. Alle anderen Produkte sind unabhangig der
Schmelzeinheit dhnlich zwischen 1,5%102 und 0,5%102 kgSO,-Aqu./kg.

Eutrophierungspotential

Fiir das Eutrophierungspotential sind wieder NO4-Emissionen (s. Versauerungspotential) und zudem auch
Phosphorverbindungen verantwortlich

Insgesamt werden in allen EPDs die Luftemissionen aus den Schmelzprozessen, dem Bindemittel und dem
Harteofen (Phase A3) als dominierender Treiber des EPs aufgefiihrt. Neben den schon beschriebenen
Prozessen wird hier vor allem Phenol-Formaldehyd-Harz Herstellung oder Ammoniak Emissionen beim
Ausharten als ursachlich fir EP gemacht.

Die Auswertung der EPD Daten bestatigt, dass sich die Mineralwollen qualitativ gleich abbilden lassen wie
beim Versauerungspotential, wodurch angenommen werden kann, dass hier die gleichen Prozesse und somit
insbesondere die NO, Emissionen maf3geblich sind.
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Abbildung 47

Versauerungspotential (AP) in kgSO2-Aqu./m? (oben) und kgSO»-Aqu./kg (unten) fiir ausgewihlte Mineralwoll-

Umweltproduktdeklarationen

AP [kgSO,-A./m?3]

Kupolofen Schmelzwanne
2,00E+0Q
1,80E+0(
1,60E+0(
= 1,40E+0(
< 1,20E+0(
%, 1,00E+0G
2 8,006-01
Bp
= 6,00E-0]
(=9
<< 4,00E-01
2,00E-01 I I e
0,00E+0(
-2,00E-01
ST T TTTFT&sdcdeoe
S S S & &S QS QYO P e
ST SRS
Ny an i) ™ 4“9 > A & 'S_) h,sl\ @\ réj\

EMAI-A3 mC3+C4 mD

AP [kgSO,-A./kg]

Kupolofen Schmelzwanne
4,50E-02
4,00E-02
—. 3,50E-02
2
=< 3,006-02
L
Y. 2,50E-02
2
D 2,00E-02
=
— 1,50E-02
< 1,00E-02
5,00E-03 I I I I
ooop+oo LB BN B BN BN B B B
SRR o
S & O & & Q2 L QO VU @ P L
T AT AT ST T FFF L LI
N v i) ™ v > A ,,S) '5,\ p{}\ ré‘)\

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung, Datengrundlage: Tabelle 30
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Abbildung 48

Eutrophierungspotential (EP) in kgPO4-Aqu./m® (oben) und kgPO4-Aqu./kg (unten) fiir ausgewihlte Mineralwoll-

Umweltproduktdeklarationen
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung, Datengrundlage: Tabelle 30
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6.1.2 Okobilanz ausgewihlter Recyclingstrategien

Okobilanzierungen auf Grundlage der DIN EN ISO 14040 stellen eine gdngige Methode auch auBerhalb des
Bauwesens dar, um Umweltwirkungen bewertbar zu machen. Fir diesen Bericht wurde die Web-App R<Think
verwendet, welches Datensatze der ecoinvent Datenbank verwendet. Ein Vergleich zu einer EPD von SG Isover
ist hierliber nicht moglich.

In diesem Kapitel wird allerdings keine vollstindige Okobilanzierung durchgefiihrt, sondern vereinfachend
der Herstellprozess, der alle sich im wesentlichen dndernden Prozesse erfasst. Es wird die Annahme getroffen,
dass unabhangig des gewahlten Szenarios nach dem Passieren der Schmelzwanne eine silikatische Schmelze
entstanden ist, die den Ublichen weiteren Herstellprozessen folgen kann, daher wird fiir diese Prozesse der
Energieverbrauch erfasst, ist aber fiir alle betrachteten Szenarien identisch und andert sich nur bis zur
Schmelzwanne.

Fir das Modell, welches bilanziert werden sollte, wurden die Rohstoffe Sand, Altglas, Soda, Steine, Borax,
Mangan. Schmélzmittel und Bindemittel beriicksichtigt. Die genaue Rohstoffdosierung lag zur Modellbildung
vor, kann aber nicht veroffentlicht werden. Der Herstellprozess und die enthaltenen Rohstoffe wurden in
Kapitel 2.3 beschrieben. Fiir den Transport der Rohstoffe zum Mineralwollewerk wird eine durchschnittliche
Transportdistanz per LKW von 50km angesetzt. Der Herstellprozess wurde darliber bilanziert, dass der
Gesamtverbrauch™ an thermischer Energie (Erdgas) und elektrischer Energie (Strom) eines Werkes von SG
Isover zuriickgerechnet wurde auf 1kg Glaswolle und beriicksichtigt wurde. Der sich daraus ergebende
Erdgasverbrauch befindet sich im unteren Grenzwert der Angabe nach [75] und wird damit als plausibel
bewertet.

Abbildung 49
Sachbilanz des Szenarios IST-Zustand Mineralwolleherstellung in Schmelzwanne
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Quelle: Eigene Darstellung

12 Ein Produkt des Sustainability Teams der Kiwa GmbH, mehr Infos unter: www.kiwa.com/de/de/service2/zertifizieren/rethink-
okobilanz-epd/pdf/
13 Gesamtverbrauch erfasst im Rahmen der Datensammlungsbogen zur Erstellung einer Umweltproduktdeklaration (EPD)
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Anders als bei einem Steinwollrecycling, welches in [126] untersucht wurde, wird hier die Annahme getroffen,
dass aufgrund der chemischen Ahnlichkeit insbesondere Altglasscherben  durch einen
Mineralwollesekundarrohstoff ersetzt werden kénnen. Dabei wurde auf Grundlage von Kapitel 3.4 fir die
Altglasscherben eine Substitution von 10% bei innerer Aufbereitung und von 50% durch die Glasfritten
bilanziert.

Fir die interne Aufbereitung Gber den Schmelzzyklon wurde die Annahme getroffen, dass die Schmelzeinheit
generell 45% des thermischen Gesamtenergieverbrauchs eines Mineralwollewerks ausmacht [75] sowie 10%
des Strombedarfs. Zusatzlich wurden noch 3,7 kWh' fiir den Zerkleinerungsprozess durch eine Hammermdihle
vorgesehen.

Die Herstellung der Glasfritten (vgl. Abbildung 50) wird abgebildet tiber einen halbfertigen Prozess, in den
1,2kg Mineralwolleabfall gegeben werden um 1kg Glaswolle zu erhalten. Dies bericksichtigt, dass im
Schmelzprozess auch zu einem gewissen Anteil Materialverlust stattfindet und ein Teil der Mineralwolle nicht
zur Weiterverwertung geeignet ist und weiterhin deponiert werden muss. Die Transportdistanz der Glasfritte
zum Mineralwollwerk betragt 290km. Der Schmelzprozess des Frittenwerks wurde abgebildet ausgehend vom
Energieverbrauch des Mineralwollewerks. Angelehnt an die Angaben zur Glasfrittenherstellung von [75]
wurde angenommen, dass das Frittenwerk eine kleinere Schmelzeinheit als das Mineralwollewerk aufweist mit
einer Kapazitat kleiner <20 Tonnen am Tag. Nach [75] brauchen gasbetriebene Wannen dafiir in der Regel
mehr als 13GJ/t Fritte. Da die hier angestellten Kalkulationen zeigen, dass fiir die Minerawolleherstellung eher
die unteren Grenzwerte passten und die Werte >10 Jahre alte sind (Austauschzyklus einer Wanne) und somit
ein gewisser technischer Fortschritt zu erwarten ist, wurde auch hier der untere Grenzwert gewabhlt. Fiir den
Strombedarf wurde fiir die Schmelze 20 % des Gesamtenergiebedarfs je Kilogramm Mineralwolle eines Werks
von SG Isover verwendet. Die Hammermiihle wurde wie bei der internen Aufbereitung angesetzt.

4 Kessens Hammermiihle Typ KHM22, Mahlleistung 6,5to/h bei 22kW
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Abbildung 50
Sachbilanz des Recyclingszenarios Glasfritten

[Rohstoffe | Transport |  Energie | Produkt ]
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Es wurden ausschlieBlich Datensatze der Datenbank ecoinvent verwendet. Dort wurden bevorzugt Datensatze
aus Deutschland gewahlt. Wenn diese nicht vorhanden waren, dann wurde auch auf Datensatze aus Europa
oder weltweit zurlickgegriffen. Alle in Tabelle 31 abgebildeten Rohstoffe und Vorprozesse konnten
ausreichend abgebildet werden. Fiir Phonolith, Dicalciumphosphat — in Summe ca. 5 M.% der Rohstoffe sowie
die Sauerstoffzufiihrung in die Schmelzwanne waren keine Datensatze vorhanden.

—1kg Glasfritte

Quelle: Eigene Darstellung

Die Ergebnisse der Bilanzierung fiir die Herstellungsphase (A1-A3) wurden mit den Ergebnissen der original
EPD Bilanzierung auf Plausibilitat gepriift. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass den Autoren nicht bekannt ist
auf Basis welcher Datenbank die Originaldaten generiert wurden. Die Abweichungen sind graphisch in
Abbildung 51 dargestellt. Es kann festgestellt werden, dass beim selbst bilanzierten Primdrenergieverbrauch
der nicht erneuerbare Anteil ca. 30% hoher ist als beim Original, wohingegen der erneuerbare Anteil ca. 30%
geringer ausfallt. Hier scheint der Energiemix des im Original verwendeten Datensatzes etwas konservativer
auszufallen. In Summe ist der Gesamtenergieverbrauch fiir die gegenstdndliche Bilanzierung 17%
Gberbewertet worden, was sich entsprechend auch auf das GWP auswirkt. Fiir das ODP konnten keine
plausiblen Werte ermittelt werden. Die bilanzierten Daten waren fiinfhundertmal zu hoch und wurden
deswegen aus der Bewertung herausgenommen. Ebenfalls auffallig ist das maritime Eutrophierungspotential
(EP-m), welches um den Faktor 6 die Originaldaten liberschreitet. Ein Fehler in der Datengrundlage kann nicht
ausgeschlossen werden.

Alle anderen Werte schwanken zwischen 60% bis 220% um die originalen Werte und werden unter
Berlicksichtigung der vereinfachten Kalkulationssdtze fiir eine fiktive Recyclingwolle und unter den
beschriebenen Schwankungen ins 6.1.1 fiir eine Ausgangsvariante akzeptiert. Insbesondere da der Fokus auf
die qualitativen Veranderungen durch Recycling zur Ausgangsvariante liegen soll.
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Tabelle 31
Rohstoffeinsatz fir Mineralwolle und verwendete ecoinvent-Datensatze

Material Ecoinvent Datensatz (Location)

Dolomit Dolomite| production (EU)

Bindemittel (trocken) Urea formaldehyde resin | production (EU)

Qil
Glucose

Ammoniumsulfat

Crude oil produced in Germany [PCR Asphalt NL]
Glucose | production (EV)

ammonium sulfate | production (EU)

Silikon Silicone product | production (EU)

Altglas Glass cullet, sorted {RER}| treatment of waste glass from
unsorted public collection, sorting

Waste mineral wool, for final disposal {Europe without
Switzerland}| treatment of waste mineral wool, inert material
landfill, including processes sorting plant BE-PCR

Mineralwollabfall

Manganerz Manganese | production (EV)

Sand Silica sand | production (DE)

Sodaasche Soda ash, dense | modified Solvay process, (GLO)
Borat Borax, anhydrous, powder | production (EU)
Mangandioxid Manganese dioxide | production (GLO)

Elektrische Energie Electricity (DE) - medium voltage (1kV - 24kV)

Thermische Energie Heat production, natural gas, at industrial furnace (EU)

Transport Lorry (Truck) 16-32t, EURO4 | market for (EU)

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung

Abbildung 51
Relativer Vergleich zwischen den Okobilanzergebnissen einer Original EPD fiir Glaswolle zu der aufgestellten Okobilanz fiir eine
Glaswolleherstellung fiir PENRT (MJ/kg), PERT (MJ/kg), POCP (kg NMVOC eqv./kg), EP-T (mol N eqv./kg), EP-fw (kgP egv./kg), EP-m (kgN
eqv/kg), GWP-total (kgCO. eqv./kg), AP (mol H+ eqv./kg)
A1-A3 nach DIN EN 15804+A2 fir ausgewahlte
Umweltwirkungspotentiale
PENRT HS%
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T
EP-T w
ﬂo

195%
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B Miwo Original EPD bilanzierter IST Zustand

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung
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Abbildung 52

Okobilanzieller Vergleich fiir PENRT (MJ/kg), PERT (MJ/kg), POCP (kg NMVOC eqv./kg), EP-T (mol N eqv./kg), EP-fw (kgP egv./kg), EP-m
(kgN eqv/kg), GWP-total (kgCO: eqv./kg), AP (mol H+ eqv./kg) nach DIN EN 15804 +A2 fir Minerwollherstellung ohne Recycling, mit
10% internem Recycling und 50% Recyclingquote durch Glasfritten

A1-A3 nach DIN EN 15804+A2 fir ausgewahlte
Umweltwirkungspotentiale
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50% Glasfritte W 10% internes Recycling bilanzierter IST Zustand

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung

Im direkten Vergleich zwischen den beiden Recyclingoptionen zu der Ausgangsvariante (vgl. Abbildung 52)
ist deutlich, dass die Variante mit Glasfritten 6kologisch am ungiinstigsten ist. Auch wenn der Wert fiir EP-fw
aus den oben genannten Griinden ggf. nicht reprasentativ ist, wird auch an allen Gbrigen Potentialen eine
Verschlechterung von 9 % (EP-m) bis 36% (GWP) festgestellt. Insbesondere der zweite Schmelzvorgang
verursacht wie zu erwarten hohe Energieverbrauche und Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig wird durch die
Glasfritten ein Rohstoff ersetzt, der bereits ein Sekundarmaterial darstellt, so dass dies sich nur geringfligig
positiv auswirkt. Die Variante der internen Aufbereitung weist eine deutlich geringe Verschlechterung von 4-
9% auf, aber ist immer noch als 6kologisch ungtinstig im Vergleich zur Ausgangsvariante zu bewerten.

6.2 Okonomische Betrachtung

Um bezliglich eines Prozesses beurteilen zu kénnen, ob dieser nachhaltig ist oder nicht, sind auch
okonomische Auswirkungen mit zu bewerten. Idealerweise bietet Recycling eine Strategie, die sowohl
okologisch vorteilhaft als auch kostengtinstiger ist. Dariliber hinaus sind konventionelle Dammstoffhersteller
auf einem Markt aktiv, der vor allem Uber Preiskampf gefiihrt wird. Fiir die Akzeptanz einer Alternative durch
den Herstellenden ist daher die Wirtschaftlichkeit der MaBnahme ein Hauptaspekt. Als wirtschaftlich in diesem
Kontext soll die MalBnahme dann gelten, wenn Sie kostengleich oder - giinstiger als der jetzige Prozess der
Herstellung und Entsorgung ist.

Es wurde ein Referenzszenario und zwei technisch unterschiedliche Recyclingkonzepte entwickelt, die bereits
in 6.1.2 betrachtet worden sind. Fiir jedes Recyclingszenario wurden zwei logistische Szenarien gepriift.
Generell wurde angenommen, dass die zu entsorgende Mineralwollmenge nicht limitierend ist, das heif3t, dass
bei Kleinstmengen eine Zwischensammlung durch das Abbruchunternehmen durchgefiihrt wurde. Weiter
wurde angenommen, dass alle Prozesse von Transport bis Entsorgung durch den Mineralwollhersteller zu
tragen sind. Eine Kalkulation von Fremdleistung innerhalb dieses Prozesses ware rein spekulativ. Private
Riickbau- und Entsorgungsmalinahmen wurden daher nicht mit in den Vergleich aufgenommen. Sie wurden
jedoch ebenfalls kalkuliert, um darzulegen, wie eine durchschnittliche Gebiihr in etwa aussehen kdnnte (siehe
Kapitel 3.1), die der Mineralwollhersteller fiir das Recycling der Mineralwolle anstatt der dadurch entfallenden
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Deponiegebiihr nehmen kann. Kosten der Anlagentechnik, Werke und deren Unterhalt wurden nicht
betrachtet.
" Fall 1: Deponierung durch Gewerbetreibende, keine Verwertung

Fall 2: Interne Aufbereitung im Mineralwollwerk tUber Zyklon, Fahrt von Baustelle zu
Mineralwollehersteller (ggf. Zwischensammlung in Firmenlager bei Kleinstmengen)
Fall 3: wie Fall 2, jedoch mit einem Zwischenlager zwischen Baustelle und Mineralwollewerk. Die
Mineralwolle wird im Zwischenlager komprimiert.
Fall 4: Externe Aufbereitung in einem Frittenwerk, Fahrt von Baustelle zum Frittenwerk, dort
Herstellung von Glaswollefritten, Transport des Sekundarrohstoffs zum Mineralwollewerk
Fall 5: wie Fall 4, jedoch mit Zwinschenlager zwischen Baustelle und Frittenwerk. Die Mineralwolle wird
im Zwischenlager komprimiert.

Das Referenzszenario entspricht dem aktuellen Entsorgungsweg von Mineralwolle. Es werden die
Entfernungen aus Kapitel 4.4 zu Grunde gelegt. Alle Kosten und Annahmen sind Ubersichtlich in Tabelle 32
zusammengefasst. Die durchschnittliche Entfernung zu einer Sammelstell betragt 10km, die zur Deponie
35km. Fir eine ideale Lage einer externen Aufbereitungsanlage innerhalb Deutschlands wurde ein Standort
bestimmt, der durchschnittlich mit 280 km Distanz zu erreichen ist. Von dort zum Mineralwollewerk sind dann
nochmals 290km Entfernung zu bewiltigen. Fiir die durchschnittliche Entfernung zwischen Mineralwollewerk
zum Endverbraucher wird nach gewichteten Durchschnittswerten, wie sie in Mineralwolle EPDs verwendet
werden 355km angesetzt [55], [86].

Abgeleitet aus den logistischen Untersuchungen in Kapitel 4.4 wurde fir den Transport die Annahme
getroffen, dass die Baustelle ein LKW (18t) mit einer Containergré3e von 7m? verlésst. Sofern eine Sammelstelle
mit Komprimierungsmdglichkeit geplant wurde, wurde dann angenommen, dass die Sammelstelle ein 28t
LKW verlésst, der ein Ladevermégen von 40m? aufweist. Fiir die Komprimierung wurde als Mittelwert aus
Kapitel 4.3 zunachst eine Leistung von 5:1 angenommen.

Das Be- und Entladen auf der Baustelle, oder spater an den Werken ist abhdngig von dem Transportmedium.
Muss ein LKW handisch entladen werden, kann dies in Abhdngigkeit der Beladung bis zu 2h in Anspruch
nehmen [86], hier wurde durchschnittlich Th angesetzt.

Fir die Unterscheidung der Mineralwolle in Glas- und Steinwolle wird das in Kapitel 5 beschriebene NIR
Handheld empfohlen. Die Kosten fiir das Gerat konnen aktuell nur sehr grob abgeschétzt werden. Sowohl nach
Aussage des Herstellers des hier verwendeten NIR Handhelds als auch des in [126] verwendeten Handhelds
liegen die Kosten jedoch ca. um 20.000 €. Unter der Annahme, dass das Handheld 5 Jahre genutzt, vollstandig
abgeschrieben und durchschnittlich 1to. Mineralwolle je Werktag analysiert wird, ergibt sich bei 365
Arbeitstagen im Jahr (Minerawollefertigung im Dauerbetrieb) ein Analyse-Preis von 11 €/t.

Die Energiepreise konnten aus Daten des statistischen Bundesamtes entnommen werden, fiir den Altglaspreis
wurden verschiedene Glasaufbereiter in Deutschland angefragt. Die benannte Preispanne lag zwischen 30-
120 €/to. Als Durchschnittswert wurden 75 €/to angesetzt.
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Tabelle 32

Eingabewerte zur Kalkulation der Kosten fiir ausgewdhlte Mineralwollrecyclingstrategien

Kostenfaktor Min. Basis Max. Einheit Quelle f. Basis

Gebihr der Deponie - 307,73 - €/t Kap. 3.1

Distanz zur Sammelstelle - 10 - km Kap. 3.1

Distanz zur Deponie - 35 - km Kap. 3.1

Distanz zum Frittenwerk 50 280 800 km Kap. 4.4

D|§tanz Frittenwerk zum 290 290 290 km Kap. 4.4

Miwowerk

Distanz zum Miwowerk 50 355 800 km [55], [86]

Energiekosten (Benzin/ ) 2 ) €/l Trendschatzung

Diesel) nach [113]

18t LKW Zuladung ohne 0,175 0,175 0,175 t Kap. 4.4

Komprimierung

18t LKW Zuladung mit 0,35 0,875 153125 t Kap. 4.4

Komprimierung

28t LKW Z.uladung ohne 1 1 1 t Kap. 4.4

Komprimierung

28t LKW Zuladung mit 2 5 7,5 t Kap. 4.4

Komprimierung

Be- und Entladen handisch - 1 - h [86]

Be- und I.Er?tladen ) 0,25 ) h [86]

automatisiert

Transportkosten - 1,87 - €/km Tabelle 16

Kalkulationssatz Personal

LKW (keine Fremdfirma) 10 14,79 80 €/h (1091, [111]

Kalkulationssatz

Werkspersonal 10 25 80 €/h [86]

Begleitschein - 2,7 - €/Fahrt [136]

Upterscheldung - 11 - €/t Annahme

Mineralwolle

Preis Strom NWG - 0,2 - €/kWh [112]

Preis Gas NWG - 0,065 - €/kWh Durchschnittswert
nach [110]

Kosten fiir Altglas 30 75 120 €/t Eigene Recherche

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 53

Kostenvergleich fiir Unterschiedliche Verwertungsoptionen von selektiv zuriickgebauter Mineralwolle aufgeteilt nach Kostenanteilen.
Fall 1: Verwertung zur Entsorgung (Deponie), Fall 2: Verwertung innerhalb des Mineralwollewerks, Fall 3: wie 2 mit Sammelstelle und
Komprimierung, Fall 4: Externe Verwertung im Frittenwerk, Fall 5: wie 4 mit Sammelstelle und Komprimierung

Kostenvergleich zwischen Verwertungsoptionen nach Anteilen
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung

Wie in Abbildung 53 hervorgeht, ist insbesondere der Transport der malRgebende Preistreiber in allen
betrachteten Recyclingvarianten (2-5). Den Preis fiir die Transportkosten beeinflussen unterschiedliche
Anteile, die daher nachfolgend variiert werden sollen. Zum einen kann dadurch gezeigt werden wo die
groBten Preistreiber liegen, zum anderen wird das dargestellte Ergebnis auf Robustheit gepriift oder aber die
Stellen aufgezeigt, an denen sich die Vorteilhaftigkeit entsprechend d@ndert. In Abbildung 53 ist auch deutlich
erkennbar, dass insbesondere die Varianten ohne Sammelstelle, von wo aus die Mineralwolle komprimiert
weiter transportiert wird, sehr hohe Kosten verursachen. Daher wurde zundchst der Einfluss der
Komprimierungsleistung gepriift. Dabei wurde als unterer Grenzwert eine Komprimierung von 2:1 festgelegt.
Als oberer Grenzwert wurde wie in Kapitel 4.3 beschrieben 7,5:1 angesetzt und 5:1 als Mittelwert (Basis)
gewahlt. Als mittlere Rohdichte fiir Glaswolle wurden 25kg/m?® angesetzt. Die ermittelten Transportmassen
wurden dahingehend gepriift, ob das Transportvolumen oder die maximale Gewichtszuladung maf3geblich
wird. In allen Féllen blieb das Transportvolumen maf3geblich.

Beziiglich der Kosten kann festgestellt werden, dass eine Komprimierung (>2:1) immer als 6konomisch
vorteilhaft bewertet werden kann. Bei einer sehr hohen Komprimierungsleistung ab 7,5 dndert sich die
Vorteilhaftigkeit der Recyclingvarianten gegeniiber der Variante der Deponierung. Hier sei jedoch auf die
vereinfachte Kalkulation bei den Recyclingoptionen hingewiesen, wohingegen die Deponierung schon so gut
wie alle Kostenfaktoren enthélt. Das qualitative Verhéltnis zwischen den Recyclingvarianten dndert sich nicht.
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Abbildung 54

Okonomischer Variantenvergleich fiir eine Komprimierung der Mineralwolle ab Sammelstelle von min. 2:1, Basis 5:1 und max. 7,5:1
Fall 1: Verwertung zur Entsorgung (Deponie), Fall 2: Verwertung innerhalb des Mineralwollewerks, Fall 3: wie 2 mit Sammelstelle und
Komprimierung, Fall 4: Externe Verwertung im Frittenwerk, Fall 5: wie 4 mit Sammelstelle und Komprimierung
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Volumenreduktion fur Fall 1-5
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung

Des Weiteren wurde gepriift inwiefern sich die Lohnkosten der im Prozess Ausflihrenden auf die
Gesamtkosten der Varianten auswirken. Dabei wurde von einem minimalen Satz von 10€/h ausgegangen. Die
Autoren weisen darauf hin, dass diese Bruttostundenlohn unterhalb des in Deutschland geltenden
Mindestlohn liegt. Er dient hier informativ als untere Grenze, um eine Range zu 6ffnen. Zudem wurde nicht der
Stundeneinsatz an sich variiert, wobei der Stundenlohn immer im Produkt mit Arbeitszeit in die Kalkulation
einfloss. Der geringe Wert kann daher auch eine zeitsparendere Arbeitsweise abbilden und soll keinen
Lohnvorschlag darstellen. Als maximaler Betrachtungsweg wurden 80€/h Bruttostundenlohn angesetzt. Auch
dieser Wert stellt keinen realistischen Stundenlohn fiir eigenes Personal dar, es gelten aber die gerade
beschriebenen Gedanken.

Quialitativ andert sich das Ergebnis durch die Lohnvarianten kaum. Die Betrachtung kann diesbeziiglich also
als robust bezeichnet werden. Gleichwohl hat der Personaleinsatz einen grof3en Einfluss auf die Hohe der zu
erwartenden Kosten, was insbesondere bei Beauftragung von Fremdfirmen fiir einzelne Zwischenschritte
relevant ist.
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Abbildung 55

Okonomischer Variantenvergleich fiir einen Personaleinsatz von min. 10 €/h, Basis 14,7925 €/h bzw. 25 €/h und max. 80 €/h

Fall 1: Verwertung zur Entsorgung (Deponie), Fall 2: Verwertung innerhalb des Mineralwollewerks, Fall 3: wie 2 mit Sammelstelle und
Komprimierung, Fall 4: Externe Verwertung im Frittenwerk, Fall 5: wie 4 mit Sammelstelle und Komprimierung
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung

Bezliglich der Transportwege sollte abgeschatzt werden, wie sich der Variantenvergleich verandert, wenn die
Baustelle sehr nahe an den verschiedenen beschriebenen Standorten befindet oder umgekehrt sehr weit
entfernt. Es wurde als minimale Variante eine Distanz zwischen Baustelle zum Mineralwollewerk oder
Frittenwerk von 50km festgelegt. Als maximale Variante wurde eine entsprechende Distanz von 800 km (bspw.
Wegstrecke Flensburg - Ladenburg) gewahlt. Die anderen Distanzen bleiben unverandert. Im Ergebnis zeigt
sich, dass bei geringen Distanzen rechnerisch die Deponierung aufgrund der Deponiegebiihren die teuerste
Variante ware, wohingegen es bei weiten Distanzen, die kostengiinstigste ist. Die Variante 2 und 4 verhalten
sich qualitativ wie die Varianten 3 und 5 zueinander. Variante 2 und 4 haben bei geringen Transportdistanzen
keinen grof3en Nachteil gegeniiber den Varianten mit Sammelstelle. Mit steigender Entfernung verscharft sich
hier jedoch der Umstand der unwirtschaftlichen Ladung aufgrund fehlender Komprimierung. Auffallig ist, dass
Variante 4 und 5 vor allem bei der mittleren Distanz vorteilhaft gegeniiber den Varianten 2 bzw. 3 ausfallen,
wdhrend sie sowohl bei den kurzen als auch sehr langen Entfernungen nachteilig diesen gegeniiber zu
bewerten sind. Dies liegt insbesondere an der kiinstlichen Gleichschaltung der Distanzen fiir die Minimal- und
Maximalvariante, betont aber noch einmal den grof3en Einfluss einer wirtschaftlichen Transportlogistik.

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die Anforderungen an die Deponien steigen, das bedeutet,
dass nicht mehr jede Deponieklasse alle Baustoffe annimmt. Dies kann dazu fiihren, dass kiinftig zur
Entsorgung von Mineralwolle tiber die Deponie (Fall 1) weitere Wege zuriickgelegt werden miissen.
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Abbildung 56

Okonomischer Variantenvergleich fiir variierende Transportleistungen zwischen Baustelle und Mineralwollewerk bzw. Frittenwerk von
min. 50 km, Basis 355 km bzw. 290 km und max. 800 km

Fall 1: Verwertung zur Entsorgung (Deponie), Fall 2: Verwertung innerhalb des Mineralwollewerks, Fall 3: wie 2 mit Sammelstelle und
Komprimierung, Fall 4: Externe Verwertung im Frittenwerk, Fall 5: wie 4 mit Sammelstelle und Komprimierung

Variantenvergleich bei variierender
Entfernung fir Fall 1-5
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Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung

Wie bereits beschrieben schwanken die ermittelten Angaben zu Altglaspreisen um 400%. Aus diesem Grund
wurde auch geprift, wie sich ein minimaler und maximaler Preis auf die 6konomische Gesamtbewertung
auswirken. Insbesondere unter den aktuellen Entwicklungen auf dem Glasmarkt, sind Materialengpésse und
damit Preisschwankungen nicht ausgeschlossen.

Es wird festgestellt, dass insbesondere Fall 5, mit geringen Transportleistungen und einer hohen
Recyclingquote (50% Altglas gegen Glasfitten) nach dem hier veranschlagten Kostenmodell bei hohen
Altglaspreisen nahezu kostengleich wie die Deponieentsorgung zu bewerten ist (vgl. Abbildung 57).
Insgesamt bleiben die Ergebnisse allerdings qualitativ gleich und das Modell kann diesbeziiglich als robust
bewertet werden.
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Abbildung 57

Okonomischer Variantenvergleich fiir einen Altglaspreis von min. 30 €/t, Basis 75 €/t und max. 120 €/t
Fall 1: Verwertung zur Entsorgung (Deponie), Fall 2: Verwertung innerhalb des Mineralwollewerks, Fall 3: wie 2 mit Sammelstelle und
Komprimierung, Fall 4: Externe Verwertung im Frittenwerk, Fall 5: wie 4 mit Sammelstelle und Komprimierung
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Altglaspreis fir Fall 1-5

1600,00
.. ......
1400,00
1200,00
2 1000,00
w
§ 800,00
(%]
S 600,00 P
. .................
400,00
200,00
0,00 ,
Var. Min (30€/t)
@ Fall 1 503,19
- .o Fall2 1512,918392
Fall 3 570,0703918
Fall 4 1328,26373
- ®- Falls 593,0957297

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung

Var. Basis (75€/t)
503,19
1508,418392
547,5703918
1305,76373
570,5957297

Var. Max (120€/t)
503,19
1503,918392
568,0703918
1283,26373
548,0957297

Nachhaltigkeitsbewertung ausgewahlter Recyclingstrategien

BBSR-Online-Publikation Nr. 29/2023



Recycling von Mineralwolle, die im Schmelzwannenverfahren hergestellt wurde 126

7. Fazit

Grundsatzlich kann festgestellt werden, dass Closed Loop Recycling fiir Mineralwolle, die im
Schmelzwannenverfahren gefertigt wurde, umsetzbar ist. Mit Hilfe der spektroskopischen Untersuchungen
konnten Methoden gefunden werden, die helfen Probleme im Umgang mit unbekannten und teilweise
verunreinigten Mineralwollproben aus dem Riickbau zu 16sen.

Insgesamt wurden fiir 161 Mineralwollen Daten von insgesamt vier Methoden generiert. Dabei handelts es
sich um die RFA und die NIR-Spektroskopie. Fiir beide Methoden kamen jeweils Laborgerdte mit hoher
analytischer Prézision und mobile Gerate mit verminderter Prazision, aber im Fall der RFA schnellerer Messung
und deutlich geringerem Aufwand bei der Probenvorbereitung zum Einsatz. Die Kalibrierung des Hand-RFA
Gerats geht weit Gber die im Antrag formulierten Projektarbeiten hinaus. Motivation dafiir waren (ii) Probleme
bei der Altersbestimmung, (ii) das Potenzial der RFA metallische Storstoffe erkennen und, wie hier gezeigt
werden konnte, (iii) die Mdglichkeit zur mobilen Untersuchung nativer Mineralwollen.

Es konnte gezeigt werden, dass die Klassifizierung des Materials unbekannter Mineralwolle mit dem
getesteten NIR-Handgerat AURA moglich ist. Es liegt ein Satz von 140 Kalibrierproben sowie darauf
basierender chemometrischer Modelle vor, die es gestatten unbekannte Mineralwollen zu 94% korrekt zu
klassifizieren. Getestet wurden unter anderem Validierproben unter Laborbedingungen inklusive wiederholte
Messungen bekannter Wollen sowie unbekannte Wollen unter in situ Bedingungen im Technikum der TU
Berlin. Die 6% nicht korrekt klassifizierten Materialien beziehen in sich hauptséachlich auf Proben mit
Vorhersagewerten, die keine eindeutige Zuordnung zu den Klassen GW oder SW gestatten und bei denen
teilweise auf die Referenzanalytik keine klare Aussage erbrachte. Deshalb wurde ebenfalls die
Aussagegenauigkeit der Referenzanalytik, der RFA, einer kritischen Priifung unterworfen. Fehlerquellen sind
hier die Kalibration sowie die Uberlappungen der Massenanteile der Oxide fiir die Klassen GW und SW gemaR
VDI3492, beides am Beispiel von Al,O; detailliert dargelegt.

Im Rahmen der NIR-Untersuchungen mit dem Handgerdt wurde weiterhin gezielt getestet, inwieweit die
Untersuchung von 14 typischen Baustoffen wie Ziegeln, Putz oder Beton zu Fehlbestimmungen als
Mineralwolle anhand der Spektren des NIR-Handgerits fiihren kénnten. Ebenfalls untersucht wurden Fasern
organischen Ursprungs, die irrtiimlicherweise als Mineralwolle gesammelt wurden. Unter Einsatz eines
kalibrierten SIMCA-Modells gelang es mit einer Spezifitdt von 80% organische und mineralische Stérstoffe zu
erkennen. Erhohter Kalibrieraufwand in Kombination mit separaten SIMCA-Modellen fiir zu erwartende
Storstoffe wiirde die Spezifitat weiter erhohen. Hingegen ist die NIR-Reflexionsspektroskopie nicht geeignet
fur die Identifikation von Spuren metallischer Verunreinigungen, die jedoch fiir den Recyclingprozess sehr
unglinstig waren. Hier ware ein potenzielles Einsatzgebiet flir zukiinftige Untersuchungen mit dem mobilen
RFA-Gerat.

Die Klassifizierung des Alters von Mineralwollen konnte aufgrund ihrer Komplexitit und aufgrund
ungenligender und mdglichweise auch unsicherer Referenzangaben im Rahmen der Projektzeit nicht
erfolgreich bearbeitet werden. Die RFA bietet, wie der Fall der Hochaluminiumwollen zeigt, zumindest bei SW
moglicherweise einen Ansatz zur Altersbestimmung. Bei GW ergab sich der Hinweis, dass auffdllige
Bindemittel zur Identifikation neuer GW liber NIR-Untersuchungen fiihren kdnnten. In beiden Beispielen fielen
jedoch Proben auf, die anhand der Referenzinformationen nicht in das vermutete Schema passten. Der Wert
dieses Projekts liegt hier jedoch in den groBen Datenmengen, die erhoben wurden und deren spatere
Auswertung in Kombination mit mehr und validen Referenzinformationen eine Basis fiir eine
Altersklassifizierung darstellen kann.

Im Rahmen des Forschungsprojektes konnten nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Herstellprozess
von Mineralwolle, einem Abriss zum Status Quo im End of life sowie potenziellen Recyclingstrategien zwei
Ansatze herausgearbeitet werden, die fiir das Closed Loop Recycling von Mineralwolleddmmstoffen
besonders gut geeignet scheinen. Zum einen ist es das interne Recycling liber den Schmelzzyklon. Zum
anderen das Recycling mittels Glasfritten, die extern von einem Recyclingunternehmen oder dem
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Mineralwollhersteller selbst aufbereitet und als Sekundarrohstoff zur Verfligung gestellt werden. Die
Auseinandersetzung mit den beiden genannten Strategien zeigt, dass beide Vor- und Nachteile besitzen, die
fur die bis hier angestellten Untersuchungen und Uberlegungen zusammengefiihrt werden sollen.

Das interne Recycling mit Schmelzzyklon ist flir Prozessverschnitt sowie neue, ausgewahlte Mineralwolle aus
Baustellenverschnitten bereits Stand der Technik fir manche Mineralwollhersteller. Die Qualitdt der
Mineralwolle muss hier moglichst bereits dem Zielprodukt entsprechen, das bedeutet, dass sie chemisch der
herzustellenden Mineralwolle bereits dhneln sollte. Zudem sollte die zu rezyklierende Mineralwolle
unabhdngig von der Recyclingstrategie nach Moglichkeit keine Verunreinigungen mehr beinhalten.
Organische Verunreinigungen konnen technisch zwar ({ber die Vortemperierung bzw. die
Glasfrittenherstellung eliminiert werden, allerdings setzt die Verbrennung von organischem Material hohe
Mengen an Emissionen, insbesondere NOy, frei, die die zuldssigen Grenzwerte (TA Luft) einer Glaswollanlage
Uberschreiten wiirden. Fir ein Frittenwerk bestiinde als Abfallaufbereitungsanlage moglicherweise die Option
hoherer zuldssiger Grenzwerte. Die fiir die Schmelzwanne generell herausgearbeiteten zuldssigen Grenzwerte
fur Storstoffe stellt Tabelle 6 in Kapitel 4.1 dar. Untersuchte, entsorgte Dammstoffproben eines Wertstoffhofs
und einer Abbruchbaustelle zeigen, dass Mineralwollabfélle im unterschiedlichen Mal3e verunreinigt sind.
Nahezu alle Verunreinigungen Uberschritten die im Recycling geforderten Grenzwerte. Eine vorgeschaltete
Aufbereitungsanlage ist aus diesem Grund notwendig. Es wurde ein theoretisches Konzept angelehnt an das
Behdlterglasrecycling aufgestellt, welches geeignet ist, die Verunreinigungen von der Mineralwolle zu
trennen. Zudem wurden erste realisierte Anlagen vorgestellt, die eine Zerkleinerung mit Teilschritten des
theoretischen Konzepts verbinden (vgl. Kapitel 4.3). Trotz Aufbereitungsanlage wird empfohlenen, bereits
baustellenseitig so sortenrein wie moglich riickzubauen. Grof3tes Hindernis sind hierbei aktuell unlésliche
Verbindungen und der hohe Zeit- und damit Kostenaufwand. Innerhalb dieses Projekts wurden exemplarische
Konstruktionsalternativen fiir die gangigsten und bezogen auf ihr Dammstoffvolumen maBgeblichen Bauteile
entwickelt, die einen leichteren und (nahezu) sortenreinen Riickbau von Mineralwolle ermdglichen. Die
okologische und 6konomische Betrachtung solcher Alternativen sollte immer mitberiicksichtigt werden, da
die Alternativen in Teilen besser, aber auch in Teilen wesentlich schlechter abgeschnitten haben. Ausnahme
bildet die Dachalternative, deren Umsetzbarkeit aus technischer Sicht weiter forciert werden kdnnte.

Fir eine 6konomisch und o6kologisch sinnvolle Umsetzung zeigte sich, dass sowohl fiir das Recycling mit
Glasfritten als auch das interne Recycling, die logistischen Herausforderungen um den Transportprozess
malBgeblich Einfluss auf die MalBnahme haben. In beiden Fallen ist es sinnvoll, méglichst friih eine
Sammelstelle mit Komprimierung zwischen zu schalten. Sofern dies nicht bereits auf der Baustelle geschieht,
empfiehlt es sich an Orten wie Wertstoffhofen oder Deponien, da diese weit gestreut und in gro3er Anzahl
vorhanden sind in Deutschland. Komprimierungsanlagen und das Aufstellen eines Logistikkonzepts
verursachen hohe Investitionskosten fir die beteiligten Akteure. Hier hat die Glasfrittenstrategie den Vorteil
gegeniber dem internen Recycling, dass sie jede Mineralwolle unabhangig des Alters oder der Art verwerten
kann. Durch die héheren Annahmezahlen kann ein homogener Sekundarrohstoff hergestellt werden, dhnlich
wie Altglas, der genau wie Altglas von allen Werken verwendet werden kann, die anforderungstechnisch auf
einer Ebene mit Mineralwollherstellern oder darunter liegen. So kdnnten die Mineralwollfritten auch
beispielsweise von der Schaumglasindustrie genutzt werden. Die Mdglichkeit mehrere Abnehmer zu haben
macht die notwendigen hohen Investitionen rentabler. Abhdngig vom Altglaspreis kann es sich bei den
Glasfritten durchaus um eine 6konomische Alternative handeln. Der dazu notwendige zweite Schmelzprozess
ermdglicht eine klare Trennung zwischen Abfall und Sekundarrohstoff sowie die zuvor genannten Vorteile.
Gleichzeitig ist er hauptursachlich dafiir, dass die 6kologische Betrachtung negativ gegeniber der jetzigen
Mineralwolleherstellung sowie dem Schmelzzyklon ausféllt. Die Mehremissionen aus dem 2. Schmelzvorgang
kdénnen durch das Einsparen von Materialen nicht kompensiert werden. Ursachlich hierfiir ist vor allem, dass
anders als in [126] keine Priméarrohstoffe, sondern bereits ein lastenfreier Sekundarrohstoff ersetzt wird.

Die hier gewonnenen Erkenntnisse stellen eine Grundlage dar anhand derer die im Rickbau, in der
Aufbereitung, Transportlogistik und Mineralwollherstellung beschéftigen Akteuren aufgezeigt wird, an
welchen Stellen Optimierungs- und Handlungsbedarf besteht, um ein Recycling von Mineralwolle im
Schmelzwannenverfahren moglich zu machen.
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A Okobilanzergebnisse zur Bauteilvarianten fiir erhohte Trennbarkeit von Mineralwolle
Indikator Einheit Herstellung  Entsorgung Instandhal- GesamtA-C  Recycling- Gesamt A-D
tung potential
Aufenwand mit WDVS
GWP kg CO2-Aqv. 1,87E+00 1,19E-01 3,95E-01 2,39E+00 -2,24E-02 2,36E+00
oDP kg R11-Aqv. 2,50E-10 1,04E-15 1,32E-12 2,51E-10 -2,62E-15 2,51E-10
POCP kg Ethen- -2,93E-05 4,88E-05 7,63E-05 9,58E-05 3,91E-06 9,97E-05
Aqv. .
AP kg SO2-Aqv. 2,21E-03 5,48E-04 1,16E-03 3,92E-03 -4,89E-05 3,87E-03
EP kg PO4-Agv. 4,44E-04 8,81E-05 1,69E-04 7,02E-04 -9,43E-06 6,93E-04
PE Ges. M) 1,68E+01 1,65E+00 5,19E+00 2,37E+01 -3,86E-01 2,33E+01
PENRT MJ 1,40E+01 1,49E+00 4,33E+00 1,98E+01 -3,03E-01 1,95E+01
PERT M) 2,86E+00 1,61E-01 8,63E-01 3,89E+00 -8,31E-02 3,80E+00
Aufenwand mit vorgehdngter hinterliifteter Fassade
GWP kg CO2-Aqv. 2,61E+00 9,11E-02 2,47E-02 2,72E+00 -1,20E-01 2,60E+00
ODP kg R11-Aqv. 2,49E-10 4,04E-15 3,71E-16 2,49E-10 -1,81E-14 2,49E-10
POCP Ifg Ethen- 8,58E-05 4,99E-05 1,02E-05 1,46E-04 -1,46E-05 1,31E-04
Agv.
AP kg SO2-Aqv. 3,50E-03 5,65E-04 8,67E-05 4,15E-03 -3,59E-04 3,79E-03
EP kg PO4-Aqv. 5,68E-04 9,05E-05 7,24E-06 6,66E-04 -3,26E-05 6,33E-04
PE Ges. MJ 3,05E+01 1,67E+00 6,14E-01 3,28E+01 -2,14E+00 3,06E+01
PENRT M) 2,61E+01 1,51E+00 5,45E-01 2,82E+01 -1,66E+00 2,65E+01
PERT MJ 4,38E+00 1,62E-01 6,85E-02 4,61E+00 -4,82E-01 4,12E+00
konventionelles Flachdach
GWP kg CO2-Aqv. 2,70E+00 1,02E-01 3,17E-01 3,12E+00 -7,26E-02 3,05E+00
oDP kg R11-Aqv. 3,93E-14 5,88E-16 2,91E-15 4,28E-14 -1,60E-15 4,12E-14
POCP kg Ethen- 5,77E-04 5,09E-05 9,48E-05 7,23E-04 -6,28E-07 7,22E-04
Agv. .
AP kg SO2-Aqv. 6,63E-03 5,40E-04 5,77E-04 7,74E-03 -8,96E-05 7,65E-03
EP kg PO4-Agv. 9,28E-04 1,16E-04 1,33E-04 1,18E-03 -1,72E-05 1,16E-03
PE Ges. M) 3,62E+01 2,11E+00 1,44E+01 5,28E+01 -1,33E+00 5,14E+01
PENRT MJ 2,91E+01 1,94E+00 1,38E+01 4,48E+01 -1,04E+00 4,38E+01
PERT M) 7,20E+00 1,73E-01 5,69E-01 7,94E+00 -2,95E-01 7,65E+00
flach geneigtes Dach
GwWpP kg CO2-Aqv. -6,11E-01 1,56E+00 4,21E-01 1,37E+00 -9,15E-01 4,55E-01
ODP kg R11-Aqv. 1,67E-13 2,41E-16 2,13E-15 1,69E-13 -1,04E-12 -8,68E-13
POCP kg Ethen- 2,87E-04 3,59E-06 1,21E-04 4,12E-04 -6,16E-06 4,06E-04
Aqgv.
AP kg SO2-Aqv. 2,98E-03 4,15E-05 1,07E-03 4,09E-03 -3,97E-04 3,69E-03
EP kg PO4-Agv. 5,08E-04 5,25E-06 1,04E-04 6,17E-04 -9,96E-05 5,17E-04
PE Ges. MJ 3,32E+01 -1,64E+01 6,09E+00 2,29E+01 -8,15E+00 1,47E+01
PENRT MJ 1,29E+01 -2,54E-01 5,45E+00 1,81E+01 -1,34E+01 4,67E+00
PERT MJ 2,03E+01 -1,62E+01 6,48E-01 4,80E+00 5,28E+00 1,01E+01
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Indikator Einheit Herstellung  Entsorgung Instandhal- Gesamt A-C  Recycling- Gesamt A-D
tung potential
Stahlbetondecke mit schwimmendem Zementestrich
GWP kg CO2-Aqv. 2,71E+00 9,94E-02 0,00E+00 2,81E+00 -1,82E-02 2,79E+00
ODP kg R11-Aqv. 1,61E-13 5,73E-16 0,00E+00 1,62E-13 -3,52E-16 1,61E-13
POCP kg Ethen- 5,50E-04 5,47E-05 0,00E+00 6,05E-04 3,96E-06 6,08E-04
Aqv.
AP kg SO2-Aqv. 4,62E-03 6,22E-04 0,00E+00 5,24E-03 -4,30E-05 5,20E-03
EP kg PO4-Aqv. 7,15E-04 9,68E-05 0,00E+00 8,12E-04 -8,38E-06 8,04E-04
PE Ges. MJ 3,40E+01 1,86E+00 0,00E+00 3,58E+01 -3,13E-01 3,55E+01
PENRT MJ 2,51E+01 1,68E+00 0,00E+00 2,68E+01 -2,43E-01 2,66E+01
PERT MJ 8,86E+00 1,81E-01 0,00E+00 9,04E+00 -6,94E-02 8,97E+00
Stahlbetondecke mit schwimmendem Trockenestrich (Gipsfaser)
GWP kg CO2-Aqv. 2,51E+00 7,27E-02 0,00E+00 2,59E+00 -1,82E-02 2,57E+00
oDP kg R11-Aqv. 4,83E-14 4,22E-16 0,00E+00 4,88E-14 -3,52E-16 4,84E-14
POCP kg Ethen- 5,37E-04 4,06E-05 0,00E+00 5,77E-04 3,96E-06 5,81E-04
Aqv.
AP kg SO2-Aqv. 4,46E-03 4,51E-04 0,00E+00 4,91E-03 -4,30E-05 4,87E-03
EP kg PO4-Aqv. 6,98E-04 7,30E-05 0,00E+00 7,71E-04 -8,38E-06 7,62E-04
PE Ges. MJ 3,44E+01 1,39E+00 0,00E+00 3,58E+01 -3,13E-01 3,55E+01
PENRT MJ 2,51E+01 1,26E+00 0,00E+00 2,64E+01 -2,43E-01 2,62E+01
PERT MJ 9,27E+00 1,31E-01 0,00E+00 9,40E+00 -6,94E-02 9,33E+00
Stahlbetondecke mit schwimmendem Trockenestrich (OSB)
GWP kg CO2-Aqv. 2,05E+00 5,54E-01 0,00E+00 2,61E+00 -1,43E-01 2,46E+00
ODP kg R11-Aqv. 5,13E-14 4,69E-16 0,00E+00 5,18E-14 -7,77E-15 4,40E-14
POCP kg Ethen- 8,29E-04 3,73E-05 0,00E+00 8,66E-04 -1,25E-05 8,54E-04
Aqv.
AP kg SO2-Aqv. 4,62E-03 4,08E-04 0,00E+00 5,03E-03 -2,42E-04 4,79E-03
EP kg PO4-Aqv. 7,30E-04 6,84E-05 0,00E+00 7,98E-04 -4,34E-05 7,55E-04
PE Ges. MJ 4,19E+01 -4,01E+00 0,00E+00 3,79E+01 4,46E-01 3,83E+01
PENRT MJ 2,70E+01 9,73E-01 0,00E+00 2,80E+01 -3,30E+00 2,47E+01
PERT MJ 1,49E+01 -4,98E+00 0,00E+00 9,88E+00 3,75E+00 1,36E+01
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B Uberpriifung von Nachhaltigkeitskriterien nach BNB und DGNB (ohne Okonomie und Okologie)
Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
2 Soziokulturelle (und funktionale) Qualitat
3 3.1.1/ Thermischer Operative Temperatur im Winter PSN82 BNB,DGNB | Ja Oberflachen- Warmeleitfahigkeit | Chemische
SOC1.1 Komfort /Lufttemperatur / U-Wert Zusammensetzung,
Faserverhalten und
in Bindemittelanteil
andern sich
moglicherweise
4 Zugluft im Winter (Draught Risk DR) BNB, DGNB | Ja (indirekt) Lufttemperatur Warmeleitfahigkeit | siehe Zeile 3
DGNB2 / U-Wert
5 Strahlungstemperatur-asymmetrie und BNB, DGNB | Ja Oberflachen- Warmeleitfahigkeit | siehe Zeile 3
FuBBbodentemperatur im Winter temperatur / U-Wert
6 Raumluftfeuchte im Winter BNB, DGNB Nein, (ggf. Sorptionsverhalten, | Einfluss unklar
indirekt) Diffusionsoffenheit
7 Operative Temperatur im Sommer PS"82 | BNB, DGNB | Ja (indirekt) Oberflachen- Warmeleitfahigkeit | siehe Zeile 3
/Lufttemperatur, | /U-Wert/
U-Wert Rohdichte
8 DGNB Ja (indirekt) Heizleistung Warmeleitfahigkeit
Shoppingce flichenbezogen / U-Wert
nter
Mietbereich
9 Zugluft im Sommer (Draught Risk DR) BNB, DGNB | Ja (indirekt) Lufttemperatur Waérmeleitfahigkeit
/ U-Wert
10 Strahlungstemperatur-asymmetrie und BNB,DGNB | Ja Oberflachen- Waérmeleitfahigkeit
FuBbodentemperatur im Sommer temperatur / U-Wert
11 Raumluftfeuchte im Sommer BNB, DGNB | Nein siehe RL -
im Winter
12 Agenda 2030 Bonus - Klimaanpassung DGNB Priifen!
13 3.1.3/ Innenraumluf | Flichtige organische Verbindungen BNB,DGNB | Ja Raumluftqualitdt | Emissionen aus Maoglicherweise
SOC1.2 | t-hygiene (VOCQ) und Formaldehyd Dammestoff verdndert sich das
Faserverhalten /
Mech. Eigenschaften,
so dass mehr /
anderes Bindemittel
notwendig wird.
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Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
14 DGNB Ja Deklaration Emissionen aus
Shoppingce emissionsarmer Dammstoff
nter, Bauprodukte
Geschéftsha
us, Logistik,
Produktion,
Verbrauche
r-markt,
Versamm-
lungsstatte
n
15 Kohlendioxidgehalt BNB Nein -
(i. A. v. Luftwechsel)
16 Mikrobiologische Situation BNB Nein -
17 Geruchliche Situation (Bewertung BNB Ja Raumluftqualitdt | Emissionen aus Méoglicherweise
zurlickgestellt) Dammstoff verandert sich das
Faserverhalten /
Mech. Eigenschaften,
so dass mehr/
anderes Bindemittel
notwendig wird.
Harnstoffmodifizierte
s Bindemittel riecht
18 Agenda 2030 Bonus — DGNB Nein
Schadstoffreduktion in der
Innenraumluft, Gesundheit und
Wohlbefinden
19 Liftungsrate DGNB Nein
20 3.1.4/ Akustischer Nachhallzeit BNB Maoglich, Absorptionseigen | Warmeleitfahigkeit
SOC1.3 Komfort vermutlich aber | schaften der / U-Wert
vernachlassig- Oberflachen,
bar Lufttemperatur
fur Leistungs-
Dampfungskoeffi
zient in Luft nach
DIN EN 12354-6
21 Raumakustikkonzepte DGNB Nein
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Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
22 Einzelblros und Mehrpersonenbiiros bis | DGNB Vermutlich Nachhallzeit
zu 40 m? vernachlassig-
bar
23 Mehrpersonenbiiros gréfer 40 m? DGNB Vermutlich Nachhallzeit
vernachldssig-
bar
24 Rdume nach DIN 18041:2016-03 mit DGNB Vermutlich Nachhallzeit,
besonderen Anforderungen an die vernachldssigb | weitere
Sprachverstandlichkeit ar raumakustische
KenngroBen
25 Rdume mit Empfehlungen nach DIN DGNB Nein A/V-Verhéltnis im
18041:2016-03 mit besonderen Frequenzbereich
Anforderungen an die Lairmminderung 250 -2.000 Hz
und/oder den raumakustischen Komfort
26 Agenda 2030 Bonus - Stressreduktion, DGNB i. A.der
Gesundheit und Wohlbefinden Indikatoren 2-5
des DGNB
27 3.1.5/ Visueller Tageslichtverfligbarkeit BNB, DGNB | Nein -
SOC1.4 Komfort Gesamtgebaude (quant.)
28 Tageslichtverfligbarkeit standige BNB, DGNB | Nein -
Arbeitsplatze (quant.) BN82
29 Sichtverbindung nach auRen (quant.) BNB, DGNB Nein -
BNB2
30 Blendfreiheit Tageslicht (qual.) BN®' BNB, DGNB | Nein -
31 Blendfreiheit Kunstlicht (quant.) BNB Nein -
32 Kunstlicht DGNB Nein
33 Lichtverteilung (qual.) BNB Nein -
34 Farbwiedergabe (quant.) B"®! BNB Nein -
35 Farbwiedergabe Tageslicht DGNB Nein
36 Besonnung DGNB Nein
Wohnen,
Hotel,
Gesund-
heitsbauten
37 Lichtverteilung und Anpassbarkeit der BNB Nein
Beleuchtung Unterrichts-
und
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Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
Laborgebau
de
38 3.1.6/ Einflussnahm | Liftung BNB% DGNB2 BNB, DGNB | Nein -
39 SOC1.5 emoglich- Sonnenschutz BN82 BNB Nein -
40 keiten durch | Blendschutz BN82 BNB Nein -
41 Nutzer Sonnenschutz und Blendschutz PSNe? DGNB Nein
42 Temperaturen wahrend der Heizperiode | BNB, DGNB | Nein -
BNB2, DGNB2
43 Temperaturen auf3erhalb der BNB, DGNB | Nein -
Heizperiode BNB2 DGNE2
44 Steuerung des Tageslichtes B\82 BNB Nein -
45 Steuerung des Kunstlichtes BN82 DGNB2 BNB, DGNB | Nein -
46 Bedienfreundlichkeit BNB Nein -
47 Funktionskonzept der Haustechnik BNB Nein
Unterrichts-
gebdude
48 Innovationsraum DGNB Nein
49 3.1.7/ Aufenthalts- Anzahl der kommunikationsférdernden | BNB Nein -
SOC1.6 | qualitaten Aufenthaltsbereiche und der
Sitzmaoglichkeiten (quantitativ)
50 Aufenthaltsqualitat der BNB Nein -
kommunikationsférdernden Bereiche
(qualitativ)
51 Anzahl und Vielfalt Sitzgelegenheiten BNB Nein
Unterrichts-
gebdude
52 Anzahl und Vielfalt Spiel- und BNB Nein
Sportmoglichkeiten Unterrichts-
gebdude
53 Zuordnung von Freibereichen zu BNB Nein
Innenrdumen Unterrichts-
gebaude
54 Ausstattungsmerkmale BNB Nein
Unterrichts-
gebdude,
DGNB
55 Kommunikationsférdernde Angebote DGNB Nein
(Innen)
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Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
56 Zusatzliche Angebote fiir die Nutzer DGNB Nein
57 Familien-, Kinder- und DGNB Nein
Seniorenfreundlichkeit
58 Aufenthaltsqualitat innere ErschlieBung | DGNB Nein
59 Gestaltungskonzept AuBBenanlagen DGNB Nein
60 Flachen im AuBenbereich DGNB Nein
61 3.1.8/ Sicherheit Ubersichtliche Wegfiihrungen, BNB Keine -
SOC1.7 Stellplédtze, Beleuchtung Wege, Brandgasrisiken
Beleuchtung Stellplatze, Technische - weitere
Sicherheitseinrichtungen, Reduktion Punkte nicht
von Brandgasrisiken relevant
62 Ubersichtliche Wegfiihrungen, BNB Keine
Stellplatze, Sicherheitsbereiche, Laborgebdu | Brandgasrisiken
Beleuchtung Wege, Beleuchtung de - weitere
Stellplatze, Beleuchtung Sicherheits- Punkte nicht
und Gefahrenbereiche, Technische relevant
Sicherheitseinrichtungen, Reduktion
von Brandgasrisiken
63 Sicherheitsempfinden und Schutz vor DGNB Nein
Ubergriffen: Grad der Einsehbarkeit,
Grad der Ausleuchtung, Anzahl
technische Sicherheitseinrichtungen,
Praventive SchutzmafRnahmen
64 3.1.9 Innenraum- Aufenthaltsqualitat der BNB Nein
qualitat ErschlieBungsflachen Unterrichts
65 Innere Sichtbeziehungen gebaude Nein
66 Flexibilitat der Raumnutzung Nein
67 Aufbewahrungsmdglichkeiten Nein
68 3.2.1/ Barriere- BNB, DGNB | Nein -
SOC2.1 freiheit
69 324 Zugang- Grundsatzliche Zugdnglichkeit des BNB Nein -
lichkeit Gebdudes
70 Offnung der AuBenanlagen fiir die BNB Nein
Offentlichkeit
71 Offnung geb&udeinterner Einrichtungen | BNB Nein
fiir die Offentlichkeit
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Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
72 Maoglichkeit der Anmietung von BNB Nein
Raumlichkeiten innerhalb des Gebaudes
durch Dritte
73 Nutzungsvielfalt der &ffentlich BNB Nein
zuganglichen Bereiche innerhalb des
Gebdudes
74 Qualitative Merkmale der BNB Nein
Zuganglichkeit des Gebaudes Unterrichts-
gebaude
75 Nutzungsmerkmale des Gebdudes BNB Nein
Unterrichts-
gebdude
76 Qualitative Aspekte der Zuganglichkeit BNB Nein
der Freiflachen Unterrichts-
gebdude
77 3.25 Mobilitats- Anzahl der Fahrradstellpldtze BNB Nein -
78 infrastruktur Anzahl der Lademdglichkeiten und BNB Nein
Carsharing-Stellplatze
79 Qualitative Anforderungen an BNB Nein
Fahrradstellplatze
80 3.3.1 Gestalterische | Planungswettbewerb BNB Nein -
81 und Auszeichnung mit einem BNB Nein
stadtebau- Architekturpreis
82 liche Qualitat | Unabhingiges Expertengremium BNB Nein
83 Sonderfall Mindest-anforderung BNB Nein
Grenzwert
84 332 Kunstam Bau | Mindestanforderung BNB Nein -
85 Bereitstellung von Mitteln im Rahmen BNB Nein
der Bauaufgabe
86 Umsetzung des Leitfadens Kunst am BNB Nein
Bau
87 Offentlichkeitsarbeit, Rezeption der BNB Nein
Kunst am Bau
88 BNB-AA - V2016 (AuBenanlagen)
89 3.1.1 Aufenthalts- Anzahl der Sitzmoglichkeiten Nein
90 qualitaten Besonnungsdauer der Sitzbereiche Nein
91 Ausstattungsmerkmale Nein
92 3.2.1 Barrierefreie Stellplatze Nein
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DIN 4109 und
DEGA

Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
93 Barrierefrei- Barrierefreie Zuganglichkeit Nein
94 heit und Barrierefreie Sitzbereiche Nein
95 Orientierung | Orientierung Nein
96 3.2.2 FuBgdnger- Hauptwegebreite Nein
97 und Fahrrad- | Beleuchtung Nein
98 komfort Anzahl der Fahrradstellplatze Nein
99 Qualitative Anforderungen Nein
100 | 3.3.1 Planungswett | Planungswettbewerb (qualitativ) Nein
-bewerb und
101 gestalterische | Alternativhachweis Nein
Qualitat
102 | 33.2 Umgang mit Gestalterische Anpassung und Nein
Infrastruktur- | Einbindung von
einrichtun- Infrastruktureinrichtungen (qualitativ)
103 gen Organisation und Lage von Infrastruktur Nein
(qualitativ)
104 | Technische Qualitat
105 | 4.1.1/ Schallschutz Luftschallschutz gegentiber Auflenlarm BNB,DGNB | Ja SchallddmmmafB | Dynamische mechanische
TEC1.2 BNB2 Steifigkeit Eigenschaften
kdnnten sich
verdndern
106 Luftschallschutz gegentiber BNB, DGNB | Ja Schallddmmmal} | Dynamische mechanische
Arbeitsrdumen im eigenen und fremden Steifigkeit Eigenschaften
Bereich BNB2 DGNB2 konnten sich
verdndern
107 Trittschallschutz gegeniiber BNB,DGNB | Ja Schallpegel Dynamische mechanische
Arbeitsrdumen im eigenen und fremden Steifigkeit Eigenschaften
Bereich BNB2 konnten sich
verandern
108 Schallschutz gegentiber BNB,DGNB | Ja Dynamische mechanische
haustechnischen Anlagen BNg? Steifigkeit Eigenschaften
kdnnten sich
verdndern
109 Schallschutz Geschosshauser DGNB Ja (Einhaltung
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Reinigungsfreundlichkeit

Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
Schallschutz-
ausweis)
110 Schallschutz bei besonderen Bauwerken | DGNB Nein
Versammlu | (nur Konzept)
ngs-statten
Typ Il
111 | 41.2/ Warme- und Bauteilbezogene mittlere BNB,DGNB | Ja Warmestrom Warmeleitfahigkeit | Technische
TEC1.3 Tauwasser- Warmedurchgangskoeffizienten / U-Wert Eigenschaften
112 schutz Hochstwert des spezifischen DGNB Ja Warmestrom Warmeleitfahigkeit | Technische
(Qualitat der | Transmissionswarmeverlusts Wohnen / U-Wert Eigenschaften
113 Gebéude- Warmebriickenzuschlag BNB, DGNB | Ja Warmestrom Waérmeleitfahigkeit | Technische
hiille) / U-Wert Eigenschaften
114 Klassen der Luftdurchldssigkeit BNB, DGNB Nein -
115 Tauwassermenge innerhalb der BNB Ja Warmestrom Warmeleitfahigkeit | Technische
Konstruktion / U-Wert Eigenschaften
116 Luftwechsel BNB, DGNB | Nein -
117 Sonneneintragskennwert BNB Nein -
118 Sommerlicher Warmeschutz: DGNB Nein (allenfalls | speicherfdhige Rohdichte Ggf. Anpassung der
Vereinfachtes Verfahren und Simulation indirekt in Masse Zerfaserung
Simulation) notwendig oder
héherere
Bindemittelanteil,
unreinere
Glasschmelze
119 Agenda 2030 Bonus - Klimaanpassung DGNB Nein
120 | 4.1.3 Reinigung Tragkonstruktion BNB Nein
121 und Instand- | Nichttragende Konstruktion auBen, inkl. | BNB Nein -
haltungs- Fenster, Auflentlren
122 freundlichkeit | Nichttragende Konstruktion innen BNB Nein -
123 | TEC1.5 Reinigungs- Zuganglichkeit der Aulenglasflichen DGNB Nein
124 freundlichkeit | AuBen- und Innenbauteile DGNB Nein
125 Bodenbelag DGNB Nein
126 Schmutzfangzone DGNB Nein
127 Hindernisfreier Grundriss DGNB Nein
128 Oberflachen DGNB Nein
129 Konzept zur Sicherstellung der DGNB Nein
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Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
130 | 414 Ruickbau, BNB Ja Verwertbarkeit Dammstoff ist nun
Trennung recylingfahig
und
Verwertung
131 | TEC1.6 Riickbau-und | Recyclingfreundlichkeit DGNB Ja Verwertbarkeit Dammstoff ist nun
Recyclingfreu recylingfahig
132 ndlichkeit Riickbaufreundlichkeit DGNB Nein
133 Ruickbaubarkeit, Umbau-barkeit und DGNB Nein
Recycling-freundlichkeit in der Planung
134 | 415 Widerstands- BNB Nein
fahigkeit
gegen Natur-
gefahren
135 | 4.1.6 Bedienungs- BNB Nein
und Instand-
haltungs-
freundlichkeit
der TGA
136 | TEC1.4 Einsatz und Passive Systeme DGNB Nein
137 Integration Anpassbarkeit der Verteilung auf DGNB Nein
der Gebdude- | Betriebstemperaturen fir eine
technik Einbindung von regenerativen Energien
138 Zuganglichkeit der TGA DGNB Nein
139 Integrierte Systeme DGNB Nein
140 Agenda 2030 Boni - Nutzung DGNB Nein
erneuerbarer Energietrager und
Energieerzeugung
141 | 417 Systemqualit | u.a. Warmedammung der BNB Labor- | ja Erfullung der Warmeleitfahigkeit | Sofern WLG 035 nicht
at der TGA Warmwasserleitungen, gebdude Dammstandards erreicht werden
Warmeddammung der Leitungen zur kann, ggf. dickere
Warmeversorgung, Ddmmung von Dammung
Armaturen/Abgangen/etc. fuir notwendig.
Kalteerzeugung
142 | TEC1.7 Immissions- Larm-Immissionen - DGNB Nein
schutz Immissionsrichtwerte
143 Lichtverschmutzung DGNB Nein
144 | TEC3.1 Mobilitats- DGNB Nein
infrastruktur
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Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
145 | BNB-AA -V2016 (AuBBenanlagen)
146 | 4.1.1 Pflege und Instandhaltungsfreundlichkeit von Nein
Unterhalt technischen Anlagen
147 Revisionierbarkeit von Bauteilen und Nein
Materialien
148 Bewirtschaftung von AulBenanlagen Nein
149 | 4.1.2 Wiederver- Wiederverwendung von Materialien in Nein
wendung der Bauphase - befestigte Flachen, KG
und Recycling | 520 (Deckschichten und Oberbau)
150 Verwendung von gltelberwachten Nein
recycelten Materialien in der Bauphase -
befestigte Flachen und Dachbeldge, KG
520 und KG 576 (Deckschichten und
Oberbau, Substrate)
151 Wiederverwendungs- und Nein
Recyclingpotenzial der verbauten
Materialien in der Riickbauphase
152 | 413 Nachhaltige Schwachstellen schiitzende Nein
Materialien MaBnahmen
153 und Ressourcenschonende Materialien und Nein
Bauweisen nachhaltige Bauweisen
154 | Prozessqualitat
155 | 5.1.1/ Projektvor- BNB, DGNB | Nein -
PRO1.1 bereitung
156 | 5.1.2 Integrale BNB Nein -
Planung
157 | 513 Komplexitat BNB Nein -
und
Optimierung
der Planung
158 | 5.14 Aus- BNB Nein -
schreibung
und Vergabe
159 | 515 Voraus- BNB Nein -
setzungen fir
eine optimale
Bewirtschaft-
ung
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Abk.
[BNB/
DGNB]

Kriterium

Indikator/en

Geltungs-
bereich

Einfluss durch
Dammstoff

Einfluss auf

Beeinflussende
Eigenschaft des
Dammstoffs

Welcher Einfluss

iiber Recycling zu

erwarten?

160

PRO1.5

Dokumentati-
on fiir eine
nachhaltige
Bewirtschaf-
tung

DGNB

Nein

161

521/
PRO2.1

Baustelle/Bau
prozess

BNB, DGNB

Nein

162

522/
PRO2.2

Qualitatssiche
-rung d.
Bauaus-
fihrung

BNB, DGNB

Nein

163

523/
PRO2.3

Systematisch.
Inbetrieb-
nahme

BNB, DGNB

Nein

164

PRO1.4

Sicherung der
Nach-
haltigkeit-
saspekte in
Ausschrei-
bung und
Vergabe

DGNB

Nein

165

PRO1.6

Verfahren zur
stadtebau-
lichen und
gestalte-
rischen
Konzeption

DGNB

Nein

166

PRO2.4

Nutzerkom-
munikation

DGNB

Nein

167

PRO2.5

FM-gerechte
Planung

DGNB

Nein

168

BNB-AA -

V2016 (AuBenanlagen)

169

5.1.1

Projektvorbe-
reitung und
Bestands-
aufnahme

Nein

170

Integration

nachhaltiger

Nein
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Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
Aspekte in
Planung und
Ausschrei-
bung
171 | 5.3.1 Bewirtschaf- Nein
tungsqualitat
von AuBlen-
anlagen
172 | Standortqualitat
173 | 6.1.1 Risiken am Risiken aus Man-Made-Hazards (Unfdlle) | BNB Nein -
174 Mikrostand- Risiken aus Wetter und Natur (Erdbeben, | BNB Nein -
ort Lawinen, Sturm, Hochwasser)
175 | 6.1.2 Verhiltnisse AuBenluftqualitat BNB Nein -
176 am Mikro- Auf3enldrmpegel BNB Nein
177 standort Baugrundverhaltnisse, BNB Nein -
Bodenbelastungen
178 Elektromagnetische Felder BNB Nein -
179 Vorkommen von Radon BNB Nein -
180 Stadt- und Landschaftsbild / BNB Nein -
Sichtbeziehungen
181 SITET.1 Mikrostand- Erdbeben, Vulkanausbruch, Lawinen, DGNB Nein
ort Sturm, Hochwasser, Starkregen, Hagel,
Erdrutsch/Bodensenkung,
Sturmflut/Tsunami, Besondere
Klimaextreme, Waldbrande, Luftqualitat,
Auflenldrm, Radon
182 Agenda 2030 Bonus — DGNB Nein
zukunftsgerichtete Klima-
folgenrisikoanalyse und
Anpassungsmafinahmen
183 | 6.1.3 Quartiers- BNB Nein -
merkmale
184 | SITE1.2 Ausstrahlung DGNB Nein
und Einfluss
auf das
Quartier
185 | 6.1.4/ Verkehrs- BNB, DGNB | Nein -
SITE1.3 | anbindung
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Abk. Kriterium Indikator/en Geltungs- Einfluss durch | Einfluss auf Beeinflussende Welcher Einfluss
[BNB/ bereich Dammstoff Eigenschaft des iiber Recycling zu
DGNB] Dammstoffs erwarten?
186 | 6.1.5/ Néhe zu BNB, DGNB | Nein -
SITE1.4 nutzungsre-
levanten Ein-
richtungen
187 | 6.1.6 Anliegende BNB Nein -
Medien /
ErschlieBung
188 | BNB-AA -V2016 (AufBenanlagen)
189 | 6.1.1 Verhdltnisse Nein
und Risiken
am Mikro-
standort
190 | 6.1.2 Angebots- Nein
vielfalt an
Freiraum-
typen
191 6.1.3 Einbindung Nein
und Zu-
gdnglichkeit
' Bei mindestens einem anderen Gebaudetyp (als Verwaltungs- und Birogebaude) gilt das Teilkriterium fiir andere ausgewahlte Raumarten. Die Anforderungen der
Gebdudetypen sind ggf. anders. Der Einfluss des Teilkriteriums bleibt gleich.
2 Bei mindestens einem anderen Gebaudetyp (als Verwaltungs- und Blirogebaude) gilt das Teilkriterium fir andere ausgewahlte Raumarten. In Abhangigkeit der Raumart
eines Gebdudetyps sind die Anforderungen unterschiedlich. Der Einfluss des Teilkriteriums bleibt gleich.
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C

Analysemethoden erhaltene Ergebnisse

Tabelle 33

Weiterfiihrende Informationen zu den Proben P001-P160 sowie mit unterschiedlichen

Weiterfuhrende Informationen zu den Proben PO01-P161: Farbe, Homogenitat, Dichte, Beschichtung (1: vorhanden, 0: nicht vorhanden)

Probe Farbe Homogenitat Dichte Gliithverlust | Beschichtung
PO01 grunbraun homogen mittel n.a. 1
P002 gelbweil® inhomogen gering 0,09 1
P003 grinbraun inhomogen hoch 2,59 0
P004 rostbraun inhomogen gering 9,57 1
P005 gelbbraun inhomogen hoch -4,18 0
P006 grinbraun inhomogen mittel 3,73 0
P0O07 weild homogen gering 1,35 1
P008 braun homogen mittel 0,42 0
P009 gelbbraun homogen mittel-hoch 3,62 0
P010 gelb inhomogen gering-mittel 7,28 1
PO11 grin inhomogen mittel-hoch 5,43 1
P012 gelb inhomogen gering-mittel 4,97 1
P013 gelbgriin inhomogen gering 6,5 1
P0O14 grunbraun inhomogen hoch 6,14 1
P015 grinbraun inhomogen hoch 2,73 1
P016 gringrau inhomogen hoch 4,94 1
PO17 braungrau leicht mittel 3,62 1
inhomogen
P0O18 gelbweil® inhomogen mittel 8,61 1
P019 grinbraun inhomogen mittel 3,94 0
P020 braun leicht hoch 3,18 0
inhomogen
P021 grin braun inhomogen hoch 3,5 0
P022 creme-rose | inhomogen gering 5,94 0
P023 braun-glitzer | inhomogen gering 8,85 0
P024 braun inhomogen gering n.a. 0
P025 pink inhomogen gering n.a. 0
P026 braun inhomogen gering 6,32 0
P027 dunkelbraun | inhomogen hoch n.a. 0
P028 braun inhomogen gering 9 0
P029 hellbraun inhomogen gering-mittel 6,24 0
P030 braun inhomogen gering-mittel 5,71 0
P031 weilsilber homogen gering 0,98 0
P032 gelb homogen mittel n.a. 0
P033 gringelb inhomogen gering-mittel 3,27 0
P034 gringelb inhomogen gering 1,12 0
P035 gringelb inhomogen mittel 3,08 1
P036 braungelb inhomogen gering-mittel 2,26 1
P037 braungelb sehr inhomogen | mittel-hoch 2,38 0
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P038 graubraun inhomogen gering 0,53 0
P039 weild inhomogen gering 2,36 0
P040 grungelb homogen hoch 4,45 1
P041 gelb inhomogen gering 10,98 0
P042 orange inhomogen gering-mittel 10,62 0
P043 grunbraun homogen gering n.a. 1
P044 weil} homogen gering 2,63 0
P045 braun inhomogen gering 10,65 1
P046 braun inhomogen gering 6,98 0
P047 gelb homogen gering-mittel 7,56 1
P048 braungriin homogen gering 1,69 0
P049 braungriin homogen gering 2,06 1
P050 graugrin homogen gering 0,21 0
P051 braungrin homogen gering-mittel 3,41 1
P052 gelb inhomogen gering 7,85 0
P053 grungrau inhomogen gering 1,76 0
P054 orange hell inhomogen gering 8,24 1
P055 gelb homogen gering 9,87 0
P056 orangegrau | inhomogen gering 7,56 0
P0O57 hellorgange | leicht fest 9,27 1
inhomogen
P058 hellgelb inhomogen gering n.a. 0
P059 graugrin homogen gering 3,98 0
P060 gelb sehr inhomogen | gering 5,51 1
P061 gelb homogen gering-mittel 11,77 1
P062 braun sehr inhomogen | gering 11,17 1
P063 gelb leicht gering n.a. 0
inhomogen
P064 graugrin homogen gering 2,02 0
P065 grau homogen gering n.a. 0
P066 gelb homogen gering-mittel 7,61 0
P0O67 gelb homogen gering-mittel 10,82 0
P068 graugrin inhomogen gering mittel 3,08 0
P069 gelb leicht gering mittel 10,59 0
inhomogen
P0O70 gelb inhomohgen gering 10,71 0
PO71 grau grin homogen hoch 3,22 0
P0O72 braun homogen gering 11,91 0
P0O73 gelb homogen gering 7,45 0
P074 hellgrau homogen gering 1,09 0
P0O75 gelb leicht gering 8,29 0
inhomogen
P0O76 braungrau leicht mittel-fest 7,22 1
inhomogen
PO77 gelb leicht gering 9,12 1
inhomogen
P0O78 grau homogen gering 0,68 0
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P0O79 graugrin homogen fest 5,82 1
P080 braungrau homogen fest 2,43 0
P081 braungrau leicht fest 3,42 0
inhomogen
P082 braungrau leicht fest n.a. 1
inhomogen
P083 braungrau homogen fest 2,13 0
P084 braungrau homogen fest 6,72 1
P085 braungrau homogen fest 2,84 0
P086 braungrau homogen fest 4,25 0
P0O87 braungrau homogen mittel-fest 4,74 1
P088 braungrau homogen mittel fest 3,13 0
P089 braungrau homogen mittel 3,21 0
P090 braungrau homogen weich 2,93 0
P091 braungrau homogen fest 5,81 1
P092 braungrau homogen fest 4,35 1
P093 braungrau homogen weich - mittel 2,16 0
P094 braungrau homogen fest 4,04 1
P095 braungrau homogen fest 2,68 0
P096 braungrau homogen gering 2,93 1
P097 braungrau homogen fest 3,92 1
P098 braungrau homogen weich 1,86 0
P099 braungrau homogen weich 2,44 0
P100 braungrau homogen fest 4.4 1
P101 braungrau homogen fest 3,49 0
P102 braungrau homogen mittel 3,35 0
P103 braungrau homogen fest - mittel 3,54 0
P104 braungrau homogen fest 3,27 0
P105 braungrau homogen fest 3,65 0
P106 braungrau homogen fest mittel 3,8 0
P107 braungrau homogen fest 5,44 1
P108 braungrau homogen mittel fest 4,33 1
P109 braungrau homogen fest 3,22 0
P110 braungrau homogen fest 4,23 1
P111 braungrau leicht weich 3,9 1
inhomogen
P112 gelbgrin inhomogen mittelfest 4,64 0
P113 gelbgrin inhomogen mittelfest 4,8 0
P114 gelb homogen weich-mittel 8,19 0
P115 hellgrau homogen weich 0,67 0
P116 weild homogen weich 1,76 0
P117 gelb homogen mittel n.a. 0
P118 weild homogen weich 3,01 0
P119 weil} homogen weich 8,27 0
P120 braun homogen mittel 1,59 0
P121 hellbraun homogen weich 6,26 0
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P122 braun inhomogen weich 59 0
P123 gelb homogen weich 8,27 0
P124 grinbraun homogen fest 2,61 1
P125 braungrin homoge weich 1,2 0
P126 olivegriin homogen weich 0,07 0
P127 hellgrau homogen weich -0,33 0
P128 olivegriin homogen weich -0,28 0
P129 weil} homogen weich 5,84 0
P130 gelb homogen mittel 10,58 0
P131 gelb homogen mittel 9,83 0
P132 grau homogen weich 5,87 0
P133 orange inhomogen weich 0,46 0
P134 gelb homogen weich 7,64 0
P135 grau homogen weich 4,17 0
P136 gelb homogen weich 0,31 0
P137 blau inhomogen mittel 8,97 0
P138 braungrau homogen mittel 0,73 0
P139 weild homogen mittel 0,87 0
P140 gelb homogen weich 1,69 0
P141 gelb homogen weich 7,89 0
P142 gelb homogen weich 7,95 0
P143 gelb homogen weich-mittel 6,94 0
P144 gelb homogen weich-mittel 9,33 0
P145 gelb leicht weich 7,74 0
inhomogen
P146 hellgelb homogen weich 9,73 0
P147 braun homogen weich 4,99 1
P148 orange homogen hart 0,96 1
braun

P149 weil} homogen weich 4,04

P150 braungrau homogen weich 0,72 0
P151 braun leicht weich -0,14 1

inhomogen

P152 gelb homogen weich 8,13 0
P153 hellgrau homogen hart, haarig 6,8 0
P154 braungriin homogen weich 2,75 0
P155 weifld-gelb inhomogen weich n.a. 0
P156 braungrin homogen weich 0,26 0
P157 gelb homogen weich 7,38 1
P158 hellgrau homogen hart 2,2 0
P159 graugrin homogen weich 2,97 0
P160 graugrin homogen weich 1,86 1
P161 graugrin homogen fest 9,31 0

Quelle: Tabelle TU/BAM
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Tabelle 34

Ubersicht tiber zur Verfiigung stehende Daten

a) Ubersicht Giber die verfiigbare Produktinformationen der 161 durch die TU Berlin zur Verfiigung gestellten Mineralwollen
(Material:Glaswolle — GW, Steinwolle -SW, 0 — unbestimmt, Alter: ,alt“ oder ,neu”) sowie die Ergebnisse der eingesetzten
Analysemethoden zur Materialcharakterisierung: RFA-Referenzuntersuchungen, NIR-Spektroskopie mit den Geraten ,AURA" und
,Matrix-F“, sowie mittel RFA-Handgerat Niton™

Probe Produktinformation RFA NIR RFA
1-161 Material Alter Referenz AURA »Hand*
P001 S neu SW Si SW
P002 GW GW GW GW
P003 SW S SW
P004 GW GW GW
P005 SW Sl SwW
P006 SW Sl SwW
P007 GW GW GW
P008 SW SW SW
P009 (sw) SW SW
P010 GW neu GW GW GW
PO11 Mix neu SwW SW SwW
P012 GW neu GW GW GW
P013 Mix neu SwW SW SwW
P014 Mix neu SW S SW
P015 S neu SW S SW
P016 S neu SW S SW
P017 SW neu SwW SW SwW
P018 GW neu GW GW GW
P019 alt SW Sl SW
P020 alt SW S SW
P021 alt SW S SW
P022 neu GW GwW GW
P023 neu GwW GwW GW
P024 GW neu GW GW GW
P025 neu GW GW GW
P026 neu GW GW GW
P027 S neu SW S SW
P028 neu GW GW GW
P029 neu GW GW GW
P030 neu GW GW GW
P031 alt SW Sl SW
P032 SW S SW
P033 SW S SW
P034 SW S SW
P035 SW SW SW
P036 SW Si SW
P037 SW Si SW
P038 SW S SW
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P039 SW S (sw)
P040 SW SW SW
P041 GW GW GW
P042 GW GW GW
P043 SW SW n.d.
P044 GW GW GW
P045 GW neu GW GW GW
P046 GW neu GW GW GW
P047 GW GW GW
P048 SwW SW SwW
P049 SwW SW n.d.
P050 SW Sl SwW
P051 SW S SW
P052 GW GW GW
P053 SW S SW
P054 GW GW GW
P055 GW GW GW
P056 SW Si SW
P057 GW GW GW
P058 GW GW GW
P059 SW S SW
P060 GW GW GW
P061 alt GW GW GW
P062 GW GW GW
P063 GW GW GW
P064 SW S SW
P065 SW SW SW
P066 GW GW GW
P067 GW GW GW
P068 SW Si SW
P069 GW GW GW
P070 GW GW GW
P071 SW S SW
P072 GW GW GW
P073 GW GW GW
P074 unsicher SW unsicher
P075 GW GW GW
P076 SW S SW
PO77 n.d. GW GW
P078 SW Si SW
PO79 unsicher SW SwW
P080 Rockwool n.d. SW SwW
P081 Rockwool SW S SW
P082 Rockwool n.d. SW SwW
P083 Rockwool? SW S SW
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P084 SW S SW
P085 SW SW SW
P086 Rockwool SwW SW SwW
P087 Rockwool SwW SW SwW
P088 Rockwool SwW SW SwW
P089 Rockwool SwW SW SwW
P090 Rockwool SW S SW
P091 Rockwool? SW S SW
P092 Rockwool SW S SW
P093 Rockwool SwW SW SwW
P094 Rockwool SwW SW SwW
P095 Rockwool SwW SW SwW
P096 Rockwool SwW SW SwW
P097 Rockwool SwW SW SwW
P098 Rockwool SwW SW SwW
P099 Rockwool SwW SW SwW
P100 Rockwool SwW SW SwW
P101 Rockwool n.d. SW SwW
P102 Rockwool SW S SW
P103 Rockwool SW S SW
P104 Rockwool SW S SW
P105 Rockwool SwW SW SW
P106 Rockwool SwW SW SwW
P107 Rockwool SwW SW SwW
P108 Rockwool SwW SW SwW
P109 Rockwool SwW SW SwW
P110 Rockwool SwW SW SwW
P111 Rockwool SwW SW SwW
P112 SW Si SW
P113 SW Si SW
P114 GW GW GW
P115 SW GW SW
P116 SW S SW
P117 n.d. GW GW
P118 GW GW GW
P119 GW GW GW
P120 SW S SW
P121 GW GW GW
P122 GW GW GW
P123 GW GW GW
P124 SW SW SW
P125 SW Si SW
P126 SW S SW
P127 SW GW SW
P128 SW S SW
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P129 GW GW GW
P130 GW GW GW
P131 GW GW GW
P132 SW Si n.d.
P133 GW GW GW
P134 GW GW GW
P135 SW S SW
P136 GW GW GW
P137 GW GW n.d.
P138 SwW SW SwW
P139 GW GW GW
P140 GW GW GW
P141 GW GW GW
P142 GW GW GW GW
P143 GW GW GW GW
P144 GW GW GW
P145 GW GW GW
P146 GW GW GW
P147 SW S SW
P148 SW S SW
P149 unsicher SW unsicher
P150 SwW SW SwW
P151 GW GW GW
P152 GW GW GW
P153 GW keine Mineralwolle unsicher
P154 SW S SW
P155 GW keine Mineralwolle GW
P156 SW SW SW
P157 GW GW GW
P158 GW GW GW
P159 SW S SW
P160 SW S SW
P161 SW S SW

Quelle: Tabelle TU Berlin/BAM
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Tab__elle 34

b) Ubersicht zu W1-W7 durch die TU Berlin zur Untersuchung Uberlassenen Mineralwollen
Probe Produktinformation RFA NIR RFA
w Material Alter Referenz AURA ~Hand”
W1A-1 SW Sw n.d.
W1A-2 GW GW n.d.
W2A neu? SW Sw n.d.
W3A SwW SW/unsicher n.d.
WA4A SwW SW/unsicher n.d.
W5A-1 n.d. SwW n.d.
W5A-2 GW GW n.d.
W6A-1 GW GW n.d.
W6A-2 GW GW n.d.
W6A-3 GW GW n.d.
W7A alt? SwW SwW n.d.

Quelle: Tabelle TU Berlin/BAM

Tabelle 34

) Ubersicht zu Mineralwollen mit bekannten (Produkt)informationen; Proben DP3, FSP2, KD2 und TS15 wurden
freundlicherweise durch Herrn DR. J. Trappmann im Juni 2022 zur Verfugung gestellt, zwei ,alte“ Steinwollen aus DDR-
Produktion durch den értlichen Dachdecker (Bungalow, Dachboden).

Probe Produktinformation RFA NIR RFA
Material Alter Referenz AURA ~Hand”
DP3 SwW n.d. SwW n.d.
FSP2 GW n.d. GW n.d.
KD2 GW n.d. GW n.d.
TS15 GW n.d. GW n.d.
Bungalow SW alt n.d. SW n.d.
Dachboden | SW alt n.d. Sw n.d.

Quelle: Tabelle TU Berlin/BAM
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